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RESUMO 
 

A Hevea brasiliensis é uma espécie de grande destaque no Brasil por ser matéria-
prima básica da borracha natural, no entanto, são escassos os estudos 
correlacionando esta espécie à produção de painéis de madeira. Baseado nisto, este 
trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade técnica da laminação e a produção 
de painéis compensados de madeira de Hevea brasiliensis, bem como a influência 
da extração do látex na qualidade dos produtos. A coleta do material foi realizada 
em um plantio com 27 anos, localizado na cidade de Paranapoema, região Noroeste 
do Paraná. A metodologia empregada iniciou com a amostragem de 4 árvores, das 
quais foram retirados 2 toretes e 4 discos por árvore. Após coletados, os toretes 
foram laminados para determinação do rendimento e perdas da laminação; 
posteriormente, foram avaliadas a densidade básica e a composição química da 
madeira a partir dos discos. Os painéis foram produzidos com 5 lâminas, utilizando 
resina fenólica, inicialmente diferenciados pelas regiões de laminação (com e sem 
extração de látex) e, em seguida, com variação da gramatura de 140, 160 e 180 
g/m² e teores de sólidos da batida de cola de 35 e 40%. A avalição dos painéis foi 
baseada nas Normas Europeias EN, visando ao mercado europeu, que é o principal 
destino das exportações de compensados. As propriedades físico-mecânicas 
avaliadas foram a densidade aparente, flexão estática e cisalhamento da linha de 
cola. O rendimento da laminação e a qualidade de lâminas apresentaram resultados 
satisfatórios, demonstrando viabilidade na utilização de Hevea brasiliensis para 
produção de lâminas. A madeira foi classificada como de média densidade, e a 
composição química não apresentou resultados inibidores à produção de painéis 
compensados, devido à baixa concentração de extrativos e de teor de cinzas. O 
painel de extração de látex não influenciou na qualidade dos painéis, tendo os 
resultados médios de flexão estática e cisalhamento da linha de cola atendido aos 
requisitos mínimos da norma. A gramatura não exerceu influência sobre as 
propriedades mecânicas dos painéis, contudo, influenciou a densidade aparente 
desses. Os painéis produzidos com gramatura de 140g/m² não atenderam aos 
requisitos mínimos da norma, entretanto, os painéis com gramatura de 160 e 
180g/m² foram aprovados pela norma, sendo assim, recomendado o uso da 
gramatura de 160 g/m², em função do menor custo-benefício. O teor de sólidos da 
batida de cola influenciou as propriedades mecânicas dos painéis, porém, como os 
dois teores avaliados atenderam aos requisitos mínimos da norma, é recomendado, 
do ponto de vista econômico, a formulação com teor de sólidos de 35%. Por meio 
deste estudo, pôde-se comprovar a potencialidade do uso da espécie Hevea 
brasiliensis na produção de lâminas e painéis compensados. 
 

Palavras-chave: Seringueira. Compensado fenólico. Extração de Látex. 
Propriedades físico-químicas. Espécie alternativa. 
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ABSTRACT 
 

Hevea brasiliensis is a very prominent species in Brazil, as it is the basic raw material 
of natural rubber, however, there are few studies correlating this species to the wood 
panels production. Based on this, the objective of this work was to evaluate the 
technical feasibility of laminating and plywood production of Hevea brasiliensis, as 
well as the influence of latex extraction on products quality. The material was 
collected in a 27-year-old plantation, located in the Paranapoema’s city, Northwest 
region of Paraná. The methodology used started with the sampling of 4 trees, from 
which 2 logs and 4 disks were removed per tree. After being collected, the logs were 
laminated to determine the lamination yield and losses, after which the basic density 
and chemical composition of the wood were evaluated from the discs. The panels 
were produced with 5 slides using phenolic resin, initially differentiated by the 
lamination regions (with and without latex extraction) and then with a weight variation 
of 140, 160 and 180 g/m² and solids contents of the glue beat of 35 and 40%. The 
evaluation of the panels was based on European EN standards, targeting the 
European market, which is the main destination of plywood exports. The physical-
mechanical properties evaluated were the apparent density, static bending and 
resistance of the glue line to shearing. The lamination yield and slab quality showed 
satisfactory results, demonstrating the feasibility of using Hevea brasiliensis to slides 
production. The wood was classified as medium density, and the chemical 
composition did not present inhibitory results to the production of compensated 
panels due to the low extractive concentration and ash content. The latex extraction 
panel did not influence the quality of the panels, with the average static bending and 
resistance of the glue line to shearing results meeting the minimum requirements of 
the standard. The weight had no influence on the mechanical properties of the 
panels, however it influenced the apparent density of the panels. Panels produced 
with a weight of 140 g/m² did not meet the minimum requirements of the standard, 
however, panels weighing 160 and 180 g/m² were approved by the standard, so it is 
recommended to use a weight of 160 g/m², due the to the lower cost-benefit. The 
solid content of the glue beat influenced the mechanical properties of the panels, 
however, since the two evaluated contents met the minimum requirements of the 
standard, the formulation with a solids content of 35% is economically recommended. 
Through this study it was possible to prove the potential of the use of the Hevea 
brasiliensis species in the veneers and plywood production. 
 

Keywords: Rubber tree. Phenolic plywood. Latex extraction. Physicochemical 
properties. Alternative species. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A produção de painéis compensados possui grande importância na balança 

comercial de exportação do Brasil, superando 500 milhões de dólares de 

arrecadação ao ano. A exportação dos painéis compensados arrecada maiores 

valores que os painéis particulados e de fibras (SNIF, 2016), onde destaca-se o 

continente asiático como principal destino. 

Existe uma forte pressão ambiental para o uso de madeiras de origem 

conhecida e certificada e legalmente extraídas na produção de painéis de madeira 

no Brasil. Atualmente, espécies de Pinus destacam-se como as principais fontes de 

matéria-prima na produção de painéis compensados. Contudo, estudos de espécies 

não convencionais são de grande importância, haja vista que tendem a aumentar a 

oferta de matéria-prima ao setor de indústrias de base florestal, além de contribuir 

para minimizar as pressões ambientais sobre o uso de madeira nativa. 

A cultura da Hevea brasiliensis enfrentou diversos desafios para consolidar-

se como uma atividade lucrativa e sustentável, mesmo sendo muito explorada 

comercialmente para obtenção do látex. Apesar de ser uma espécie nativa da região 

amazônica, plantios clonais vêm obtendo sucesso nas regiões Sudeste, Centro-

Oeste e, mais recentemente, no Norte do Paraná. 

Dentre os diversos clones de Hevea brasiliensis plantados no Brasil, o que 

tem apresentado melhores resultados na produção de látex é o RRIM 600, 

desenvolvido pelo Rubber Research Institute of Malaysia – RRIM, órgão da Malásia 

responsável pelo desenvolvimento de clones desta espécie. 

Embora os plantios de Hevea brasiliensis tenham como principal objetivo a 

extração do látex, apresentam boas perspectivas no fornecimento de matéria-prima 

para o setor de base florestal, tanto em volume como em qualidade da matéria-

prima, no entanto, informações tecnológicas sobre a sua utilização são muito 

escassas no Brasil. 

Em meio a este cenário, a produção de painéis de madeira surge como uma 

alternativa viável para a utilização da madeira de Hevea brasiliensis. Dentre os 

painéis à base de madeira, destaca-se o painel compensado, empregado como 

painel estrutural na construção civil, pisos laminados e em menor quantidade na 

indústria moveleira. 
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A produção de painéis compensados pode ser apontada como uma 

alternativa para agregar valor aos plantios de Hevea brasiliensis, considerando que, 

ao fim do ciclo produtivo do látex, entre 25 e 30 anos, as árvores, no Brasil, são 

abatidas para reformulação do plantio e utilizadas como biomassa para produção de 

energia. 

Do ponto de vista tecnológico, os produtos laminados de madeira refletem, 

de certa maneira, as características da madeira sólida utilizada na sua produção. No 

Brasil, estudos sobre as propriedades da madeira de Hevea brasiliensis e seu uso 

em painéis de madeira são ainda muito incipientes. 

Neste contexto, torna-se necessário mais estudos que visem caracterizar 

tecnologicamente a madeira de Hevea brasiliensis e avaliar o seu potencial para 

fabricação de painéis compensados, objetivando fornecer informações para melhor 

aproveitamento da sua madeira e por consequência obter-se uma maior valorização 

das florestas de seringueira disponíveis no Brasil, representando um uso final para 

sua madeira, no caso, a construção civil. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a viabilidade de uso da madeira de 

Hevea brasiliensis clone RRIM 600 para a produção de lâminas e de painéis 

compensados. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

a) Determinar a densidade básica e composição química da madeira de Hevea 

brasiliensis clone RRIM 600 e os efeitos da extração de látex; 

b) Determinar o rendimento médio de Hevea brasiliensis na laminação; 

c) Avaliar o efeito do painel de extração de látex da Hevea brasiliensis nas 

propriedades mecânicas dos painéis compensados produzidos com resina 

fenólica; 
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d) Avaliar o efeito da gramatura e a formulação da batida de cola nas 

propriedades mecânicas dos painéis compensados produzidos com resina 

fenólica; 

e) Realizar estudos comparativos dos resultados de Hevea brasiliensis com os 

requisitos normativos e dados disponíveis na literatura para Pinus taeda, 

espécie empregada comercialmente na produção de compensados no 

Brasil.
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 DESCRIÇÃO DA ESPÉCIE – Hevea brasiliensis 

 

A seringueira é uma espécie pertencente ao gênero Hevea, inserido na 

família Euphorbiaceae, popularmente conhecida como seringueira. Possui 

distribuição natural circunscrita aos limites da região amazônica, abrangendo a 

Amazônia brasileira, Bolívia, Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Suriname e 

Guiana, porém, se adapta a diversos ambientes. Das onze espécies deste gênero, a 

que possui maior capacidade produtiva e variabilidade genética é a Hevea 

brasiliensis (COSTA et al., 2001; GONÇALVES et al., 2001; FRANCISCO et al., 

2004). 

Campelo Junior (2000) e Lorenzi (2000) descrevem a espécie como uma 

árvore de ciclo perene, semidecídua, naturalmente presente em solos argilosos e 

férteis da beira de rios e várzeas da região amazônica, porém, se adapta a outras 

regiões tropicais. 

Nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Bahia e Norte do Paraná, bem como 

em alguns países asiáticos, a Hevea brasiliensis é cultivada como monocultura e 

tem como principal produto o látex, utilizado como base da produção de borracha 

natural (MARINHO, 2006). 

Na Tabela 1 estão apresentadas as características macroscópicas da 

madeira de Hevea brasiliensis (SANTANA; EIRAS, 1999). 

 
TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS DA MADEIRA DE Hevea brasiliensis 
Cerne/Alburno Indistinto 
Cor de cerne/alburno Marrom claro/Marrom claro 
Anéis de crescimento Distintos a irregulares 
Grã – Textura Direita – Média 

Plano tangencial Em linhas vasculares pouco destacadas e em forma de “V”, causadas 
pela camada de crescimento 

Plano radial Em faixa longitudinal pouco destacadas 

Brilho – Cheiro Moderado – Imperceptível 
Resistência ao corte Macia 
FONTE: SANTANA; EIRAS (1999). 
 

Na Figura 1 estão ilustradas algumas características botânicas e anatômicas 

da madeira de Hevea brasiliensis. 
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FIGURA 1 – CARACTERÍSTICAS BOTÂNICAS E ANATÔMICAS DA MADEIRA DE Hevea 
brasiliensis 

 
FONTE: LORENZI (2000). 
NOTA: (1) Folhas, semente, fruto e flor da Hevea brasiliensis; (2) e (3) Corte transversal e tangencial 

da madeira de Hevea brasiliensis  
 

O clone RRIM 600, desenvolvido pelo Rubber Research Institute of Malaysia 

– RRIM, é o principal clone de Hevea brasiliensis e apresenta uma alta taxa de 

plantas aptas à sangria aos 6 anos de idade, podendo chegar a 77%. De acordo 

com Pereira, Pereira e Benesi (2001), é o clone mais plantado no Brasil e, segundo 

a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ; 2015), o plantio de seringueira abrange 

aproximadamente 230 mil hectares. 

A produtividade do látex varia com o clone plantado e com as condições 

edafoclimáticas e sanitárias do local do plantio (GONÇALVES et al., 2001; 

ORTOLANI et al. 1999), portanto, torna-se necessária uma prévia avaliação da 

região de implantação do seringal. 

Dentre os cuidados essenciais para um plantio de Hevea brasiliensis, o 

principal é evitar regiões com temperaturas inferiores à 20ºC e umidade excessiva, 

tendo em vista que plantios em localidades com essas características possuem a 
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propensão ao desenvolvimento de doenças, o que pode acarretar grandes perdas 

de produção (MARQUES, 2000). 

O período de extração do látex inicia-se aos sete ou oito anos após o plantio, 

tempo este que depende do método de manejo empregado, podendo ser retardado 

até que a árvore atinja o diâmetro mínimo para retirada do látex (PEREIRA; 

PEREIRA; BENESI et al., 2001). 

O método de extração utilizado atualmente em plantios de seringueira é o 

1/2S, d/7, que consiste em realizar a retirada do látex das plantas com um intervalo 

de 4 a 7 dias, utilizando Etefom como estimulante, no entanto, este intervalo 

considera o clone e a concentração do estimulante (BERNARDES; CASTRO; 

FURTADO, 1998; TOLEDO; GHILARDI, 2000). 

Quando finda o período produtivo do látex nas árvores de Hevea brasiliensis, 

que pode atingir 30 anos (BALSINGER; BAHDON; WHITEMAN, 2000; TOLEDO; 

GHILARDI; 2000), o povoamento é abatido para replantio (HONG, 1995). A madeira 

oriunda do corte é comumente usada como biomassa para energia, contudo, seu 

aproveitamento para fins mais nobres, somado ao uso múltiplo da floresta, é uma 

forma de potencializar economicamente o plantio (LIMA et al., 2015). 

Conforme Melo, Coradin e Mendes (1990) e Lorenzi (2000), a madeira de 

seringueira apresenta média densidade, tendo seus valores variando de 0,56 g/cm³ 

a 0,65g/cm³. Possui coloração branca e baixa durabilidade natural, o que torna a 

madeira altamente suscetível ao ataque de fungos e insetos devido à ausência de 

extrativos que os repelem (MILINGLIANG; ZHIJUAN, 2008) 

Segundo Coneglian (2011), a madeira de Hevea brasiliensis apresenta cerne 

e alburno sem distinção, grã direita, textura média e uma distribuição anatômica 

uniforme com fibras curtas (1501,21 mm) e vasos com dimensões de 757,8 mm. 

Matan e Kyokong (2003); Eufrade Junior et al. (2011) e Servolo Filho (2013) 

relatam que a madeira de Hevea brasiliensis se enquadra à norma NBR 7190/97 e 

está apta para a utilização como estrutura, baseado nos valores obtidos para os 

ensaios mecânicos. 

Escobar (2011) classifica a madeira de Hevea brasiliensis como tendo boas 

características de trabalhabilidade (serrado, furação, torneado, pregado e colado), 

porém, o látex residual da madeira pode empastar os dentes das ferramentas, 

atrapalhando o corte. O referido autor relata que a espécie pode ser facilmente 

curvada, com auxílio de vaporização, e tingida com a mesma facilidade. 
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Eufrade Junior et al. (2011) afirmam que a madeira de seringueira está apta 

à utilização na construção civil para fabricação de forros, de rodapés e, também, de 

modo temporário, em andaimes e em formas de concreto, além de apresentar boas 

características para fabricação de painéis de madeira, assoalhos e móveis em geral. 

Okino et al. (2004), estudando clones de Hevea brasiliensis, concluíram que 

a espécie é tecnicamente viável para a produção de painéis OSB, aglomerados in 

natura e cimento-madeira, mostrando o potencial de utilização da madeira de 

seringueira na produção de painéis de madeira. 

 

2.2 PRODUÇÃO DE LÂMINAS DE MADEIRA 

 

2.2.1 Laminação de toras 

 

Segundo Iwakiri (2005), a laminação de madeiras é datada de 3000 anos 

antes de Cristo, quando as lâminas ainda eram obtidas por meio de serras manuais 

e utilizadas para a produção de móveis clássicos e artesanais. Mesmo precária, a 

utilização de serras possuía vantagens em relação ao processo atual, principalmente 

pela desnecessidade de aquecimento das toras, no entanto, a produção era bem 

menor e com grande geração de resíduos. 

De acordo com o autor supracitado, o desenvolvimento do processo de 

laminação da madeira só ocorreu a partir da invenção do torno laminador, pois, com 

este equipamento, era possível obter lâminas com maiores dimensões através do 

desenrolamento de toras. 

No século XX, indústrias de painéis compensados se instalaram no Brasil e 

no mundo e, com isso, houve um grande salto na produção de lâminas, sempre com 

grande investimento em equipamento para obtenção de lâminas de qualidade 

superior (KAZMIERCZAK, 2012). 

Conforme o Manual do Técnico Florestal (1986), as lâminas de madeira 

podem ser obtidas utilizando-se diferentes equipamentos, tendo o torno 

desenrolador como principal equipamento utilizado. As lâminas torneadas são 

obtidas através do desenrolamento de toras que, com movimentos rotacionais contra 

uma faca, originam uma lâmina contínua de grande dimensão. 

Segundo Palka (1973) e Iwakiri (2005), o torno desenrolador é constituído de 

dois componentes principais, a faca e a barra de compressão. A faca tem como 
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principal função de separar as lâminas da madeira na espessura determinada, 

sendo um dos componentes que representa maior custo de manutenção. A barra de 

compressão tem a função de comprimir a madeira imediatamente antes do corte e 

guiar a faca, de modo a minimizar o fendilhamento superficial da lâmina e auxiliar no 

controle da espessura e aspereza da superfície. 

A faca e barra de compressão devem estar geometricamente acuradas com 

o eixo de rotação da tora para obtenção de uma lâmina sem fendilhamento 

superficial, rugosidade mínima e espessura padronizada (SUCHSLAND; 

JANKOWSKY, 1979; IWAKIRI, 2005). 

Na figura 2 está ilustrado o efeito da barra de compressão sobre a qualidade 

das lâminas. 

 
FIGURA 2 – EFEITO DA BARRA DE COMPRESSÃO NA QUALIDADE DA LAMINAÇÃO 

 
FONTE: IWAKIRI (2005). 
 

Segundo Iwakiri (2005), a velocidade de rotação do torno pode variar de 50 

a 300 RPM e, a velocidade de corte, entre 30 a 50 m/min, de modo que estes 

parâmetros exercem uma grande influência na qualidade das lâminas produzidas. 

Lâminas produzidas com velocidades muito baixas podem resultar em uma 

superfície áspera e espessura desuniforme. Por outro lado, velocidades maiores 

podem ocasionar fendilhamento na lâmina, diminuindo a sua resistência à tração 

perpendicular. 

Iwakiri (2005) e Pio (1996) citam que o ângulo de afiação da faca deve estar 

na faixa de 18 a 27º, sendo que um ângulo médio de 21º é considerado como sendo 

um ajuste referencial para a laminação de madeiras de diferentes espécies. 
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Segundo Lutz (1978), a maioria das espécies arbóreas podem ser utilizadas 

como matéria-prima para laminação, mas a qualidade das lâminas e sua facilidade 

de obtenção variam conforme esta escolha. 

O autor em questão ainda relata que folhosas são espécies de maior 

facilidade de laminação, isto ocorre pela resistência aos esforços de flexão presente 

nelas, o que resulta em lâminas com menos fendilhamento. Isto ocorre devido ao 

menor conteúdo de lignina das folhosas e maior plasticidade da madeira. 

De acordo com Lutz (1978); Gonçalves e Almeida (1998) e Thoemen, Irle e 

Sernek (2010), a qualidade dos painéis compensados depende amplamente da 

qualidade das lâminas. 

A obtenção de lâminas de qualidade exige um equipamento com boa 

manutenção e toras em condições facilitadas para um corte com máxima qualidade. 

Iwakiri (2005) especifica também que a qualidade das lâminas é influenciada pela 

qualidade da tora, condições de armazenamento, aquecimento das toras e 

condições mecânicas, de ajuste e operacionais do torno. 

A qualidade de uma lâmina é avaliada com base na uniformidade da 

espessura, rugosidade superficial, presença ou ausência de fendas, cor e figura; 

sendo espessura, rugosidade e fendas superficiais, os fatores diretamente ligados à 

regulagem do torno. Uma lâmina ideal deve possuir espessura uniforme, baixa 

rugosidade, planicidade máxima, ausência de fendilhamento, cor e figura agradáveis 

(WANGAAR; SARAOS, 1959). 

Feihl e Godin (1970) e Jankoswski (1978) afirmam que a rugosidade 

excessiva das lâminas provoca o aumento no consumo de resina, prejudica a linha 

de cola, e condiciona a quantidade de madeira que será retirada das faces do painel 

durante o lixamento, além de que lâminas com fendas superficiais muito profundas 

podem romper-se quando manipulada; sob variações bruscas de umidade, pode 

provocar a delaminação do painel compensado; ou ainda ocasionar o aparecimento 

de rachaduras na superfície, indesejáveis em painéis cujas faces irão receber um 

acabamento mais aprimorado. 

A densidade da madeira é uma característica muito importante a ser 

considerada na produção de lâminas, uma vez que espécies de baixa densidade 

tendem a gerar lâminas felpudas e madeiras com alta densidade tendem a gerar 

lâminas mais quebradiças, além de consumir mais energia para processá-las (PIO, 
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1996). De acordo com Lutz (1978), nos EUA, a faixa de densidade ideal varia de 

0,320 a 0,650 g/cm³. 

De acordo com Albino et al. (2011), os constituintes químicos da madeira 

influenciam no processo de laminação, pois a presença de certos tipos de extrativos 

e altos teores de cinzas podem causar desgaste excessivo das facas e tornar o 

processo inviável. 

A umidade é outro fator importante a considerar na laminação, pois a 

madeira é comprimida contra uma faca para a realização do corte, e o excesso de 

água pode fazer com que haja compressão sobre as fibras, arrebentando-as, 

prejudicando a qualidade superficial da lâmina (LUTZ, 1978). 

Uma das formas de evitar a perda da qualidade das lâminas é realizando o 

cozimento das toras, que é um processo que visa aumentar a elasticidade da 

madeira, favorecendo o melhor acabamento da superfície das lâminas e facilitando o 

processo de laminação (PRATA, 2006). 

Lutz (1978) afirma que toras com umidades entre 50 e 60% resultam em 

lâminas de boa qualidade, já toras com umidades muito baixas, inferiores a 25%, 

resultam em lâminas de baixa qualidade. 

 

2.2.2 Secagem de lâminas 

 

A secagem de lâminas de madeira é um processo de retirada de água até 

um determinado teor de umidade, com o mínimo de defeitos, no menor tempo 

possível e de forma técnica e economicamente viável para o uso final a que se 

destina. O objetivo básico da secagem de lâminas é oferecer condições adequadas 

para a sua colagem e formação de painéis (IWAKIRI, 2005). 

Os defeitos decorrentes da secagem da lâmina podem ocorrer quando 

cuidados mínimos não são adotados, pois, como a madeira é fraca 

perpendicularmente à grã, frequentemente surgem fendas nas lâminas. Uma das 

principais razões do surgimento de fendas é a manipulação brusca das lâminas, 

visto que as fendas se iniciam com a lâmina ainda no estado verde (THOEMEN; 

IRLE; SERNEK, 2010). 

De acordo com Umaña e Brito (2004), apesar da secagem de lâminas ser 

mais fácil que a secagem de madeira, devido a menor espessura, é um dos 

processos mais importantes, pois, geralmente, altos teores de umidade resultam, 
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posteriormente, em problemas na colagem, podendo também ocasionar falha na 

impregnação de resina na madeira, causando bolhas de vapor na linha de cola, 

acarretando delaminação ou até mesmo estouro dos painéis na saída da prensa. 

Porém, quando o teor de umidade é extremamente baixo, também podem 

ocorrer problemas na colagem, tendo em vista que a lâmina absorverá mais resina, 

aumentando, assim, a velocidade de cura e a solidificação, ocasionando falhas na 

linha de cola (TOMASELLI, 1980). 

O Programa Nacional da Qualidade da Madeira (ABIMCI, 2009) estabelece 

requisitos mínimos de teores de umidade para lâminas de capa, contracapa e miolo 

utilizadas em painéis compensados, com base na resina a ser utilizada. Em média, o 

PNQM estabelece que lâminas de capa e contracapa devem possuir uma umidade 

inferior a 12%, e o miolo menor que 8%, quando utilizada resina fenólica na 

produção. 

Para se chegar ao teor de umidade desejável, uma série de fatores devem 

ser considerados no processo de secagem das lâminas, os inerentes à própria 

madeira e os relativos ao controle do processo de secagem. Segundo Iwakiri (2005), 

os inerentes à madeira são a espécie, a densidade da madeira, a espessura da 

lâmina e o teor de umidade inicial; e os inerentes ao processo, o volume de lâminas 

e a velocidade de passagem das lâminas, assim como temperatura, umidade 

relativa e velocidade de ar. 

Comstock (1981) afirma que a densidade da madeira tem relação inversa 

com a velocidade, ou seja, quanto maior a densidade, menor será a velocidade de 

secagem. 

Lutz (1978) afirma que a temperatura possui relação inversa com o tempo de 

secagem. Quando a secagem das lâminas é efetuada com altas temperaturas, 

próximas aos 280°C, a superfície das lâminas perde suas características ideais para 

adesão; com temperaturas de 210°C ou menores, a superfície mantém essas 

características. 

 

2.3 PAINÉIS COMPENSADOS 

 

Iwakiri (2005) descreve os painéis compensados como um painel fabricado 

através da colagem de lâminas em número ímpar de camadas, com a direção da grã 

perpendicular entre as camadas adjacente, e colados sob efeitos da pressão e 
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temperatura. A primeira e última lâminas são chamadas de capa e contracapa e, as 

lâminas internas de miolo (BODIG; JAYNE, 1982). 

A madeira de Pinus é a principal matéria-prima utilizada na produção 

industrial de painéis compensados no Brasil, devido ao rápido crescimento das 

espécies e a possiblidade de substituição das espécies nativas que, antigamente, 

eram utilizadas (IWAKIRI et al., 2007). 

Como forma de aumentar a oferta de matéria-prima para o setor de base 

florestal, algumas pesquisas vêm sendo desenvolvidas. Como exemplo, pode-se 

citar Iwakiri et al. (2013) que, avaliando painéis laminados de sequoia (Sequoia 

sempervirens), concluíram que as lâminas desta espécie podem ser utilizadas como 

miolo em painéis compensados para uso externo. 

Segundo Kazmierczak (2012), os painéis compensados encontrados no 

mercado são de três tipos: laminados, sarrafeados e multisarrafeados. Os primeiros 

são produzidos com finas lâminas de madeira prensadas. No compensado 

sarrafeado, o miolo é constituído de sarrafos colados lado a lado e revestidos com 

lâminas. No multisarrafeado, o miolo é composto de lâminas prensadas e coladas na 

vertical, fazendo uma espécie de “sanduíche”. 

Os painéis compensados podem ser classificados em três grupos, com base 

na sua aplicação, sendo eles: (1) para o uso interno (IR), que são painéis utilizados 

em locais protegidos da ação da água ou da alta umidade, colados com adesivos à 

base de uréia-formaldeído; (2) para o uso Intermediário (IM), que são utilizados em 

locais com alta umidade relativa podendo, algumas vezes, receber a ação de água e 

são colados com adesivos à base de melanina-ureia-formaldeído; (3) para uso 

Externo (EX), que são painéis para uso em ambientes externos ou fechados que são 

submetidos a umedecimento e secagem ou ação da água, colados com adesivos à 

base de fenol-formaldeído (IWAKIRI, 2005). 

Ainda segundo o mesmo autor, no Brasil os painéis compensados são 

regidos pela norma NBR3 – INMETRO, que os classifica em: de uso geral, forma de 

concreto, decorativo, industrial, naval, sarrafeado, resinado e plastificado. O mais 

utilizado no Brasil, é o compensado para forma de concreto, no qual é utilizado uma 

resina à prova d’água e é admitido para uso exterior, e muito difundido para 

construção civil, tanto para forma de concreto para construções menores, como para 

caixarias em construção maiores. 
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De acordo com Kazmierczak (2012), a produção de painéis compensados 

em escala industrial iniciou-se em meados do século XX na região Sul do país, onde 

o Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia) era a principal matéria-prima, e esta 

produção era totalmente absorvida pelo mercado interno. Já em meados da década 

de 70, as empresas iniciaram as exportações dos painéis, principalmente para 

países como Estados Unidos, Reino Unido, Porto Rico e Alemanha. 

Segundo o Serviço Nacional de Informações Florestais (SNIF, 2016), houve 

uma queda nas exportações de painéis compensados entre os anos de 2008 e 

2011, resultado da crise econômica mundial, porém, com a retomada da economia 

no ano de 2012, houve um aumento significativo do volume de painéis compensados 

exportados, conforme Tabela 2. 

 
TABELA 2 – EXPORTAÇÕES DE PAINÉIS COMPENSADOS NO PERÍODO DE 2008 A 2015 

Produto Ano 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Painéis Compensados em 
milhões de m³ 2,1 1,5 1,4 1,2 1,3 1,4 1,6 1,9 

FONTE: Adaptada de SNIF (2016). 
 

Dados do SNIF (2016) ainda apontam que os estados brasileiros que 

possuem o maior volume de exportação de painéis compensados são Paraná e 

Santa Catarina, sendo estes, também, os responsáveis pela maior arrecadação 

monetária. 

Biazus, Da Hora e Leite (2010) descrevem que o continente asiático é o 

principal destino das exportações mundiais de painéis compensados, seguido do 

continente Europeu e Americano (Figura 3). Tal fato é explicado pelos autores como 

uma tendência cultural deste continente que utilizam destes painéis na construção 

civil. 
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FIGURA 3 – DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE COMPENSADOS BRASILEIROS NO MERCADO 
INTERNACIONAL 

 
FONTE: BIAZUS; DA HORA; LEITE, 2010. 

 

2.4 VARIÁVEIS DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PAINÉIS COMPENSADOS 

 

Na produção de painéis compensados muitas variáveis devem ser 

consideradas, entre elas as propriedades físicas e químicas da madeira, o tipo e a 

quantidade de adesivo e os parâmetros de prensagem. Este controle tem por 

objetivo a obtenção de um produto final com características desejáveis e que 

atendam aos valores mínimos impostos pelas normas de referência sob a qual um 

produto é avaliado (TRIANOSKI et al., 2015). 

 

2.4.1 Variáveis inerentes à madeira que afetam a qualidade dos painéis 
compensados 

 

2.4.1.1 Densidade da madeira 

 

A densidade da madeira possui relação inversa com a porosidade e a ação 

de penetração de adesivos na estrutura lenhosa. Madeiras de alta densidade 

apresentam a tendência de limitação da mobilidade do adesivo, resultando no 

enfraquecimento da ligação adesiva (MARRA, 1992; TSOUMIS, 1991; KOLLMANN; 

KUENZI; STAMM, 1975; SELLERS, 1985). Por outro lado, em madeiras de baixa 
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densidade ocorre maior penetração do adesivo e poderá resultar em linha de cola 

“faminta”. Com isso, há a necessidade de adaptação das formulações dos adesivos 

baseando-se na densidade da madeira (IWAKIRI, 2005). 

Espécies de média densidade, como a Hevea brasiliensis, possuem uma 

vantagem técnica significativa na fabricação de painéis compensados para fins 

estruturais, que requerem maior resistência mecânica (IWAKIRI et al., 2007). 

A relação entre densidade da madeira e as propriedades mecânicas é 

amplamente conhecida. Iwakiri et al. (2002), analisando os efeitos do crescimento 

radial do Pinus taeda na densidade das lâminas e nas resistências mecânicas dos 

painéis compensados, concluíram que lâminas obtidas das partes mais externas das 

toras apresentaram maiores densidade e resultaram em maiores resistências 

mecânicas, quando utilizadas na capa e na contracapa de painéis. 

 

 

 

2.4.1.2 pH e extrativos 

 

Marra (1992) relata que a composição química de uma espécie pode afetar a 

colagem de lâminas em painéis compensados. As propriedades químicas mais 

importantes na colagem de madeiras são os extrativos, pH e teor de cinzas 

(IWAKIRI, 2005). 

Os extrativos podem afetar as reações de polimerização da resina, 

diminuindo a qualidade de colagem, limitando o desempenho da linha de cola e, 

consequentemente, restringindo ou, até mesmo, inviabilizando sua utilização 

(HILLIS; BROWN, 1978; MARRA, 1992; JANKOWSKI, 1988; LIMA et al., 2007; 

CLOUTIER, 1998). 

Além dos extrativos, o pH pode inibir as reações químicas de endurecimento 

da resina e coesão adequada da linha de cola, aumentando o tempo de prensagem 

(KOLLMANN; KUENZI; STAMM, 1975; FENGEL; WEGENER, 1989). 

Madeiras com pH pouco ácido requerem catalisador externo para acelerar a 

cura da resina ureia-formaldeído e, assim, efetuar a prensagem em tempo aceitável 

(BINDER, 1967). Por outro lado, pH extremamente ácido pode resultar na pré-cura 

da resina, prejudicando a qualidade da colagem e diminuindo a resistência da linha 

de cola (MALONEY, 1993; ALBUQUERQUE, 2002). 
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O conteúdo de cinzas na madeira não afeta diretamente a performance da 

ligação adesiva, no entanto, poderá afetar o pH ou as características de 

usinabilidade da madeira, devido à presença de minerais como sílica e seu efeito 

quanto ao desgaste excessivo das peças cortantes (IWAKIRI, 2005). 

 

2.4.1.3 Teor de umidade das lâminas 

 

Segundo Marra (1992), o teor de umidade e sua distribuição dentro e entre 

peças de madeira influenciam a formação e o desempenho da colagem, exigindo um 

aprimorado controle do processo. O autor ainda especifica que as mudanças 

dimensionais, causadas pela umidade, tendem a causar tensões na linha de cola.  

Vick (1999) relata que o controle do teor de umidade é altamente crítico 

quando o adesivo é curado em prensa quente, pois o excesso de umidade se 

transforma em vapor d’água com alta pressão dentro do produto e pode causar 

estouro de painéis e delaminação. 

2.4.2 Variáveis do processo de produção de painéis compensados 

 

2.4.2.1 Preparação e aplicação do adesivo 

 

Segundo Ferreira (2011), a colagem adequada de madeiras está 

diretamente relacionada a algumas características físico-químicas dos adesivos 

como: viscosidade, gel time e teor de sólidos. 

A viscosidade de um líquido pode ser definida como a resistência ao fluxo 

livre entre camadas de uma matéria, ou, ainda, a grandeza que caracteriza a 

existência de atrito entre as moléculas de um fluido e que se manifesta através do 

escoamento. O gel time corresponde ao período transcorrido desde a preparação do 

adesivo para aplicação, que inclui a adição de catalisador, extensores, etc., até o 

“ponto” de endurecimento, ou a fase de gel, quando atinge a máxima elasticidade. O 

teor de sólidos é definido como a quantidade de sólidos contidos na resina. A resina 

é composta de componentes sólidos e líquidos voláteis constituídos de solventes 

orgânicos (IWAKIRI, 2005). 

Marra (1992) relata que as resinas ureia-formaldeído (UF) e fenol-

formaldeído (FF) são as mais utilizadas na fabricação de painéis industriais. 

Segundo Forss e Fuhrmann (1979), a resina ureia-formaldeído tem como principal 
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vantagem o baixo custo, entretanto, possui baixa resistência à umidade e seu uso é 

restrito ao ambiente interno. Para painéis de uso externo, utiliza-se resina fenol-

formaldeído ou melamina-ureia-formaldeído, pois estas possuem maior resistência à 

umidade. Assim, a escolha de adesivo deve considerar sempre o produto final, ou 

seja, o ambiente onde será utilizado (KELLY, 1977). 

A formulação da batida de cola e a gramatura são parâmetros que irão 

influenciar diretamente na qualidade da colagem e, ao mesmo tempo, no custo de 

produção do compensado (SELBO,1975; SELLERS, 1985; BALDWIN, 1995). 

O adesivo utilizado para a colagem de lâminas é preparado através da 

mistura de vários componentes como: resina, extensor, água, materiais de 

enchimento, entre outros materiais mais pontuais, como retardantes de fogo e 

imunizantes contra agentes biodegradadores. A formulação é definida em função do 

tipo de resina e dos níveis de qualidade requeridos do painel compensado (IWAKIRI, 

2005). 

A gramatura do adesivo depende do tipo de resina, da espessura da lâmina 

e da formulação. A escolha apropriada da gramatura, ou seja, a quantidade de 

adesivo por m² de madeira a ser colada, deve considerar que os adesivos possuem 

alto custo e interferem na resistência e na qualidade da colagem (SANTOS; DEL 

MENEZZI, 2010). Segundo Faherty e Williamson (1997), a utilização do teste de 

cisalhamento da linha de cola é a maneira mais eficaz de testar a resistência da 

colagem realizada por adesivos. 

 

2.4.2.2 Montagem e assemblagem de compensados 

 

O princípio de construção de um painel compensado é baseado na 

laminação cruzada e na restrição da linha de cola e tem, como finalidade, o 

balanceamento dos comportamentos físico-mecânicos das lâminas de camadas 

adjacentes, dispostas nos sentidos paralelo e perpendicular ao plano do painel 

(BODIG; JAYNE, 1982). 

Segundo Pinto (2011), as lâminas que recebem toda a carga exercida são 

as de capa e contracapa e, portanto, determinam a qualidade dos painéis. Por esta 

razão, lâminas de qualidade superior são utilizadas nestas posições e, as de 

qualidade inferior, são utilizadas para compor o miolo. 
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Após a montagem, é necessário um determinado “tempo de espera”, ou 

tempo de assemblagem, para que ocorra a transferência adequada do adesivo para 

as lâminas adjacentes e a absorção do adesivo pelas lâminas. O tempo de 

assemblagem refere-se ao tempo transcorrido entre a montagem dos painéis 

compensados e o carregamento na prensa quente (IWAKIRI 2005). 

Se este tempo for menor do que o ideal, não haverá penetração suficiente 

do adesivo na lâmina, ocasionando perda da qualidade da colagem. Se for maior, 

ocorrerá uma polimerização parcial do adesivo antes da prensagem. A não 

compatibilidade entre o adesivo e a madeira resulta em uma linha de cola sem 

resistência e perda da qualidade do painel (JANKOWSKY, 1980; LIMA et al., 2011). 

 

2.4.2.3 Prensagem dos painéis 

 

O ciclo de prensagem influencia as propriedades dos painéis compensados, 

e o perfeito controle desta etapa é de fundamental importância, pois dela depende, 

em grande parte, a qualidade final dos painéis (MATOS, 1988; GUIMARÃES 

JUNIOR et al., 2009) 

Os principais parâmetros do ciclo de prensagem são: o tempo, a pressão e a 

temperatura de prensagem, contudo, a assemblagem, a pré-prensagem e, também, 

o acondicionamento, contribuem para o aumento da qualidade dos painéis 

(MOSLEMI, 1974; KELLY, 1977). 

A pré-prensagem tem como principal finalidade auxiliar na transferência e na 

distribuição do adesivo entre as lâminas e facilitar as operações de carregamento da 

prensa (IWAKIRI, 2005). Um controle importante nesta etapa é com relação à 

pressão, para que não haja efeito sobre a espessura final do painel (PRATA, 2006). 

Segundo Iwakiri (2005), o tempo de prensagem de um painel está 

relacionado ao tempo necessário para que a linha de cola mais interna atinja a 

temperatura de cura da resina. Portanto, o tempo de prensagem depende, 

diretamente, da espessura do painel, da temperatura da prensagem e do tipo de 

adesivo utilizado. 

Lehmann e Hefty (1973) e Nock e Richter (1978) relacionam o tempo de 

prensagem com alguns fatores, dos quais pode-se destacar: o tipo de resina, o 

catalisador, o teor de umidade da lâmina, o tipo e a quantidade de extensor, a 
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temperatura de prensagem, a espessura do painel, a densidade da madeira e a 

porosidade. 

Pio (1996) afirma que o tempo de prensagem, especialmente o dos painéis 

compensados, é calculado considerando um "tempo básico" que varia entre 2 e 4 

minutos e depende do tipo de resina, da temperatura de prensagem e da espessura 

do painel. 

Com o aumento da temperatura, há uma diminuição do tempo de 

prensagem, conforme apresentado na Tabela 3. 

 
TABELA 3 - RELAÇÃO ENTRE TEMPERATURA E TEMPO DE PRENSAGEM 

T ºC min/mm 
50 4-5 
60 3-4 
70 2 
80 2 
90 1 
100 1 
110 0,5 
120 0,5 
130 0,5 
140 0,5 

FONTE: NOCK; RICHTER (1978). 
 

Segundo Prata (2006), as indústrias de resinas especificam que, para 

resinas à base de fenol-formaldeído, utiliza-se o tempo de 1 min/mm para 

temperaturas abaixo de 140°C e, acima desta temperatura, o tempo utilizado é de 

0,8 min/mm. 

A pressão aplicada durante a prensagem dos painéis tem a finalidade de 

transferir o adesivo entre as lâminas e assegurar um contato adequado entre as 

lâminas e os pratos quentes da prensa. Com a prensagem, ocorre a redução de 

espaços vazios na madeira devido à compressão e melhora a difusão de calor a 

partir da superfície ao centro do painel. O nível de pressão a ser aplicado está em 

função da densidade da madeira, da superfície das lâminas e da gramatura 

(MOSLEMI, 1974; MATOS, 1988; IWAKIRI, 2005). 

Na Tabela 4 estão apresentados os parâmetros de pressão para alguns 

fatores inerentes à madeira e ao processo. 
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TABELA 4 - VARIAÇÃO DA PRESSÃO CONFORME FATORES DO PROCESSO 

FATOR DE PRESSAO PRESSÃO 
BAIXA ALTA 

Densidade da madeira Baixa Alta 
Superfície da Lâmina Lisa Áspera 
Gramatura (adesivo) Elevada Baixa 
FONTE: Adaptada de IWAKIRI (2005). 

 

Pio (1996) recomenda temperaturas de 70 a 120ºC para prensagem de 

painéis com resina uréica e superior a 135ºC para resina fenólica, no entanto, 

flutuações de ± 5ºC não interferem na qualidade final do painel compensado. Prata 

(2006), por sua vez, menciona que fabricantes de resinas orientam a utilização de 

temperaturas entre 125 a 150ºC para adesivo fenólico. 

Após serem retirados da prensa, os painéis compensados encontram-se em 

condições de instabilidade em relação ao teor de umidade e temperatura. O teor de 

umidade da superfície é menor em relação ao centro, ao passo que a temperatura 

da superfície é maior em relação ao centro do painel. O período de 

acondicionamento visa equalizar os gradientes de temperatura e umidade dos 

painéis, além de realizar a cura adicional da resina (IWAKIRI, 2005). 

Após esta etapa, os painéis passam por uma pré-classificação, 

esquadrejamento, calibração e lixamento, e classificação final. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 COLETA DE MATERIAL 

 

Foram coletadas quatro árvores de Hevea brasiliensis provenientes de um 

plantio com idade de 27 anos, localizado na cidade de Paranapoema, Mesorregião 

Noroeste do estado do Paraná (22°38’02” S e 52°05’52” O) com clima caracterizado 

como subtropical. O plantio está localizado na propriedade Fazenda Guanabara, 

tendo como principal atividade a extração de látex. 

As árvores foram selecionadas aleatoriamente no plantio, abatidas e, 

posteriormente, seccionadas em dois toretes com 1,5m de comprimento cada 

(Figura 4). 

 
FIGURA 4 – PLANTIO DE Hevea brasiliensis EM PARANAPOEMA – PR E SECCIONAMENTO DAS 

TORAS 

 
FONTE: O autor (2016). 
 

Cada torete foi separado por altura, sendo um na altura do painel de 

resinagem e outro acima. Foram retirados discos na base, na altura de 1,5m, de 3m, 

abaixo de cada torete, e um último a 6m de altura para a determinação da densidade 

básica e das propriedades químicas, conforme Figura 5. 
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FIGURA 5 – POSIÇÕES DE COLETA DOS DISCOS PARA DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE 
BÁSICA E PROPRIEDADE QUÍMICA DA MADEIRA, E DOS TORETES PARA 
LAMINAÇÃO 

 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: “D e Q”: Discos utilizados para determinação da densidade básica e propriedades químicas da 

madeira; 1 e 2: Toretes utilizados para laminação, sendo 1 com extração de látex e 2 sem 
extração de látex. 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA 

 

Para a determinação da densidade básica da madeira de Hevea brasiliensis, 

foram retiradas duas cunhas opostas de cada disco (Figura 6). As cunhas foram 

saturadas para obtenção do volume pelo método da balança hidrostática, seguindo 

recomendações da Norma Copant 461/72. 
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FIGURA 6 – LAYOUT DE CORTE DOS DISCOS PARA A DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE 
BÁSICA 

 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: D – Cunhas utilizadas para densidade básica. 

 

A densidade básica foi obtida por meio da relação entre massa seca e o 

volume saturado, segundo a Norma Copant 461/72 (1). 

 

Vs
MsDb    (1) 

 

Onde:  

 

Db= Densidade básica (g/cm³) 

Ms  = Massa seca (g) 

Vs = Volume saturado (cm³) 

 

3.3 DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES QUÍMICAS DA MADEIRA 

 

Para determinação das propriedades químicas da madeira de Hevea 

brasiliensis, as duas cunhas restantes de cada disco (Figura 7) foram transformadas 

em cavacos por meio de um picador de disco e, posteriormente, reduzidos em 

partículas em um moinho de martelos. As partículas foram transformadas em 

serragem em moinho de facas do tipo Wiley, e classificadas manualmente em 

peneiras de 40 e 60 mesh, sendo utilizado o material retido na malha de 60 mesh, 

conforme norma TAPPI 264 cm-97. As partículas obtidas a partir das cunhas, para 
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as quatro árvores, foram misturadas conforme altura para obtenção de um valor 

único para cada altura. 

 
FIGURA 7 - LAYOUT DE CORTE DOS DISCOS PARA A DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES 

QUÍMICAS DA MADEIRA 

 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Q – Cunhas utilizadas na determinação da composição química. 
 

Na Tabela 5 estão apresentadas as normas utilizadas para a realização da 

análise química do material. 

 
TABELA 5 – NORMAS EMPREGADAS PARA AS ANÁLISES QUÍMICAS 

ANÁLISE QUÍMICA NORMAS 
Extrativos Totais TAPPI T 204 om-97 
Lignina Klason Insolúvel Gomide e Demuner (1986) 
Lignina Solúvel Goldschimidt (1971) 
Teor de Cinzas TAPPI T 211 om-02 
Ph TAPPI T 252 om-02 – adaptada 
FONTE: O autor (2017). 
 

Para a determinação do pH da madeira foi realizada uma adaptação da 

norma TAPPI 252 om-02, em que foram pesados 2g de serragem absolutamente 

seca, transferidas para um erlenmeyer com 200ml de água destilada e mantidas sob 

fervura durante uma hora à 97ºC, em banho-maria. As amostras foram resfriadas à 

temperatura ambiente (25ºC) para a obtenção do pH em pHmetro digital após 

intervalo de 2 e 24 horas. 

Na Figura 8 estão ilustrados os equipamentos utilizados na determinação 

das propriedades químicas da madeira. 
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FIGURA 8 – EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA ANÁLISE QUÍMICA DA MADEIRA DE Hevea 
brasiliensis 

 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: (1) Espectrofotometria da lignina solúvel; (2) Filtragem da lignina klason; e (3) Extração dos 
extrativos totais (álcool/tolueno, álcool e água). 
 

As equações utilizadas para a obtenção dos valores dos teores de 

holocelulose, extrativos totais, lignina Klason, solúvel e total, bem como o teor de 

cinzas, estão apresentadas a seguir: 

 

 HOLOCELULOSE 

 

LT-ET-100=H    (2) 

 

Onde: 

 

H = Teor de holocelulose (%) 

ET  = Extrativos totais (%)  

..TL = Lignina total (%) 

 

 EXTRATIVOS TOTAIS 

 

100×Ma)-(1=(%) ET    (3) 
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Onde: 

 

ET  = Extrativos totais (%) 

Ma = Massa absolutamente seca de serragem sem a tara do cadinho (g) 

 

 LIGNINA KLASON (RESIDUAL) 

 

100

100
E.T.-1

0,3
(Mf)=L.R.(%)    (4) 

 

Onde: 

 

L.R.(%) = Lignina Klason (Residual) 

Mf = Massa absolutamente seca de lignina sem a tara do cadinho (g). 

E.T. = Extrativos totais (%). 

 

 LIGNINA SOLÚVEL 

 

100

100
..1

3,0300

L280-L2154,53 =L.S.(%)

TE

     (5) 

 

Onde: 

 

L.S.= Lignina solúvel (%). 

L215= Absorbância no comprimento de onda 215nm 
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L280= Absorbância no comprimento de onda 280nm 

E.T. = Extrativos totais (%). 

 

 LIGNINA TOTAL 

 

.(%)..(%)..(%). SLRLTL     (6) 

 

Onde: 

 

..TL = Lignina total (%) 

L.R.= Lignina Klason (%) 

L.S.= Lignina solúvel (%) 

 

 CINZAS 

 

100
Pas
PcPacTc     (7) 

 

Sendo: 

 

Tc= Teor de cinzas (%) 

Pac= Peso cinzas (g) + Peso cadinho (g) 

Pc= Peso cadinho (g) 

Pas= Peso da amostra seca (g) 

 

3.4 LAMINAÇÃO DAS TORAS E SECAGEM DE LÂMINAS 

 

A partir de toretes de 0,65m de comprimento (Figura 9), sem cozimento, 

lâminas com 2mm de espessura nominal foram obtidas através de um torno 

desfolhador rotativo, no Laboratório de Painéis de Madeira da UFPR. 
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FIGURA 9 – TORETES PARA PRODUÇÃO DAS LÂMINAS 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Antes da laminação foram medidas duas circunferências do torete com 

casca, uma em cada extremidade, devido à conicidade da tora. Após o 

arredondamento do torete no torno, as medidas foram novamente determinadas no 

torete já arredondado. Posterior à laminação, obteve-se como material restante um 

rolo resto com diâmetro médio de 9 cm. Obtidas as lâminas, estas foram 

seccionadas com dimensões de 60x60 cm em uma guilhotina pneumática. 

Na Figura 10 estão ilustradas as etapas do processo de laminação da 

madeira de Hevea brasiliensis. 

 
FIGURA 10 – ETAPAS DO PROCESSO DE LAMINAÇÃO DA MADEIRA DE Hevea brasiliensis 

 
FONTE: O autor (2016). 
NOTA: 1) Etapa inicial de descascamento do torete; 2) Arredondamento; e 3) Laminação. 
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Foi adotada uma pré-secagem ao ar livre pelo período de um dia, sendo as 

lâminas dispostas separadamente, atingindo teor de umidade entre 15 e 25%. Para 

manufatura dos painéis, as lâminas foram secas em estufa até atingirem teor de 

umidade médio de 8%. 

 

3.5 RENDIMENTO DA LAMINAÇÃO 

 

O cálculo de rendimento foi realizado com base na razão entre o volume 

total das lâminas e o volume do torete. Para a cálculo do percentual de perdas por 

arredondamento, baseou-se na razão entre o volume do torete, antes e depois de 

arredondado. 

As equações utilizadas para obtenção das perdas por arredondamento, 

volume do torete, das lâminas e rendimento médio estão descritas a seguir: 

 

 PERDAS POR ARREDONDAMENTO 

 

100
Va
VtPa     (8) 

 

Onde: 

 

Pa  - Perdas por arredondamento (%) 

Vt  - Volume do torete com casca (m³) 

Va  - Volume do torete arredondado (m³) 

 

 VOLUME DO TORETE 

 

hmVt
40000

)²(     (9) 

 

Onde: 

 

Vt  - Volume total do torete (m³)  

m - Diâmetro médio do torete, na situação desejada (cm) 
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 - Constante PI (3,14159) 

h  - Comprimento do torete (m) 

 

 VOLUME DAS LÂMINAS 

 

nelcVl     (10) 

Onde: 

 

Vl  - Volume total das lâminas (m³) 

c  - Comprimento das lâminas (m) 

l  - Largura das lâminas (m) 

e  - Espessura média das lâminas, 4 pontos por lâmina (m) 

n  - Quantidade de lâminas inteiras por torete 

 

 RENDIMENTO MÉDIO 

 

100
Vt
VlR     (11) 

 

Onde: 

 

R  - Rendimento da laminação (%) 

Vl  - Volume total de lâminas (m³) 

Vt  - Volume do torete com casca (m³) 

 

3.6 PRODUÇÃO DE PAINÉIS COMPENSADOS 

 

A produção dos painéis compensados foi dividida em duas etapas: (1) para 

avaliação da influência do painel de extração de látex nas propriedades físico-

mecânicas dos painéis; (2) para avaliação da influência da interação entre diferentes 

gramaturas e formulações nas propriedades físico-mecânicas dos painéis. 
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3.6.1 Etapa 1 – Efeito do painel de extração de látex 

 

Foram produzidos 3 painéis por tratamento, constituídos de cinco lâminas, 

tendo o painel uma espessura nominal de 10mm. Foi utilizada resina fenol-

formaldeído com teor de sólidos de 54,50%. 

O adesivo foi formulado com 100 partes de resina, 30 de farinha de trigo e 

25 de água, resultando em um teor de sólidos da batida de cola de 35%. A 

gramatura adotada nesta primeira etapa foi de 180 g/m² (linha simples). 

As lâminas foram sobrepostas alternadamente para a formação do painel, e 

este foi deixado em assemblagem por 40 minutos. Os painéis foram prensados por 

10 minutos, à temperatura de 140°C e pressão específica de 10 Kgf/cm². 

Na Tabela 6 está apresentado o delineamento experimental desta etapa. 

 
TABELA 6 - DELINEAMENTO EXPERIMENTAL DA ETAPA DO EFEITO DA EXTRAÇÃO DE LÁTEX 

SOBRE AS PROPRIEDADES DOS PAINEIS COMPENSADOS 
TRATAMENTO PARTES DA ÁRVORE 
T1 (S/ LÁTEX) Lâminas obtidas da parte do tronco sem extração de látex 
T2 (C/ LÁTEX) Lâminas obtidas da parte do tronco com extração de látex 

FONTE: O autor (2016). 
 

Após a confecção dos painéis, estes foram esquadrejados e acondicionados 

em câmara climática à temperatura de 20+3ºC e umidade relativa de 65+5% até 

atingir a umidade de equilíbrio aproximado de 12%. Posteriormente, foram 

confeccionados os corpos de prova para avaliação das propriedades físico-

mecânicas dos painéis. 

 

3.6.2 Etapa 2 – Efeito da gramatura e teor de sólidos da batida de cola 

 

Foram produzidos 3 painéis por tratamento, constituídos de cinco lâminas, 

sem distinção da altura da retirada, tendo o painel espessura nominal de 10mm. Foi 

utilizada resina fenol-formaldeído com teor de sólidos de 54,50%. 

Os adesivos foram formulados com: 100 partes de resina, 30 de farinha de 

trigo e 25 de água, resultando em um teor de sólidos de batida de cola de 35%, e 

com: 100 partes de resina, 20 de farinha de trigo e 25 de água, resultando em um 

teor de sólidos de batida de cola de 40%. 
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Para cada formulação, a resina foi aplicada sobre as lâminas com 

gramaturas de 140, 160 e 180 g/m² (linha simples), e os painéis foram prensados 

por 10 minutos, à temperatura de 140°C e pressão específica de 10 Kgf/cm². 

Na Tabela 7 está apresentado o delineamento experimental desta etapa. 

 
TABELA 7 – DELINEAMENTO EXPERIMENTAL DA ETAPA DO EFEITO DA VARIAÇÃO DE 

GRAMATURA E TEOR DE SÓLIDOS DA BATIDA DE COLA SOBRE AS 
PROPRIEDADES DOS PAINÉIS COMPENSADOS 

TRATAMENTO TEOR DE SÓLIDOS (%) GRAMATURA (g/m²) 
T1 – 35% - 140 g/m² 

35,16 
140 

T2 – 35% - 160 g/m² 160 
T3 – 35% - 180 g/m² 180 
T4 – 40% - 140g/m² 

40,37 
140 

T5 – 40% - 160 g/m² 160 
T6 – 40% - 180 g/m² 180 

FONTE: O autor (2017). 
 

Na figura 11 pode ser visualizada as etapas de montagem, assemblagem e 

prensagem dos painéis. 

 
FIGURA 11 – PREPARAÇÃO DOS PAINÉIS COMPENSADOS 

 
FONTE: O autor (2017). 

NOTA: (1) Aplicação da resina; (2) Assemblagem; e (3) Prensagem. 
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3.7 PREPARAÇÃO E ENSAIOS DOS CORPOS DE PROVA 

 

De cada painel foram retirados seis corpos de prova para ensaios de flexão 

estática, sendo três na posição paralela e três na perpendicular ao plano do painel, e 

27 corpos de prova para cisalhamento da linha de cola, sendo utilizados cinco para 

cada pré-tratamento (seco, água fria, fervura 6 horas, fervura 24 horas e ciclo de 

fervura), conforme plano de corte ilustrado na Figura 12. 

Os pré-tratamento tem o objetivo de submeter os corpos de prova à diversos 

ambientes, que imitam as suas possibilidades de uso, sendo o ciclo fervura o pré-

tratamento mais prejudicial ao painel, que consiste em 4 horas de fervura, seguidos 

por 20 horas de secagem em estufa e finalizado com mais 4 horas de fervura. 

 
FIGURA 12 – PLANO DE CORTE PARA CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA PARA ENSAIOS 

 
FONTE: O autor (2017). 

NOTA: (1) Flexão Estática Paralela; (2) Flexão Estática Perpendicular; e (3) Cisalhamento da linha de 
cola. 
 

As propriedades físico-mecânicas avaliadas foram a densidade aparente, 

flexão estática, paralela e perpendicular ao plano do painel, e cisalhamento da linha 

de cola, todos conforme as Normas Europeias EN. Ressalta-se que, para a 

determinação da densidade aparente, utilizou-se todos os corpos de prova de flexão 

estática. 

Na Tabela 8 estão apresentados os ensaios, as quantidades de corpos de 

prova e as respectivas normas utilizadas para avaliação físico-mecânica. 
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TABELA 8 – DIMENSÕES, AMOSTRAGEM DOS CORPOS DE PROVA E NORMAS UTILIZADAS 

Ensaios Quantidade de Corpos de prova/Painel Normas 
Densidade Aparente 6 EN 323 

Flexão Estática Paralelo 3 EN 310 
Perpendicular 3 EN 310 

Cisalhamento em linha de cola 

Seco 5 EN 314-1 
Ciclo de Fervura 5 EN 314-1 
Fervura 6h 5 EN 314-1 
Fervura 72h 5 EN 314-1 
Água Fria 5 EN 314-1 

FONTE: O autor (2017). 
 

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística por meio do teste 

de Grubbs para verificação de outliers, de Kolmogorov Smirnov para verificação da 

normalidade dos dados, de Bartlett para confirmação da homogeneidade da 

variância e, por fim, submeteu-se os dados à análise da variância (ANOVA). 

Rejeitada a hipótese de nulidade, foi aplicada a comparação de médias por meio do 

teste de Tukey à 95% de confiabilidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA 

 

Na Tabela 9 estão apresentados os valores médios obtidos para a 

densidade básica da madeira ao longo do fuste. 

 
TABELA 9 – RESULTADOS DA DENSIDADE BÁSICA DA MADEIRA DE Hevea brasiliensis AO 

LONGO DO EIXO LONGITUDINAL 
Posição Densidade básica (g/cm³) 

BASE 0,617 a 
(21,50%) 

1,5m 0,529 a 
(15,31%) 

3,0m 0,587 a 
(27,28%) 

6,0m 0,555 a 
(29,99%) 

MÉDIA 0,572 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. 
 

Os valores médios de densidade básica da madeira variaram de 0,529 g/cm³ 

na altura de 1,5m a 0,617 g/cm³ na base, sendo as médias estatisticamente iguais 

entre si, porém em médias absolutas notou-se que a densidade na base se mostrou 

maior que a encontrada nas outras alturas, comprovando que a madeira mais velha 

presenta na base, possui uma densidade superior à encontrada nas regiões mais 

altas da árvore. 

Os valores médios de densidade básica da madeira de Hevea brasiliensis 

mostraram-se superiores aos encontrados por Leonello (2011) e Matan e Kyokong 

(2013), que, estudando o clone RIMM 600, obtiveram densidades básicas de 0,581 

g/cm³ e 0,580 g/cm³, respectivamente. Esta diferença pode ser atribuída à idade das 

árvores, 29 e 30 anos, respectivamente e também às condições edafoclimáticas dos 

locais de coleta. 

Por outro lado, os resultados mostraram-se semelhantes aos encontrados 

por Santana, Eiras e Pastore (2001) para diferentes clones de seringueira, cujos 

valores médios variaram de 0,47 g/cm³ a 0,51 g/cm³; e superiores aos encontrados 
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por Arango Alzate, Filho e Piedade (2005) e Segura e Silva Junior (2016), para 

Eucalyptus urograndis, cujos valores médios foram de 0,49 g/cm³ e 0,45 g/cm³, 

respectivamente. 

Com valor médio de 0,572 g/cm³, a madeira de Hevea brasiliensis pode ser 

classificada como de média densidade, conforme classificação recomendada por 

Melo, Coradin e Mendes (1990) e Lorenzi (2000). Os valores médios de densidade 

básica encontrados nesta pesquisa se mostraram maiores às de espécies de Pinus 

mais utilizada para a fabricação de painéis compensados no país. 

Iwakiri et al. (2007), relata que espécies de média densidade, como o 

Eucalyptus grandis, Eucalyptus dunnii e Hevea brasiliensis, possuem uma vantagem 

técnica significativa na fabricação de painéis compensados para fins estruturais, que 

requerem maior resistência mecânica. 

A partir dos valores médios obtidos para a densidade básica da madeira de 

Hevea brasiliensis, pode-se afirmar que, provavelmente, não haverá problemas na 

produção de compensados utilizando esta espécie, pois, segundo Marra (1992) e 

Sellers (1985), madeiras de média densidade tendem a resultar em uma ligação 

adequada entre adesivo e madeira. 

Os resultados médios de densidade básica obtidos, no sentido longitudinal, 

indicam uma homogeneidade para a madeira de Hevea brasiliensis, onde não houve 

influência do painel de extração de látex. Baseado nisto, pode-se dizer a madeira de 

Hevea brasiliensis apresenta potencial para a laminação. 

 

4.2 PROPRIEDADES QUÍMICAS DA MADEIRA 

 

Na Tabela 10 estão apresentados os valores médios obtidos na análise 

química da madeira de Hevea brasiliensis. 
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TABELA 10 - RESULTADOS MÉDIOS DA ANÁLISE QUÍMICA DA MADEIRA DE Hevea brasiliensis 

Posição 
Parâmetros da composição química da madeira 

ET (%) LK (%) LS (%) LT (%) H (%) C (%) pH 

BASE 
6,00a 19,61a 3,79b 23,40a 70,60c 1,04b 6,65a 

(7,23%) (1,47%) (0,40%) (1,17%) (0,97%) (2,09%) (0,56%) 

1,5m 
5,39a 19,06ab 3,81b 22,86ab 71,74bc 1,11ab 6,50b 

(5,30%) (3,48%) (0,26%) (2,83%) (1,30%) (1,01%) (0,76%) 

3,0m 
4,42b 18,46ab 3,85a 22,31ab 73,27ab 1,18 a 6,51b 

(8,69%) (5,45%) (0,45%) (4,57%) (1,06%) (5,40%) (0,93%) 

6,0m 
4,39b 17,55b 3,86a 21,41b 74,20a 1,11ab 6,29c 

(3,31%) (2,38%) (0,15%) (1,92%) (0,74%) (4,30%) (1,02%) 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente 
de variação. 

LEGENDA: ET – Extrativos totais, %; LK – Lignina Klason; LS – Lignina solúvel; Lignina total; %. H – 
Holocelulose, %; C – Cinzas.  

 

Os valores médios de extrativos totais variaram de 4,39%, na altura 6,0m, a 

6,00%, na base, sendo as médias estatisticamente diferentes. Os valores médios 

encontrados na base e na altura 1,5m foram estatisticamente iguais entre si e 

superiores às demais alturas. A concentração de extrativos apresentou a tendência 

de diminuição com a altura da árvore. 

A madeira de Hevea brasiliensis apresentou percentual de extrativos 

compatível com os valores mencionados por Fengel e Wegener (1989), em que os 

autores relatam valores médios variando de 1% a 5% para extrativos totais em 

folhosas. Baseado nisto, pôde-se classificar a madeira de Hevea brasiliensis como 

de baixa concentração de extrativos, pelo fato de apresentar valores inferiores a 

10% (SJÖSTRÖM, 1981). 

A presença de extrativos é responsável por inúmeras interações como 

adsorção e dessorção de umidade, retração volumétrica e molhabilidade (CRUZ, 

2006), desta forma, pelo baixo teor de extrativos encontrado para a madeira de 

Hevea brasiliensis, pode-se afirmar que, possivelmente, não haverá problemas 

relacionados à permeabilidade do adesivo na madeira. 

Paes et al. (2009) e Melo et al. (2013), estudando espécies nativas, 

concluíram que uma concentração de extrativos superior à 10% pode não favorecer 

o processo de colagem, pois interfere na polimerização da resina. Desta forma, a 
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baixa concentração de extrativos totais encontrada para Hevea brasiliensis pode 

favorecer a sua utilização na produção de painéis compensados. 

Em relação ao painel de extração de látex, Severo et al. (2013), avaliando a 

concentração de extrativos em árvores de seringueira, encontraram valores médios 

superiores aos encontrados nesta pesquisa, sendo de 7,69% para região sem 

extração a 7,25% para região com extração de látex. 

Os valores médios de extrativos totais obtidos mostraram-se inferiores aos 

encontrados por Oliveira Junior (2011), para árvores de seringueira, com 53 anos de 

idade, proveniente do estado de São Paulo e Riyaphan et al. (2015), para árvores, 

com 13 anos de idade, provenientes da Malásia, cujos valores médios foram, 

respectivamente, de 7% e 9%. A variação observada pode ser atribuída à diferença 

de idade entre as árvores dos trabalhos mencionados. 

Os valores médios de lignina Klason variaram de 17,55% a 6,0m de altura a 

19,61% na base, sendo as médias estatisticamente diferentes. Os valores médios 

encontrados na base e nas alturas 1,5m e 3,0m foram iguais estatisticamente entre 

si e superiores ao encontrado a 6,0m de altura. 

Para Hevea brasiliensis, a concentração de lignina Klason seguiu o mesmo 

padrão de concentração das árvores avaliadas por Janeiro (2011), comprovando 

que os teores de lignina estão diretamente ligados à altura da árvore. 

Os valores médios de lignina solúvel variaram de 3,79% na base a 3,86% a 

6,0m de altura, sendo as médias estatisticamente diferentes. Os valores médios 

encontrados nas alturas 3,0m e comercial se mostraram iguais estatisticamente 

entre si e superiores às demais alturas. 

Os valores médios de lignina total variaram de 21,41% a 6,0m de altura a 

23,40% na base, sendo as médias estatisticamente diferentes. Os valores médios 

encontrados na base e nas alturas 1,5m e 3,0m foram iguais estatisticamente entre 

si e superiores aos encontrados a 6,0m de altura. 

Para Hevea brasiliensis, os valores médios de lignina total obtidos 

mostraram-se próximos aos descritos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 1998), que apresentou valores médios 

de 22,1%, e também dos resultados encontrados por Boerhendy, Agustina e 

Suryaningtyas (2011), que encontraram valores médios de aproximadamente 

20,78%. 
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Os valores médios de holocelulose variaram de 70,60% na base a 74,20% a 

6,0m de altura, sendo as médias estatisticamente diferentes. Os valores médios 

encontrados nas alturas 3,0m e comercial foram iguais estatisticamente entre si e 

superiores às demais alturas. Pôde-se constatar que, diferentemente do teor de 

extrativos, a concentração de holocelulose apresentou tendência de diminuição com 

a altura. 

Para Hevea brasiliensis, os resultados médios obtidos para holocelulose 

mostraram-se compatíveis com os encontrados pelo IBAMA (1998), cujo valor médio 

foi de 74,5%, e também por Allwi (2006), que encontrou valores médios variando de 

73,44 a 77,79%. 

Os valores médios de teor de cinzas variaram de 1,04% na base a 1,18% na 

altura 3,0m, sendo as médias estatisticamente diferentes. Os valores médios 

encontrados nas alturas 1,5m, 3,0m e comercial foram iguais estatisticamente entre 

si e superiores aos encontrados na base. Pôde-se constatar que a madeira 

apresentou a tendência de aumento do teor de cinzas com a altura. 

O teor de cinzas da Hevea brasiliensis apresentou valores médios 

superiores aos encontrados por Segura (2011) para Eucalyptus urophylla, cujo valor 

médio foi de 0,45%; e os apresentados por Trianoski (2010) para Pinus taeda, cujo 

valor médio foi de 0,30%. Porém, os valores são compatíveis com os apresentados 

por Browing (1963), Sjöström (1981) e Fengel e Wegener (1989) que relatam que, 

para espécies tropicais, o teor de cinzas pode chegar a 5%. 

As cinzas representam o teor de material inorgânico presente na madeira, 

que são constituídos principalmente por íons de cálcio, cobre, manganês, ferro, 

magnésio, alumínio, potássio e sódio, encontrados na forma de carbonatos, fosfatos, 

silicatos e sulfatos (COSTA et al., 1997), isto posto, a quantidade de material 

inorgânico da madeira pode afetar a produção de lâminas, causando um desgaste 

excessivo das facas. 

Com base nos resultados de teor de cinzas da madeira de Hevea 

brasiliensis, espera-se que as lâminas obtidas nesta pesquisa não ocasionem um 

desgaste excessivo das facas, o que facilita a manutenção da qualidade do produto 

obtido. 

Os valores médios de pH variaram de 6,29 na base a 6,65 a 6,0m de altura, 

sendo as médias estatisticamente diferentes. O valor médio encontrado na base se 

mostrou superior aos obtidos para as demais alturas. Constatou-se a tendência de 
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diminuição do pH com o aumento da altura da árvore, repetindo o comportamento 

encontrado para concentração de extrativos. 

Os valores médios de pH encontrados para Hevea brasiliensis mostraram-se 

próximos aos encontrados por Trianoski (2010), para espécies florestais alternativas, 

cujos valores médios foram de 5,45 para Melia azedarach e 5,52 para Toona ciliata; 

e superiores aos encontrados, pela mesma autora, para Pinus taeda, cujo valor foi 

de 4,5. 

Com base nos resultados obtidos, foi possível observar que, nas regiões 

mais próximas do painel de extração, detectou-se maior acidez, devido ao fato de 

receberem maiores estímulos químicos para a produção de látex. Isso pode ser 

atribuído ao fato do látex ser um extrativo, e mesmo com o pH 6,9, próximo da 

neutralidade, tem este valor alterado para 5,0 quando exposto ao ar, condição que a 

madeira analisada se encontrava (VIRGENS FILHO; MOREIRA; CASTRO, 2003). 

Valores baixos de pH podem causar a inibição das reações químicas de 

polimerização do adesivo, prejudicando o processo de colagem (MARRA, 1992). 

Com base nos valores médios de pH encontrados, estima-se que, possivelmente, 

não haverá problema na colagem fenólica, considerando que a cura desta resina 

acontece em meio alcalino. 

 

4.3 RENDIMENTO DA LAMINAÇÃO 

 

Na Tabela 11 estão apresentados os valores médios das variáveis do 

processo de laminação das toras de Hevea brasiliensis. 

 
TABELA 11 – VALORES MÉDIOS DAS VARIÁVEIS DO PROCESSO DE LAMINAÇÃO DAS TORAS 

DE Hevea brasiliensis 
Espécie VT (m³) RL (%) PC (%) PRR (%) C 
Hevea brasiliensis 0,02641 44,35 39,35 16,30 0,9727 
Coeficiente de Variação 19,72 15,41 17,69 20,34 1,17 
FONTE: O autor (2017). 
LEGENDA: VT – Volume médio dos toretes; RL – Rendimento da laminação; PC – Perdas por 

descascamento e arredondamento; PRR – Perdas com o rolo resto; C – Fator de 
conicidade da tora (cm/cm). 

 

O rendimento médio da laminação das toras de Hevea brasiliensis foi de 

44,35%. O valor médio do rendimento da laminação de Hevea brasiliensis mostrou-

se superior ao encontrado por Escobar (2011) para árvores da mesma espécie, cujo 
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valor foi de 36,60%, e os inferiores obtidos por Lisboa et al. (2015) para Amburana 

cearensis, Sclerolobium paniculatum e Myracrodruon urundeuva, cujos valores 

médios foram de 52, 54 e 35%, respectivamente. 

Por outro lado, o resultado médio obtido mostrou-se inferior quando 

comparado com os valores médios encontrados por Bonduelle et al. (2006) para 

Pinus, cujo valor médio foi de 48% e por Bortolleto Júnior (2008), avaliando 

especificamente a espécie de Pinus merkusii, cujo valor médio foi de 54,4%. 

Em relação às perdas no processo de laminação das toras de Hevea 

brasiliensis, encontrou-se valor médio de 55,65% para perdas totais, ou seja, as 

perdas por arredondamento, retalhos, lâminas quebradas e rolo resto. 

O valor médio encontrado para perdas no processo de laminação, mostrou-

se inferior ao encontrado por Escobar (2011) para a laminação de seringueira, cujo 

valor foi de 58,65%; e superior ao encontrado por Bonduelle et al. (2006) para 

espécies de Pinus, utilizadas comercialmente no estado do Paraná, cujo valor foi de 

48%. 

O percentual de perdas e o rendimento da laminação estão diretamente 

relacionados ao fator de conicidade da madeira, portanto, quanto menor a 

conicidade da madeira, maior a probabilidade de alto rendimento e minimização das 

perdas (BALDWIN, 1981; SELLERS, 1985). A conicidade de 0,97 encontrada para 

as toras de Hevea brasiliensis, pode ter contribuído para o rendimento satisfatório 

encontrado para a espécie. 

 

4.4 EFEITO DA EXTRAÇÃO DE LÁTEX NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E 

MECÂNICAS DOS PAINÉIS 

 

4.4.1 Densidade aparente dos painéis 

 

Na Tabela 12 estão apresentados os valores médios encontrados para 

densidade aparente dos painéis compensados de Hevea brasiliensis. 
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TABELA 12 – VALORES MÉDIOS DA DENSIDADE APARENTE DOS PAINÉIS COMPENSADOS 

Tratamento Densidade Aparente (g/cm³) 

T1 (S/ EXTRAÇÃO) 0,674 a 
(1,31%) 

T2 (C/ EXTRAÇÃO) 0,655 b 
(1,79%) 

FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. 
LEGENDA: T1 – painéis com lâminas da região sem extração de látex; T2 – painéis com lâminas da 

região com extração de látex. 
 

Os valores médios de densidade aparente dos painéis variaram de 0,655 

g/cm³ para painéis produzidos a partir de lâminas com extração (T2) a 0,674 g/cm³ 

para painéis produzidos a partir de lâminas sem extração (T1). Os painéis 

produzidos a partir de lâminas sem extração de látex (T1) apresentaram médias 

estatisticamente superiores em relação ao outro tratamento (T2). 

Estes valores podem ser atribuídos, em partes, pela diferença da densidade 

básica entre as regiões de extração das lâminas, em que esta se mostrou superior 

na porção da árvore onde não há a extração de látex. 

Para o clone RIMM 600 de Hevea brasiliensis, a densidade aparente dos 

painéis foi, aproximadamente, 14% superior à densidade da madeira, apresentando 

aumento dos valores com a compressão da madeira durante o processo de 

prensagem das lâminas. 

A densidade aparente de painéis, normalmente, é superior à da madeira, 

pois a pressão aplicada ocasiona uma retração dos painéis quando a madeira 

apresenta umidade próxima de 10%, aumentando a densidade do material 

prensado. Com isso, a densidade do produto comprimido tende a ser superior ao 

produto original. (WELLONS et al., 1983). 

Em relação aos painéis comerciais de Pinus taeda, os dados apresentados 

no catálogo técnico da Abimci (2002) são de 0,565 g/cm³ para densidade aparente 

de painéis compensados, sendo, aproximadamente, 15% inferior ao encontrado para 

Hevea brasiliensis. Com base neste resultado, espera-se que a resistência à flexão 

estática dos compensados de Hevea brasiliensis seja superior à de painéis de Pinus 

taeda, visto a influência desta propriedade na resistência à flexão estática. 
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4.4.2 Resistência ao cisalhamento 

 

Na Tabela 13 estão apresentados os valores médios obtidos para a 

resistência da linha de cola ao cisalhamento, para painéis com lâminas obtidas da 

região sem extração e com extração de látex. 
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Os valores médios de resistência da linha de cola ao cisalhamento, no pré-

tratamento a seco, variaram de 1,85 MPa para os painéis produzidos a partir de 

lâminas da região sem extração (T1) a 1,91 MPa para os painéis produzidos a partir 

de lâminas da região com extração (T2), sendo as médias estatisticamente iguais. 

No pré-tratamento em água fria, os valores médios variaram de 1,35 MPa 

painéis produzidos a partir de lâminas sem extração (T1) a 1,44 MPa para painéis 

produzidos a partir de lâminas com extração (T2), sendo as médias estatisticamente 

iguais. 

No pré-tratamento em fervura 6 horas, os valores médios variaram de 1,08 

MPa para painéis produzidos a partir de lâminas sem extração (T1) a 1,25 MPa para 

painéis produzidos a partir de lâminas com extração (T2). Os painéis produzidos a 

partir de lâminas com extração (T2) apresentaram médias estatisticamente 

superiores em relação ao Tratamento (T1). 

No pré-tratamento em ciclo de fervura, os valores médios variaram de 1,08 

MPa para painéis produzidos a partir de lâminas sem extração (T1) a 1,23 MPa para 

painéis produzidos a partir de lâminas com extração (T2), sendo as médias 

estatisticamente iguais. 

No pré-tratamento em fervura 72 horas, os valores médios variaram de 1,08 

MPa e de 1,00 MPa para painéis produzidos a partir de lâminas sem extração (T1) a 

1,15 MPa para painéis produzidos a partir de lâminas com extração (T2). Os painéis 

produzidos a partir de lâminas com extração (T2) apresentaram médias 

estatisticamente superiores em relação ao Tratamento (T1). 

Na Tabela 14 estão apresentados os requisitos mínimos da norma EN 314-2 

para resistência ao cisalhamento da linha de cola. 

 
TABELA 14 – REQUISITOS DA NORMA EN 314-2 PARA ENSAIOS DE CISALHAMENTO DA LINHA 

DE COLA 
Tensão de Ruptura – tR (MPa) Falha na Madeira (%) 

0,2≥ tR > 0,4 ≥ 80% 
0,4≥ tR > 0,6 ≥ 60% 
0,6≥ tR > 1,0 ≥ 40% 

tR > 1,0 SEM EXIGÊNCIA 
FONTE: Adaptado de EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (2002a). 
 

O maior valor da resistência da linha de cola ao cisalhamento foi de 1,91 

MPa, para o pré-tratamento a seco e o menor foi de 1,00 MPa, para o pré-
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tratamento em fervura 72 horas. Com base nos valores médios encontrados, notou-

se que estes foram superiores ao mínimo de 1,00 MPa exigido pela norma EN 314-

2, sendo, portanto, descartada a avaliação da falha na madeira. 

Os resultados obtidos para resistência da linha de cola ao cisalhamento, 

mostraram-se próximos aos encontrados por Albino et al. (2011), estudando painéis 

compensados de Toona ciliata, cujos valores médios variaram de 1,61 MPa a 2,11 

MPa para o teste seco, utilizando gramatura de 270 e 320 g/m², e aos obtidos por 

Prata (2006) para painéis comerciais de Pinus de 5 lâminas e colagem fenólica, 

cujos valores médios variaram de 0,78 MPa a 1,33 MPa para o pré-tratamento em 

ciclo de fervura. 

Na avaliação do pré-tratamento em fervura 6 horas, os resultados obtidos 

mostraram-se compatíveis com os encontrados por Iwakiri et al. (2009), utilizando 6 

espécies de Pinus em painéis compensados, cujos valores variaram de 0,88 MPa a 

1,42 MPa. 

Marra (1992) e Iwakiri (2005) afirmam que a densidade da madeira pode 

influenciar a qualidade da linha de cola, tendo a premissa de que madeiras com 

baixa densidade podem originar uma linha de cola “faminta” e madeiras de alta 

densidade uma linha de cola não ancorada. Os valores médios encontrados 

mostram que os painéis de Hevea brasiliensis apresentaram colagem satisfatória e 

atenderam aos requisitos mínimos da norma. 

Com base nos resultados, notou-se que os valores médios de resistência ao 

cisalhamento da linha da cola foram superiores para painéis produzidos a partir de 

lâminas com extração (T2), o que pode ser atribuído à extração do látex, pois esta 

atividade aumenta a porosidade da madeira, resultando em uma maior penetração 

do adesivo na lâmina, melhorando a colagem e aumentando a resistência ao 

cisalhamento. 

 

4.4.3 Flexão estática paralela e perpendicular 

 

Na Tabela 15 estão apresentados os valores médios para módulo de ruptura 

(MOR) e módulo de elasticidade (MOE), nos sentidos paralelo e perpendicular. 
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TABELA 15 – RESULTADOS MÉDIOS DO ENSAIO DE FLEXÃO ESTÁTICA 

Tratamento 
Paralelo Perpendicular 

MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

T1 (S/ EXTRAÇÃO) 66 a 7934 a 34 a 2393 a 
(11,54%) (5,20%) (10,22%) (5,99%) 

T2 (C/ EXTRAÇÃO) 51 b 6048 b 33 a 2054 b 
(24,12%) (22,76%) (21,24%) (9,42%) 

FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente 
de variação. 

LEGENDA: T1 – painéis com lâminas da região sem extração de látex; T2 – painéis com lâminas da 
região com extração de látex. 

 

Os valores médios de MOR paralelo variaram de 51 MPa para painéis 

produzidos a partir de lâminas da região com extração de látex (T2) a 66 MPa para 

painéis produzidos a partir de lâminas da região sem extração de látex (T1). Os 

painéis produzidos a partir de lâminas da região sem extração de látex (T1) 

apresentaram médias estatisticamente superiores em relação ao tratamento (T2). 

Os valores médios de MOE paralelo variaram de 6048 MPa para painéis 

produzidos a partir de lâminas da região com extração de látex (T2) a 7934 MPa 

para painéis produzidos a partir de lâminas da região sem extração de látex (T1). Os 

painéis produzidos a partir de lâminas da região sem extração de látex (T1) 

apresentaram médias estatisticamente superiores em relação ao Tratamento (T2). 

Os valores médios de MOR perpendicular variaram de 33 MPa para painéis 

produzidos a partir de lâminas da região com extração de látex (T2) a 34 MPa para 

painéis produzidos a partir de lâminas da região sem extração de látex, sendo as 

médias estatisticamente iguais. 

Os valores médios de MOE perpendicular variaram de 2054 MPa para 

painéis produzidos a partir de lâminas da região com extração de látex (T2) a 2393 

MPa painéis produzidos a partir de lâminas da região sem extração de látex (T1). Os 

painéis produzidos a partir de lâminas da região de extração de látex (T1) 

apresentaram médias estatisticamente superiores em relação ao Tratamento (T2). 

Com base na Tabela 16, notou-se que os valores de MOR e MOE paralelo 

obtidos nesta pesquisa foram aproximadamente 35% superiores aos apresentados 

para compensados tropicais e de Pinus no Catálogo da ABIMCI (2007). Baseado 

neste resultado, pode-se afirmar que a Hevea brasiliensis é uma espécie de elevado 

potencial para a produção de painéis compensados. 
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Já para o sentido perpendicular, apenas os valores médios do MOR foram 

superiores aos valores de referência para painéis comerciais. Entretanto, os valores 

obtidos para MOE mostraram-se compatíveis aos divulgados pela ABIMCI (2007). 

 
TABELA 16 – COMPARATIVO DOS RESULTADOS DA PESQUISA COM PAINÉIS COMERCIAIS 

Normas 

Flexão Estática 
Paralelo Perpendicular 

MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

Pesquisa1 66 7934 34 2393 
Pesquisa² 51 6048 33 2054 
ABIMCI3 40 4908 33 3305 

FONTE: O autor (2017) 
NOTAS: 1Resultados da pesquisa para T1; ²Resultados da pesquisa para T2; 3ABIMCI (2007): 

compensado estrutural de madeira de Pinus uso externo (ensaios norma EN). 

 

Os valores médios de MOR paralelo e perpendicular, encontrados para 

compensados de Hevea brasiliensis mostraram-se próximos aos encontrados por 

Escobar (2011), avaliando a mesma espécie, cujos valores médios obtidos foram 43 

MPa a 57 MPa para MOR paralelo e 35 MPa a 41 MPa para MOR perpendicular. 

Os valores médios de MOR, paralelo e perpendicular encontrados nesta 

pesquisa, mostraram-se superiores aos encontrados por Bortolleto Júnior e Garcia 

(2004) para painéis compensados industriais de Pinus, cujos valores variaram de 34 

MPa a 40 MPa e 32 MPa a 36 MPa, respectivamente.  

Em relação ao MOE paralelo, os valores médios obtidos para compensados 

de Hevea brasiliensis, mostraram-se superiores aos valores médios encontrados por 

Iwakiri et al. (2001) para painéis de diferentes espécies Pinus, cujos valores médios 

variaram de 4078 MPa, para Pinus caribaea a 6930, para Pinus maximinoi. 

Com base nos resultados, notou-se que os valores médios de MOE paralelo 

e perpendicular foram superiores para painéis produzidos a partir de lâminas sem 

extração (T1), o que pode estar relacionado à extração de látex, pois esta atividade 

diminui a densidade básica da madeira, prejudicando a resistência à flexão estática 

dos painéis. 
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4.5 EFEITO DA VARIAÇÃO DA GRAMATURA E TEOR DE SÓLIDOS DA BATIDA 

DE COLA NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DOS PAINÉIS 

 

4.5.1 Densidade aparente dos painéis 

 

Na Tabela 17 estão apresentados os valores médios da densidade aparente 

dos painéis compensados produzidos com resina fenol-formaldeído com diferentes 

gramaturas e teor de sólidos da batida de cola. 

 
TABELA 17 – VALORES MÉDIOS DA DENSIDADE APARENTE DOS PAINÉIS 

Tratamento* Densidade Aparente 
(g/cm³) 

T1 – 35% - 140 g/m² 
0,664 b 
(2,55%) 

T2 – 35% - 160 g/m² 
0,679 a 
(1,59%) 

T3 – 35% - 180 g/m² 
0,664 b 
(1,09%) 

T4 – 40% - 140g/m² 
0,651 c 
(1,95%) 

T5 – 40% - 160 g/m² 
0,658 bc 
(2,40%) 

T6 – 40% - 180 g/m² 
0,687 a 
(1,78%) 

FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. 
* Painéis produzidos com lâminas aleatorizadas, sem distinção de torete. 
 

Os valores médios de densidade aparente dos painéis variaram de 0,651 

g/cm³ para painéis produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura de 140 g/m² 

(T4) a 0,687 g/cm³ para painéis produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura 

de 180 g/m² (T6), sendo as médias estatisticamente diferentes entre os tratamentos. 

Os painéis produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura de 180 g/m² (T6) e 

teor de sólidos 35% e gramatura de 160 g/m² (T2) apresentaram médias 

estatisticamente iguais entre si e superiores aos demais tratamentos. 

Apesar das diferenças estatísticas entre as médias dos tratamentos, todos 

apresentaram valores absolutos superiores aos publicados pela ABIMCI (2002) para 

painéis de Pinus, que apresentou valor de densidade aparente de, 
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aproximadamente, 0,565 g/cm³. Os resultados encontrados podem ser interpretados 

como bons, visto que uma maior densidade aparente dos painéis pode acarretar no 

aumento da resistência à flexão estática. 

Os resultados encontrados para densidade aparentes dos painéis de Hevea 

brasiliensis mostraram-se inferiores aos encontrados por Escobar (2011) para 

painéis de seringueira produzidos com 9 lâminas, cujos valores médios variaram de 

0,723 g/cm³ a 0,815 g/cm³; e superiores aos encontrados por Pinto e Iwakiri (2013) 

para painéis compensados de Cryptomeria japonica, produzidos com cinco lâminas 

e espessura nominal de 10mm, cujos valores médios variaram de 0,435 g/cm³ a 

0,526 g/cm³, sendo esta diferença atribuída a diferença de densidade entre as 

espécies. 

Na Tabela 18 está apresentado o efeito da gramatura sobre a densidade 

aparente dos painéis. 

 
TABELA 18 – EFEITO DA GRAMATURA NA DENSIDADE APARENTE DOS PAINÉIS 

Gramatura 
(g/m²) 

Densidade Aparente 
(g/cm³) 

140 
0,657 b 

(2,47%) 

160 
0,669 a 
(2,55%) 

180 
0,675 a 
(2,18%) 

FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. 
 

Para a influência da gramatura, os valores médios de densidade aparente 

dos painéis variaram de 0,657 g/cm³ para painéis produzidos com gramatura de 140 

g/m² a 0,675 g/cm³ para painéis produzidos com gramatura de 180 g/m², sendo as 

médias estatisticamente diferentes entre os tratamentos. Os painéis produzidos com 

gramaturas de 160 g/m² e 180 g/m² apresentaram médias estatisticamente iguais 

entre si e superiores aos painéis produzidos com a gramatura de 140 g/m², sendo 

detectada uma tendência de aumento da densidade com a gramatura. 

Em relação ao efeito da gramatura sobre a densidade aparente dos painéis, 

os resultados encontrados mostraram-se distintos aos obtidos por Pinto e Iwakiri 

(2013) para painéis compensados de Cryptomeria japonica, em que os autores 
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constataram que a variação de gramatura de 270 g/m² e 300 g/m² não influenciou a 

densidade aparente dos painéis compensados. 

Os resultados apresentaram tendência de aumento da densidade aparente 

dos painéis com a gramatura, devido à maior presença de resina nestes tratamentos 

e, consequentemente, partes sólidas de resina nas maiores gramaturas, o que pode 

ter influenciado a densidade aparente dos painéis. 

Na Tabela 19 está apresentado o efeito do teor de sólidos da batida de cola 

sobre a densidade aparente dos painéis. 

 
TABELA 19 – EFEITO DO TEOR DE SÓLIDOS DA BATIDA DE COLA NA DENSIDADE APARENTE 

DOS PAINÉIS 
Teor de sólidos da batida de cola  

(%) 
Densidade Aparente 

(g/cm³) 

35 
0,669 a 

(2,09%) 

40 
0,665 a 

(3,07%) 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. 
 

Para a influência do teor de sólidos da batida de cola, os valores médios de 

densidade aparente dos painéis variaram de 0,665 g/cm³ para painéis produzidos 

com teor de sólidos de 35% a 0,669 g/cm³ para painéis produzidos com teor de 

sólidos de 40%, sendo as médias estatisticamente iguais. 

Em relação ao efeito do teor de sólidos da batida de cola sobre a densidade 

aparente dos painéis, os resultados encontrados mostraram-se semelhantes ao 

encontrado por Iwakiri et al. (2013), em que os autores concluíram que o uso de 

diferentes formulações, resultando em diferentes teores de sólidos de batida de cola, 

não influenciou a densidade aparentes dos painéis compensados fenólicos de 

Sequoia sempervirens. 

 

4.5.2 Resistência da linha de cola ao cisalhamento 

 

Na Tabela 20 estão apresentados os resultados médios de resistência da 

linha de cola ao cisalhamento de painéis compensados de Hevea brasiliensis, 

produzidos com diferentes gramaturas e teores de sólidos de batida de cola. 
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Os valores médios da resistência da linha de cola ao cisalhamento, no pré-

tratamento a seco, variaram de 1,10 MPa para painéis produzidos com teor de 

sólidos de 35% e gramatura de 140 g/m² (T1) a 2,00 MPa para painéis produzidos 

com teor de sólidos de 35% e gramatura de 160 g/m² (T2), sendo as médias 

estatisticamente iguais. 

No pré-tratamento em água fria, os valores médios variaram de 0,73 MPa 

para painéis produzidos com teor de sólidos de 35% e gramatura de 140 g/m² (T1) a 

1,59 MPa para painéis produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura de 160 

g/m² (T5), sendo as médias estatisticamente diferentes entre os tratamentos. Os 

painéis produzidos com gramaturas 160 e 180 g/m², para ambos os teores de 

sólidos, apresentaram médias estatisticamente iguais entre si e superiores aos 

demais tratamentos. 

No pré-tratamento em fervura 6 horas, os valores médios variaram de 0,76 

MPa para painéis produzidos com teor de sólidos de 35% e gramatura de 140 g/m² 

(T1) a 1,39 MPa para painéis produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura 

de 160 g/m² (T5), sendo as médias estatisticamente diferentes entre os tratamentos. 

Os painéis produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura de 160 g/m² (T5) 

apresentaram médias estatisticamente superiores aos demais tratamentos. 

No pré-tratamento em ciclo de fervura, os resultados médios variaram de 

0,96 MPa para painéis produzidos com teor de sólidos de 35% e gramatura de 140 

g/m² (T1) a 1,35 MPa para painéis produzidos com teor de sólidos de 40% e 

gramatura de 160 g/m² (T5), sendo as médias estatisticamente diferentes entre os 

tratamentos. Os painéis produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura de 160 

g/m² (T5) apresentaram médias estatisticamente superiores aos demais tratamentos. 

No pré-tratamento em fervura 72 horas, os valores médios variaram de 0,44 

MPa para painéis produzidos com teor de sólidos de 35% e gramatura de 140 g/m² 

(T1) a 1,35 MPa para painéis produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura 

de 160 g/m² (T5), sendo as médias estatisticamente diferentes entre os tratamentos. 

Os painéis produzidos com gramaturas 160 e 180 g/m², para ambos os teores de 

sólidos, apresentaram médias estatisticamente iguais entre si e superiores em 

comparação com os demais tratamentos. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa mostraram-se muito próximos aos 

encontrados por Almeida (2011) para cisalhamento da linha de cola em 

compensados de Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis, cujos 
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valores médios variaram de 1,28 MPa a 1,65 MPa, no pré-tratamento a seco, para 

gramatura de 190 g/m² e 210 g/m², respectivamente. 

O fato de a interação de menor gramatura e menor teor de sólidos da batida 

de cola apresentar os menores valores médios de resistência da linha de cola ao 

cisalhamento pode ser atribuído à baixa disponibilidade de resina, o que 

possivelmente afetou o desempenho da ancoragem resultando em uma colagem 

fraca. 

Na Tabela 21 está apresentado o efeito da gramatura sobre a resistência da 

linha de cola ao cisalhamento. 
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Para a influência da gramatura, os valores médios da resistência da linha de 

cola ao cisalhamento, no pré-tratamento a seco, variaram de 1,14 MPa para painéis 

produzidos com gramatura de 140 g/m² a 1,93 MPa para painéis produzidos com 

gramatura de 180 g/m², sendo as médias estatisticamente diferentes entre os 

tratamentos. 

No pré-tratamento em água fria, os valores médios variaram de 0,80 MPa 

para painéis produzidos com gramatura de 140 g/m² a 1,55 MPa para painéis 

produzidos com gramatura de 160 g/m², sendo as médias estatisticamente 

diferentes entre os tratamentos. 

No pré-tratamento em fervura 6 horas, os valores médios variaram de 0,65 

MPa para painéis produzidos com gramatura de 140 g/m² a 1,22 MPa para painéis 

produzidos com gramatura de 160 g/m², sendo as médias estatisticamente 

diferentes entre os tratamentos. 

No pré-tratamento em ciclo de fervura, os valores médios variaram de 0,71 

MPa para painéis produzidos com gramatura de 140 g/m² a 1,22 MPa para painéis 

produzidos com gramatura de 160 g/m², sendo as médias estatisticamente 

diferentes entre os tratamentos. 

No pré-tratamento em fervura 72 horas, os valores médios variaram de 0,53 

MPa para painéis produzidos com gramatura de 140 g/m² a 1,23 MPa para painéis 

produzidos com gramatura de 160 g/m², sendo as médias estatisticamente 

diferentes entre os tratamentos. 

Notou-se que, de forma geral, os painéis produzidos com gramaturas de 160 

e 180 g/m² apresentaram médias estatisticamente iguais e superiores aos painéis 

produzidos com gramatura de 140 g/m². 

Com base nos valores médios encontrados para resistência da linha de cola 

ao cisalhamento pôde-se observar que os painéis produzidos com gramatura de 140 

g/m² não atenderam aos requisitos mínimos da norma EN 314-2, com exceção do 

pré-tratamento a seco. 

Os valores médios encontrados para painéis produzidos com as gramaturas 

de 160 g/m² e 180 g/m² tiveram as médias estatisticamente iguais, o que representa 

um aspecto importante sob o ponto de vista econômico, podendo ser recomendado 

o uso da gramatura de 160 g/m², visando a redução dos custos. 

Os resultados obtidos para a influência da gramatura na resistência da linha 

de cola ao cisalhamento para painéis compensados de Hevea brasiliensis se 
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mostraram semelhantes aos encontrados por Almeida (2002) para painéis 

compensados de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla, cujo autor não verificou 

influência significativa para variação da gramatura de 320 g/m² e 360 g/m² sobre a 

resistência ao cisalhamento da linha de cola, e também semelhantes aos obtidos por 

Pinto (2011) para painéis compensados de Cryptomeria japonica, em que a variação 

da gramatura de 270 g/m² e 300 g/m² não influenciou a resistência da linha de cola 

ao cisalhamento. 

Na Tabela 22 está apresentado o efeito do teor de sólidos da batida de cola 

sobre a resistência ao cisalhamento da linha de cola. 
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Para a influência do teor de sólidos da batida de cola, os valores médios da 

resistência da linha de cola ao cisalhamento, no pré-tratamento a seco, variaram de 

1,65 MPa para painéis produzidos com teor de sólidos de 35% a 1,66 MPa para 

painéis produzidos com teor de sólidos de 40%, sendo as médias estatisticamente 

iguais. 

No pré-tratamento em água fria, os valores médios variaram de 1,23 MPa 

para painéis produzidos com teor de sólidos de 35% a 1,28 MPa para painéis 

produzidos com teor de sólidos de 40%, sendo as médias estatisticamente iguais. 

No pré-tratamentos em fervura 6h, os valores médios variaram de 1,05 MPa 

para painéis produzidos com teor de sólidos de 35% a 1,07 MPa para painéis 

produzidos com teor de sólidos de 40%, sendo as médias estatisticamente iguais. 

No pré-tratamento em ciclo de fervura, os valores médios variaram de 1,05 

MPa para painéis produzidos com teor de sólidos de 35% a 1,08 MPa para painéis 

produzidos com teor de sólidos de 40%, sendo as médias estatisticamente iguais. 

No pré-tratamento em fervura 72 horas, os valores médios variaram de 0,89 

MPa para painéis produzidos com teor de sólidos de 35% a 1,08 MPa para painéis 

produzidos com teor de sólidos de 40%. Os painéis produzidos com teor de sólidos 

de 40% apresentaram médias estatisticamente superiores em relação ao outro 

tratamento. 

Na avaliação comparativa com a Norma Europeia EN 314-2, os dois teores 

de sólidos da batida de cola apresentaram valores médios de resistência da linha de 

cola ao cisalhamento superiores ao valor mínimo de 1,00 MPa, independentemente 

da percentagem de falhas na madeira, com exceção do teor de sólidos de 35%, no 

pré-tratamento fervura em 72 horas. Porém, estes painéis atingiram o requisito 

mínimo da norma por apresentarem a resistência de 0,89 MPa associada a uma 

percentagem de falhas na madeira superior a 40%. 

Os resultados obtidos para a influência do teor de sólidos na resistência da 

linha de cola ao cisalhamento mostraram-se semelhantes aos encontrados por 

Iwakiri et al. (2007) avaliando painéis compensados de Eucalyptus dunnii e 

Eucalyptus grandis, cujos resultados apontam que diferentes teores de sólidos da 

batida de cola não influenciaram, de forma significativa, a resistência da linha de 

cola ao cisalhamento, resultado semelhante ao encontrado para Hevea brasiliensis. 

De maneira geral, os resultados indicam que não houve influência 

significativa dos teores de sólidos da batida de cola na resistência da linha de cola 
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dos painéis produzidos com lâminas de Hevea brasiliensis. Essa constatação é 

importante sob o ponto de vista econômico, tendo em vista que a redução da porção 

de resina fenol-formaldeído da composição da batida de cola não reduziu os valores 

de resistência da linha de cola. 

 

4.5.3 Flexão estática paralela e perpendicular 

 

Na Tabela 23 estão apresentados os valores médios do módulo de 

elasticidade (MOE) e módulo de ruptura (MOR) em flexão estática, nos sentidos 

paralelo e perpendicular. 

 
TABELA 23 – RESULTADOS MÉDIOS DA RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA 

Tratamento* 
Paralelo Perpendicular 

MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

T1 – 35% - 140 g/m² 
45 a 7968 a 32 a 2326 ab 

(31,86%) (9,57%) (15,61%) (12,60%) 

T2 – 35% - 160 g/m² 
53 a 7351 ab 33 a 2437 a 

(30,76%) (6,67%) (10,45%) (8,67%) 

T3 – 35% - 180 g/m² 
58 a 6991 ab 33 a 2224 ab 

(13,21%) (9,81%) (10,45%) (6,68%) 

T4 – 40% - 140g/m² 
47 a 6107 b 32 a 2144 ab 

(48,35%) (29,73%) (20,85%) (22,43%) 

T5 – 40% - 160 g/m² 
50 a 6351 ab 31 a 1848 b 

(30,02%) (24,43%) (30,75%) (31,43%) 

T6 – 40% - 180 g/m² 
50 a 6267 b 35 a 1961 ab 

(29,14%) (20,87%) (12,12%) (13,02%) 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. 
* Painéis produzidos com lâminas aleatorizadas, sem distinção de torete. 
 

Os valores médios de MOR paralelo variaram de 45 MPa para painéis 

produzidos com teor de sólidos de 35% e gramatura de 140 g/m² (T1) a 58 MPa para 

painéis produzidos com teor de sólidos de 35% e gramatura de 180 g/m² (T3), sendo 

as médias estatisticamente iguais. 

Os valores médios de MOE paralelo variaram de 6107 MPa para painéis 

produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura de 140 g/m² (T4) a 7968 MPa 

para painéis com teor de sólidos de 35% e gramatura de 140 g/m² (T1), sendo as 
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médias estatisticamente diferentes entre os tratamentos. Os painéis produzidos com 

teor de sólidos de 35% e gramatura de 140 g/m² (T1) apresentaram médias 

estatisticamente superiores aos tratamentos com gramatura de 160 e 180 g/m² com 

teor de sólidos de 40% e iguais aos demais tratamentos. 

Os valores médios de MOR perpendicular variaram de 31 MPa para painéis 

produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura de 160 g/m² (T5) a 35 MPa para 

painéis produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura de 180 g/m² (T6), sendo 

as médias estatisticamente iguais.  

Os valores médios de MOE perpendicular variaram de 1848 MPa para 

painéis produzidos com teor de sólidos de 40% e gramatura de 160 g/m² (T5) a 2347 

MPa para painéis produzidos com teor de sólidos de 35% e gramatura de 160 g/m² 

(T2) a, sendo as médias estatisticamente diferentes entre os tratamentos. Os painéis 

produzidos com teor de sólidos de 35% e gramatura de 160 g/m² (T2) apresentaram 

médias estatisticamente superiores aos painéis produzidos com teor de sólidos de 

40% e gramatura de 160 g/m² (T5) e iguais aos demais tratamentos. 

Os valores de MOR e MOE paralelo e perpendicular obtidos para painéis de 

Hevea brasiliensis mostraram-se aproximadamente 50% superiores aos encontrados 

por Pinto e Iwakiri (2013), para painéis compensados de Cryptomeria japonica, cujos 

valores médios de MOR paralelo e perpendicular, variaram de 21 MPa a 43 MPa e 

de 12 MPa a 22 MPa, respectivamente, e os valores médios de MOE paralelo e 

perpendicular, variaram de 2592 MPa a 5722 MPa e 1140 MPa a 2000 MPa, 

respectivamente. As diferenças encontradas podem ser atribuídas à menor 

densidade dos painéis de Cryptomeria japonica, entre 0,490 g/cm³ e 0,491 g/cm³, 

em relação aos painéis de Hevea brasiliensis, entre 0,657 g/cm³ e 0,675 g/cm³. 

Em relação ao MOR e ao MOE paralelo obtidos nesta pesquisa, os 

resultados mostraram-se superiores quando comparados com os valores médios 

encontrados por Palma et al. (2011) para painéis compensados da mesma espécie e 

seguindo o mesmo arranjo de produção, cujos valores variaram de 43 MPa a 57 

MPa e 5227 MPa a 6772 MPa, respectivamente.  

Por outro lado, os valores médios de MOR e MOE perpendicular obtidos 

nesta pesquisa mostraram-se inferiores quando comparados com os resultados dos 

autores supracitados, cujos valores médios variaram de 35 MPa a 43 MPa e 2915 

MPa a 3736 MPa, respectivamente. 
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Na Tabela 24 está apresentado o efeito da gramatura sobre o MOR e o MOE 

em flexão estática, nos sentidos paralelo e perpendicular. 

 
TABELA 24 – EFEITO DA GRAMATURA NO MÓDULO DE ELASTICIDADE E RUPTURA EM 

FLEXÃO ESTÁTICA 

Gramatura 
(g/m²) 

Paralelo Perpendicular 
MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

140 
46 a 7038 a 32 a 2235 a 

(39,59%) (23,57%) (17,68%) (17,78%) 

160 
51 a 6851 a 32 a 2142 a 

(29,73%) (17,94%) (21,96%) (24,32%) 

180 
54 a 6629 a 34 a 2092 a 

(22,33%) (16,29%) (11,40%) (11,63%) 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. 
 

Para a influência da gramatura sobre a resistência à flexão estática, os 

valores médios de MOR paralelo variaram de 46 MPa para painéis produzidos com 

gramatura de 140 g/m² a 54 MPa para painéis produzidos com gramatura de 180 

g/m², sendo as médias estatisticamente iguais. 

Os valores médios de MOE paralelo variaram de 6629 MPa para painéis 

produzidos com gramatura de 180 g/m² a 7038 MPa para painéis produzidos com 

gramatura de 140 g/m², sendo as médias estatisticamente iguais. 

Os valores médios de MOR perpendicular variaram de 32 MPa para painéis 

produzidos com gramatura de 140 g/m² a 34 MPa para painéis produzidos com 

gramatura de 180 g/m², sendo as médias estatisticamente iguais. 

Os valores médios de MOE perpendicular variaram de 2092 MPa para 

painéis produzidos com gramatura de 180 g/m² a 2235 MPa para painéis produzidos 

com gramatura de 140 g/m², sendo as médias estatisticamente iguais. 

Os painéis produzidos com as gramaturas de 140, 160 e 180 g/m² não 

apresentaram diferenças estatísticas entre si, comprovando que a variação da 

gramatura não exerceu influência sobre a resistência à flexão estática. 

A relação entre gramatura e resistência à flexão estática encontrada para 

painéis compensados de Hevea brasiliensis, mostrou-se distinta à obtida por Iwakiri 

et al. (2011) que, avaliando painéis de paricá produzidos com diferentes gramaturas, 
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concluíram que a variação das gramaturas, utilizando resina fenólica, resultou em 

um incremento dos valores médios de MOR e MOE, paralelo e perpendicular. 

Por outro lado, os resultados mostraram-se semelhantes quando 

comparados com os encontrados por Albino et al. (2011) para painéis compensados 

de Toona ciliata, cujos resultados mostraram que a variação da gramatura não 

influenciou os resultados de MOR e de MOE paralelo e perpendicular. 

Na Tabela 25 está apresentado o efeito do teor de sólidos da batida de cola 

sobre MOR e MOE em flexão estática, nos sentidos paralelo e perpendicular. 

 
TABELA 25 – EFEITO DO TEOR DE SÓLIDOS DA BATIDA DE COLA NO MÓDULO DE 

ELASTICIDADE E RUPTURA EM FLEXÃO ESTÁTICA 

Teor de sólidos da batida 
de cola (%) 

Paralelo Perpendicular 
MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

MOR 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

35 
52 a 7437 a 33 a 2329 a 

(26,88%) (10,18%) (12,01%) (10,05%) 

40 
49 a 6242 b 33 a 1984 b 

(34,50%) (24,25%) (21,79%) (23,12%) 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Valores entre parênteses referem-se ao coeficiente de variação. 
 

Para a influência do teor de sólidos da batida de cola, os valores médios de 

MOR paralelo variaram de 49 MPa, para painéis produzidos com teor de sólidos de 

40%, a 52 MPa, para painéis produzidos com 35%, sendo as médias 

estatisticamente iguais. 

Os valores médios de MOE paralelo variaram de 6242 MPa para painéis 

produzidos com teor de sólidos de 40% a 7437 MPa para painéis produzidos com 

35% de teor de sólidos. Os painéis produzidos com teor de sólidos de 35% 

apresentaram médias superiores e estatisticamente diferentes em relação ao outro 

tratamento 

Os valores médios de MOR perpendicular variaram de 33 MPa nos painéis 

produzidos com teor de sólidos de 40%, a 33 MPa, para painéis produzidos com teor 

de sólidos de 35%, sendo as médias estatisticamente iguais. 

Os valores médios de MOE perpendicular variaram de 1984 MPa para 

painéis produzidos com 40% de teor de sólidos a 2329 MPa para painéis produzidos 

com teor de sólidos de 35%. Os painéis produzidos com teor de sólidos de 35% 
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apresentaram médias superiores e estatisticamente diferentes em relação ao outro 

tratamento. 

Em relação à influência do teor de sólidos da batida de cola na resistência à 

flexão estática de painéis compensados de Hevea brasiliensis, os resultados foram 

semelhantes aos encontrados por Iwakiri et al. (2006) para painéis de Eucalyptus 

grandis, cujos valores indicaram que a variação do teor de sólidos da batida de cola 

não influenciou os resultados de MOR paralelo e perpendicular. 

Os valores médios encontrados para MOE paralelo e perpendicular para 

painéis produzidos com teor de sólidos de 35% foram superiores e estatisticamente 

diferentes aos valores médios encontrados para painéis produzidos com teor de 

sólidos de 40%. Essa diferença pode ser atribuída à maior densidade aparente 

encontrada em painéis produzidos com teor de sólidos de 35% e não propriamente à 

variação do teor de sólidos da batida de cola. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A partir das informações obtidas e da análise efetuada, foi possível constatar 

que, com densidade básica média de 0,572 g/cm³, a espécie Hevea brasiliensis é 

classificada como de média densidade, apresentando-se, dessa forma, adequada à 

laminação. 

No que diz respeito aos resultados da análise química, estes demostraram 

que a espécie estudada não possui propriedades químicas inibidoras que possam 

inviabilizar a produção de painéis compensados. 

Quanto ao rendimento médio do processo de laminação da madeira de 

Hevea brasiliensis, este foi de 44,35%, sendo considerado, portanto, um resultado 

satisfatório. 

Os resultados obtidos, para densidade aparente dos painéis de Hevea 

brasiliensis, mostraram-se superiores aos de painéis de Pinus taeda, resultado 

considerado bom, tendo em vista a sua influência sobre à flexão estática. 

As lâminas obtidas da região sem o painel de extração de látex 

apresentaram maiores valores médios de densidade aparente e resistência à flexão 

estática e em valores absolutos menor resistência ao cisalhamento. 

De maneira geral, a variação da gramatura não influenciou os resultados de 

flexão estática, causando efeito apenas sobre os resultados de densidade aparente 

dos painéis e a resistência da linha de cola ao cisalhamento. 

Os resultados da resistência da linha de cola ao cisalhamento dos painéis, 

produzidos com gramatura de 140 g/m², não atingiram os valores mínimos da norma 

EN 314-2. Já os painéis produzidos com gramatura de 160 g/m² e 180 g/m² foram 

aprovados e mostraram-se estatisticamente iguais, portanto, do ponto de vista 

econômico, recomenda-se a utilização da menor gramatura. 

Os diferentes teores de sólidos da batida de cola não influenciaram 

significativamente, a densidade aparente dos painéis e a resistência ao 

cisalhamento, entretanto, exerceram efeito sobre MOE paralelo e perpendicular, de 

modo que os resultados superaram os de painéis comerciais de Pinus taeda, sendo 

recomendado o uso do menor teor de sólidos. 

A qualidade das lâminas e o rendimento da laminação apontam a madeira 

de Hevea brasiliensis Clone RRIM 600 com potencial para produção de lâminas. Os 
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resultados das propriedades físico-mecânicas dos painéis demonstram que a 

espécie apresenta potencial para produção de painéis compensados fenólicos. 

Diante das conclusões obtidas, recomenda-se que as indústrias de painéis 

compensados utilizem a madeira de seringueira oriunda de plantios, para produção 

de compensados fenólicos, visando a valorização da madeira e a melhoria das 

propriedades dos painéis para a construção civil. Para pesquisas futura, recomenda-

se a utilização de uma variação maior de gramatura, bem como a utilização de toras 

cozidas para obtenção de melhores resultados de rendimento. 
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