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RESUMO

Este trabalho tem o objetivo de demonstrar a busca pelas causas e solu¢des para as
descontinuidades do tipo porosidade e do tipo falta de material de adigdo nos
corddes brasados pelo processo de brasagem a laser para a unido das chapas de
um veiculo. O processo foi mapeado para a definicdo dos pontos criticos, utilizando
0S conceitos classicos da brasagem para a definicdo das corre¢cdes necesséarias no
processo, com uma meta de reducdo das falhas em 45%. ApoOs a realizagdo das
corregOes, verificou-se que as melhorias implementadas tiveram forte impacto nos
resultados das avaliagbes da qualidade, propiciando a redugdo nos custos de
fabricagdo do veiculo pela redugéo dos retrabalhos, materiais utilizados para os

consertos e reducdo do tempo de maquina parada para set up.

PALAVRAS CHAVE: Descontinuidade. Brasagem a laser. Veiculo.



ABSTRACT

This work aims to demonstrate the search for causes and solutions to the
discontinuities of the type porosity and lack the type of filler material in strands
brazed by laser brazing process for joining the plates of a vehicle. The process has
been mapped to define the critical points, using the classical concepts of brazing for
defining the necessary corrections in the process, with a goal of reducing crashes by
45%. After doing the corrections, it was found that the improvements implemented
had a strong impact on the results of the quality measurements, providing a reduction
in manufacturing costs of the vehicle by reducing rework, materials used for the

repair and reduced downtime for set up.

KEYWORDS: Discontinuity. Laser brazing. Vehicle.
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1 INTRODUCAO

1.1Tema

A industria automobilistica tem como objetivo a otimizagdo dos processos de
soldagem das partes utilizadas para a montagem da carroceria, de forma a obter o
méximo de performance com o menor custo possivel, para que se mantenha
competitiva frente aos demais concorrentes.

Para que isto ocorra, varios processos de soldagem sao utilizados, dentre os
guais destacam-se a soldagem por resisténcia (solda ponto), MIG-MAG e laser
brazing , conhecido como brasagem a laser, cada qual com a sua devida aplicacao
no que diz respeito a resisténcia mecénica, facilidade e velocidade de execucéo,
bem como o custo por veiculo produzido.

O processo de soldagem por resisténcia € amplamente utilizado pelas
montadoras por oferecer uma soldagem a baixo custo. Sua aplicagdo é bastante
diversificada, sendo aplicada desde pecas mais robustas como longarinas, como
também em pecas mais frageis como, por exemplo, a chaparia externa do veiculo,
sendo um processo que pode ser realizado de forma manual ou automatizada.

O processo de soldagem MIG-MAG também é muito utilizado, sendo que
sua aplicacdo se da em varios pontos do veiculo, complementando a resisténcia
oferecida pela soldagem a resisténcia. Pode ser aplicada a uma grande gama de
espessuras, cada qual com o seu nivel de exigéncia.

No estudo que se segue sera avaliado o processo de brasagem utilizando o
laser para a unido do teto com a lateral de um veiculo pelo processo conhecido
como laser brazing e os cuidados a serem tomados para que o resultado final seja
um cordéao isento de porosidade e com o preenchimento adequado da junta de
brasagem.

Este processo permite que haja a unido perfeita das duas pecas por um
corddo continuo e que propicia uma excelente resisténcia mecanica e com 6tima
estanqueidade, requisitos que sdo mandatérios para a unido de chaparias na

industria automobilistica.
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1.2Descri¢éo do problema

As premissas para a utilizacdo de corddes brasados para a unido de pecas
na industria automobilistica sdo a isencdo de porosidades superficiais e internas no
corddo, bem como o total preenchimento da junta de soldagem pelo metal de
adicdo. Estes fatores sé&o fundamentais para a resisténcia mecanica das partes
unidas, sendo rigorosamente controlados para a garantia da qualidade e
confiabilidade no que diz respeito & seguranca veicular.

Devido as muitas variaveis do processo eventualmente pode ocorrer a
presenca de poros, conforme mostrado na Figura 1, ou falta de metal de adi¢do ao
longo do corddo brasado, conforme mostrado na Figura 2, sendo consideradas

falhas graves e que necessitam de retrabalho imediato.

Figura 1 — POROSIDADE EM CORDAO BRASADO A LASER

Figura 2 — FALTA DE MATERIAL EM CORDAO BRASADO A LASER
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Detectar e eliminar as causas das falhas na brasagem a laser do teto com a
lateral de um veiculo, reduzindo as ocorréncias de poros e principalmente as regides
com falta de material de adi¢do, garantindo a integridade dos corddes e diminuindo

0S custos com maquina parada e com retrabalhos.

1.3.2 Objetivos Especificos

Para o acompanhamento oficial da evolugéo das falhas ao longo do periodo
de estudo sera utilizado como base o indicador obtido a partir de uma inspegéo
minuciosa realizada por especialistas da qualidade, os quais avaliam as falhas
atribuindo uma pontuacéo para cada ocorréncia conforme o seu grau de exigéncia,
tomando-se uma amostragem aleatéria durante cada turno de trabalho. O objetivo
final do projeto é atingir a meta de reducdo de 45% na média da pontuacéo atribuida
para as falhas, sendo que a média atual é de 10,16 pontos conforme pode ser visto
na Figura 3, que mostra a pontuagao obtida em cada semana no decorrer de um ano

para o acompanhamento da evolucao das falhas.

MEDIA = 10,16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Semanas

Figura 3 - INDICADOR DE OCORRENCIAS DE FALHAS APONTADAS POR SEMANA
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2 REVISAO BIBLIOGRAFICA

2.1Brasagem

A brasagem € um método de unido entre duas ou mais pecas utilizando um
metal de adicdo que é aquecido até a sua fusdo. Sua grande vantagem frente aos
demais processos de unido é a capacidade em unir pecas de diferentes materiais e
com pequena secao transversal, fazendo da brasagem uma técnica muito versatil,
sendo aplicada desde a fabricagdo de jéias até a construgcdo de equipamentos
aeroespaciais.

O processo implica na utilizagdo de metal de adicdo com temperatura de
fuséo cuja linha Liquidus é superior a 450 °C, mas inferior a linha Solidus do metal
de base, onde se encontra a junta de brasagem. A junta de brasagem nada mais é
do que a geometria formada para a acomodacdo do metal de adicdo que sera
fundido e que ao se solidificar ird promover a unido das pecas.

Para que a unido ocorra, a superficie desta junta deve estar livre de residuos
de Oleos, graxas, Oxidos e tintas, sendo utilizado para este fim a aplicacdo de
solventes organicos como o tricloroetano, vapor desengraxante, acidos para a
decapagem ou entdo pela remogé@o mecanica como o lixamento e o jato de areia.

Para os casos em que as pegas precisarem passar por tratamentos
quimicos, estas deverdo ser lavadas e secadas para que ndo ocorra a corrosao.

Conforme descrito por Machado, 1996, “a oxidacao dificulta o0 molhamento e
nao permite que a unido se realize perfeitamente, com consequente deterioragcédo
das propriedades mecéanico/metallrgicas da junta”.

Para que a adesédo possa ocorrer adequadamente, o metal fundido precisa
se espalhar sobre a superficie do metal de base, sendo chamado este efeito de

molhabilidade, a qual pode ser classificada em trés formas distintas:

1. Molhabilidade inexistente — O metal de adicdo permanece em forma de
gota, assumindo o seu estado de menor energia devido a tensao superficial e da
coesdo das suas moléculas. A falta de molhabilidade pode estar ligada a baixa
temperatura do metal de base, na regido onde se deseja fazer a brasagem, podendo
também estar ligada a presenca de um filme de Oleo ou graxa, sendo necessario

neste caso a utilizagdo de um fluxante.
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2. Molhabilidade intermedidria — Neste caso o metal de adigcdo apresenta
maior nivel de energia, porém, se espalha de forma incompleta, havendo ainda uma
resisténcia no filme externo ao material fundido devido a tensao superficial e a forca
de coesdo. Neste estagio ja é possivel fazer a unido entre as partes e no caso de a
superficie estar bem preparada para o processo de brasagem, basta aumentar o

calor aplicado de forma a promover o completo espalhamento do metal fundido.

3. Molhabilidade elevada - Esta é a condicdo ideal para a unido das partes,
havendo total espalhamento do metal de adigéo, formando uma camada de metal
fundido sobre o metal de base. Quando o metal estd completamente fluidificado o
processo de unido fica facilitado, uma vez que o metal fundido tende a penetrar nos
espacos vazios da junta de brasagem. A Figura 4 mostra as trés formas possiveis

de molhabilidade do metal de adig&o fundido.

molhabilidade inexistente
molhabilidade intermediaria

molhabilidade elevada

Figura 4 - DIFERENTES TIPOS DE MOLHABILIDADE
TM 116 - SOLDAGEM (OKIMOTO, 2013)

A penetracdo do metal fundido sé é possivel devido ao efeito capilaridade, o
gual consiste em uma propriedade fisica que os liquidos possuem de subirem ou
descerem por superficies estreitas, vencendo a for¢ca da gravidade. Este efeito se
deve a uma combinacao da tenséo superficial do liquido e da adeséo.

A tenséo superficial € o efeito de membrana que um liquido apresenta devido
a forca de coeséo pela qual suas moléculas estdo unidas. Abaixo desta membrana
as moléculas sofrem uma for¢a de atracdo em todas as dire¢bes, sendo que a
resultante das forgcas & praticamente nula. As moléculas que formam a superficie
recebem esta forga de atracdo somente das moléculas imediatamente inferiores e
das moléculas que estdo ao lado, formando desta forma uma pelicula que oferece
certa resisténcia ao seu rompimento, denominando-se como tensao superficial.

Conforme Okimoto, 2013, “existindo molhabilidade, a fase liquida tende a

subir acima do nivel normal através do efeito capilar, sendo a altura alcangada tanto
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maior quanto menor a folga. Em contrapartida, quando ndo existe molhabilidade, a
folga sequer é preenchida, ficando a altura da fase liquida abaixo de seu nivel
normal”.

O efeito descrito pode ser visto naFigura 5 abaixo, onde se percebe a
variacdo da altura alcancada pelo fluido acima do seu nivel normal em fungédo das
folgas dos capilares, bem como a falta de molhabilidade, fazendo com que o liquido
seja empurrado para niveis abaixo do seu nivel normal devido a tensdo superficial e
a falta da forca de adeséo, que € o0 que permite que ocorra a interacao entre a
superficie sdlida e o fluido e que se constitui pela forca de atracdo intermolecular
que ocorre entre os dipolos do fluido e da superficie em contato.
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Figura 5 -EFEITO CAPILAR EM DIFERENTES FOLGAS E INFLUENCIA DA MOLHABILIDADE
TM 116 - SOLDAGEM (OKIMOTO, 2013)

Esta forca de interacdo age sobre o liquido na regido de contato formando
um raio de curvatura, denominado como menisco. Porém, o resto da superficie do
liquido que ndo esta em contato permanece plana devido a forga gravitacional. A

Figura 6 mostra a formacdo de um menisco em um material que apresenta boa
molhabilidade.
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Figura 6 - FORMAGAO DE MENISCO EM MATERIAL COM BOA MOLHABILIDADE
TM 116 — SOLDAGEM (OKIMOTO, 2013)

A fim de entender as equac¢fes que regem o efeito capilaridade, tomemos
como base os dados da figura acima, sendo que:

b = Folga entre as partes ou tubo capilar;

h = Altura atingida pelo fluido para formar o menisco;
= Angulo de contato

ri = Raio de curvatura do menisco;

r2 = Raio de curvatura do fluido no nivel de referéncia.

O resultado desta curvatura que se forma € um diferencial de pressdo na
superficie do fluido fazendo-o subir na folga entre as duas partes até que a presséo
provocada pela energia de superficie se iguale a pressdo hidrostatica, sendo
calculado pela Equacéo 1 (equagédo de Laplace).

PK= GL (1/r1 + 1/r2) (Equacgéo 1)

Onde:

2 = Infinito;
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r1= (b/2).cos ;

GL =Tensao superficial do metal de adig&o liquido sob atmosfera de brasagem.

Substituindo-se na equacéo de Laplace tem-se a Equagéo 2:

PK=(2. GL.COS )b (Equacgéo 2)

A presséao hidrostatica PH exercida pelo fluido devido & altura h do nivel do

menisco pode ser calculada pela Equagéo 3:

PH= f.g.h (Equacgéo 3)

Onde:
f = Densidade do fluido;
g = Aceleragdo da gravidade;

h = Altura do menisco.

Para encontrar a altura que o fluido ir4 atingir deve-se igualar as equacoes 2

e 3, chegando-se a Equacéo 4.

h= (2.yGL . COSa) .
b.of.g (Equagéo 4)

A Equacdo 4 demonstra que a altura que o fluido ira atingir depende de
varios fatores, tais como a folga entre as partes e do angulo de contato na interface
sélido/liquido da densidade do fluido. Porém, outros fatores sdo importantes para
gue o efeito capilaridade possa ocorrer de forma adequada.

A viscosidade ( ) do metal de adicdo, que estd diretamente ligada ao
correto aquecimento, bem como a interacdo entre os dipolos das superficies
solido/liquido e a utilizagdo de um elemento fluxante sdo fatores que influenciam o
efeito capilaridade. Para a brasagem utilizando o laser como fonte de calor ndo se
utiliza o fluxo para o desengorduramento das superficies, porém, estas devem estar

igualmente isentas de oleosidade e de outras sujidades.



21

O tempo (t) que o fluido ira demorar para atingir a altura (h) pode ser obtido

por meio da Equacéo 5.

h = (b.t.yaL . cosa)'?
(3.n)

(Equacéo 5)

Conforme Machado, 1996, estas equagdes permitem deduzir que:

Para o liquido preencher a folga, um baixo angulo de contato é condicao
necessaria, mas nao suficiente;

Se o liguido possuir uma alta tenséo superficial, a taxa de preenchimento da
folga é maior;

Baixa viscosidade também acelera o preenchimento da folga, sendo que ligas
com pequeno intervalo de solidificacdo (préximas ao eutético) possuem em geral
esta propriedade menor do que aquelas com grande intervalo de solidificagao;

Conforme diminui a folga, o liquido pode alcangar pontos mais altos;

A taxa com que o liquido preenche a folga decresce proporcionalmente com a

reducdo da mesma.

Conforme Bracarense, 2013, a folga adequada deve ser considerada no
projeto da junta de forma a facilitar a penetracdo do metal fluidificado por meio do

efeito capilaridade. A Figura 7 mostra alguns tipos de juntas de brasagem.
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Exemplo tiplco de juntas para brasagem. 1: junta scobreposta; 2; junta do
topo am dngulo; 30 jenta langeada; 4. Junta em T; 5: junta na forma de luva;
B: junta ampio; 7: junta de tubo com chapa.

Figura 7 - TIPOS DE JUNTAS DE BRASAGEM
BRASAGEM, SOLDABRASAGEM E SOLDAGEM BRANDA (BRACARENSE, 2013)

Durante o processo de fusdo do metal de adicédo sobre chapas galvanizadas,
como as que formam as juntas estudadas, podera ocorrer a vaporiza¢ao do Zinco a
partir do calor imposto nas chapas, formando bolhas que podem ficar aprisionadas
no corddo durante a fusdo e penetracdo na junta, gerando porosidades. Desta
forma, a fim de se evitar a formacédo de poros, as juntas devem ser projetadas para
permitir o escape destes gases, porém, a folga ndo podera ser demasiadamente
grande de forma que o fluido ndo consiga penetrar até a altura desejada, ou no caso
da unido entre o teto e a lateral do veiculo, que ocorra o colapso do material por
entre a folga, gerando a descontinuidade do tipo falta de material no cord&o brasado.

Conforme Okimoto, 2013, na grande maioria das aplicagcbes, as folgas
utilizadas estdo na faixa entre 0,05 e 0,2mm e a garantia de que a distancia da folga
se mantenha ao longo da junta é fator primordial para que o corddo apresente a
mesma geometria e aspecto visual, principalmente em sistemas automatizados com
velocidade de alimentagcéo do arame e deslocamento longitudinal constantes.

De acordo com Bracarense, 2013, estas folgas devem ser previstas em
projeto, levando em consideracdo o tipo de material que serd unido, 0os processos
utilizados para a producdo das pecas, de forma que as superficies da interface de

unido apresentem certa rugosidade para que o processo de adesdo seja facilitado,
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bem como o metal de adicdo, o comprimento do corddo e a forma de aguecimento
para a fusdo. Abaixo estd descrita uma sequéncia de etapas a serem seguidas para
se obter uma junta eficiente, unindo todas as varidveis do processo de brasagem,
segundo Machado, 1996.

Dimensionamento e desenho completo da junta, incluindo tolerancias;
Projeto e construgdo do sistema de posicionamento da junta;

Detalhes do material base, com especificacdes;

Determinacao da limpeza prévia que sera efetuada;

Estabelecimento do material de adicéo a ser utilizado, com especificagdes;
Deciséo sobre o método de brasagem que serd empregado;
Estabelecimento do fluxo e/ou atmosfera de brasagem, com especificagoes;
Determinacao da limpeza ap0s a brasagem;

Necessidade de tratamento térmico;

Necessidade de inspecao (ensaios, etc);

Cuidados e precaugfes gerais a serem tomadas.

E importante ressaltar o efeito do aquecimento da superficie de contato e do
metal de adicdo, pois ocorre a difusdo atdbmica entre os dois materiais em uma
regido muito estreita das superficies da junta, muitas vezes penetrando nas regides
de contorno de grdo do metal de base e esta capacidade que o metal fluidificado tem
em penetrar a mais estreita das folgas e se comportar como uma cola é o que
confere grande resisténcia nos ensaios de tracdo e permitem a sua aplicacdo em
uma série de processos para a unido dos mais diversos tipos de pecas e em

especial as pecas em estudo, garantindo a sua estanqueidade.

2.2 Laser

Para que se possa entender o processo de formagédo do raio laser &
necessario que se entenda a fisica do &tomo. O conceito principal para o 4tomo estéa
relacionado a idéia de porcdo fundamental da matéria. Este conceito para o0s
antigos consistia em se pegar um bloco de pedra e quebra-lo de forma a gerar

pedacos muito pequenos, onde se pegaria 0 menor dos pedagos, quebrando-o
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novamente e seguindo este processo até que se chegue na menor parte que ndo
poderia mais ser dividida, mantendo as propriedades do material.

A esta parte unitaria se dava o nome de atomo. Com o passar do tempo
verificou-se que este conceito ndo era preciso e em 1808 o cientista inglés John
Dalton introduziu novos conceitos que embasaram o entendimento que temos hoje
sobre o atomo. Dalton acreditava que o atomo era formado por uma particula
diminuta constituida por um nucleo indestrutivel, com massa e dimensao inalteravel,
através do qual todos os outros materiais eram formados, conforme a sua
combinagéo.

Mais tarde, o cientista inglés Ernest Rutherford apresentou novas
consideracfes para o atomo, propondo ser constituido por um nucleo positivo com
cargas elétricas circundando o ndcleo em trajetérias circulares, como mostra a
Figura 8.

@

Nucleo

pa

Elétrons girando

Figura 8 - ORBITA DO ELETRON AO REDOR DO NUCLEO
OS FUNDAMENTOS DA LUZ LASER (BAGNATO, 2013)

Porém, conforme Bagnato, 2013, esta configuragdo contradiz a teoria do
eletro-magnetismo no sentido de que elétrons girando em torno do nucleo emitem
energia e com esta diminuicdo da energia a sua trajetéria deveria se aproximar cada
vez mais do nudcleo a fim de compensar a perda energética, colidindo com o nucleo
positivo e desta forma o &tomo se auto-consumiria, levando consigo toda a matéria.

O fisico Niels Bohr apresentou as suas proposi¢cdes que explicam os ganhos
e perdas energéticas de um atomo, sendo estes conceitos conhecidos como 0s

postulados de Bohr e que tem como base os conhecimentos do fisico Max Planck
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com a sua teoria Quantica. Planck utilizava o conceito de unidade quantica para
descrever as propriedades dindamicas dos corpos subatdmicos, bem como as
interacbes que ocorrem entre a matéria e a radiacdo. Ele afirmou que a matéria
absorve e emite energia em pequenas unidades chamadas quanta, que é a
quantidade de energia necessaria para que ocorra a transicdo dos elétrons de uma
camada para outra, conceito pelo qual se explica a obtencdo dos Foétons pela
liberacdo de energia.

Segundo Planck, a energia € emitida em pequenos pacotes energéticos
provenientes de particulas oscilantes, proporcionalmente a frequéncia de oscilagéo,

sendo descrita pela Equagéo 6.

E=nhf (Equacgéo 6)

Onde h € a constante de Planck e f a freqiéncia da radiacao.

Desta forma, Bohr afirmou que os elétrons giram ao redor do ndcleo em
oOrbitas circulares definidas, sendo que ndo existe a emissdo de energia pelos
elétrons. Para que ocorra a emissdo de energia, o elétron deve sofrer um ganho de
energia tal que o faga mudar para uma orbita mais externa, ficando mais carregado
energeticamente e ficando instavel devido a ndo estar em sua 6rbita fundamental,
entrando em um estado de excitagao.

De acordo com Bagnato, 2013, esta excitagdo pode ocorrer pela
energizacdo do sistema por meio da aplicacdo de alta voltagem ou pela exposigcéo
do meio por uma fonte de radiacdo luminosa. Quando o elétron retorna para a orbita
mais interna, ocorre a emissdo de um pacote energético. Esta energia € emitida na
forma de radiacdo luminosa, denominada como Féton, como pode ser visto na
Figura 9.
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Figura 9- MUDANGA DE CAMADA E FORMAGCAO DO FOTON
OS FUNDAMENTOS DA LUZ LASER (BAGNATO, 2013)

O processo de formagéo do raio laser se da pelo efeito cascata que ocorre
quando um elétron decai energeticamente de uma camada mais externa para uma
mais interna. Quando este elétron retorna para a sua camada original ocorre a
liberacdo do Féton. Este Foton é absorvido por outro elétron, o qual realiza o mesmo
processo de mudancga de camada e liberacdo de energia., ocorrendo a liberacdo de
dois pacotes de energia, seguindo este decaimento e aumentando a energia até que
se tenha uma concentracdo de Fotons que passam a se deslocar no sentido do
maior comprimento do meio ativo (cristal). Estes fétons vao se acumulando por meio
da reflexdo pelo uso de espelhos e vdo ganhando poténcia, até que o sistema libere
esta energia para a sua utilizacdo como fonte de calor.

O laser é gerado em um equipamento conhecido como fonte laser, sendo
gue é neste equipamento que estdo montadas as cavidades com o cristal e as
lampadas, o sistema de espelhos, sistema de refrigeracdo e controle da poténcia.

Basicamente uma fonte laser é constituida por trés partes fundamentais,

sejam elas:

Meio ativo;
Gerador laser;

Ressonador .

O meio ativo € o material no qual estdo presentes os &tomos que contém
os elétrons que sofrerdo excitacdo e que irdo gerar os fétons. Este meio pode ser

solido, liquido ou gasoso, sendo que o tempo adequado de excitacdo para a
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obtencao do laser deve estar na casa de 10™s. Para se obter um feixe de laser com
determinada cor, deve-se escolher o meio ativo no qual os elétrons emitam Fétons
com o comprimento de onda que estejam dentro do espectro desejado. Este meio
nao poderd ter seus elétrons em seus niveis energéticos mais baixos, caso contrario,
o processo de formagédo do laser ndo seré possivel pois a excitacdo nao ocorrera. O
meio ativo utilizado no sistema laser estudado € o cristal YAG.

O gerador laser € o responsavel em fornecer e controlar a energia das
lampadas que irdo excitar o cristal gerador do laser. E nele que estdo montadas as
cavidades com as lampadas e espelhos. Ele é composto por uma série de circuitos
eletrnicos utilizados para monitorar a energia fornecida para as cavidades, fazendo
o controle dos espelhos para as saidas da fonte, onde sdo montadas as fibras
Opticas que irdo conduzir o feixe laser até a cabecga de brasagem.

Possui um sistema de refrigeracéo, no qual circula dgua deionizada dentro
de serpentinas dispostas no interior das cavidades para a reducdo da temperatura
elevada que é gerada pelas lampadas. E um sistema muito delicado e precisa ser
manuseado com extrema cautela, pois qualquer deslocamento no conjunto de
espelhos pode fazer com que se perca o alinhamento do feixe, ocorrendo perdas
significativas na poténcia e danificando os componentes do gerador. O laser emitido
€ altamente prejudicial a visdo, podendo causar cegueira em caso de refragéo e
devido a isto o gerador é muito bem selado com portas de protecdo. Se alguma
protecdo for aberta durante o funcionamento os sensores dispostos na fonte irdo
desarmar o gerador como medida de seguranca. A Figura 10 mostra uma fonte laser

com as portas de protecéo fechadas.

Figura 10 - FONTE LASER COM PROTECOES FECHADAS
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O ressonador , também conhecido como cavidade Optica, € o responséavel
por fazer o acréscimo da quantidade de Fétons que circula no meio ativo. E nele que
sdo montadas as lampadas e o cristal que formar&o o feixe laser. E formado por um
encapsulamento, geralmente revestido com uma camada de ouro aplicada a sua
superficie interna formando um espelho no entorno do meio ativo, de modo que a luz
emitida pelas lampadas seja aproveitada de forma mais eficiente pela reflexdo. A
Figura 11 mostra uma lampada utilizada para energizar o cristal.

Figura 11 - LAMPADA EXCITATRIZ

As lampadas sdo montadas aos pares em um suporte que € encaixado
sobre o ressonador, ficando cada lampada de um lado da barra de cristal para o
fornecimento da energia luminosa. A Figura 12 mostra as lampadas montadas no

suporte, que nada mais é do que a tampa superior do ressonador.

Figura 12 — DUAS LAMPADAS MONTADAS NA TAMPA SUPERIOR DA CAVIDADE

Desta forma, a luz que incide no meio ativo (cristal) fornece energia para 0s
elétrons para que possa ocorrer a mudanga de uma O6rbita para a outra, sendo que
guando todos os elétrons atingem a excitacdo maxima ocorre 0 que se chama de
inversdo da populagéo e assim que o primeiro elétron decai 0 processo desencadeia
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a liberacdo de Fotons pelos demais elétrons. O feixe laser ganha energia a cada
reflexdo nos espelhos até que seja liberado para a sua utilizagdo pelo
direcionamento até as saidas do gerador, sendo conduzido por meio de fibras
Opticas até o ponto de aplicacdo na cabeca de solda.

A Figura 13 mostra o gerador com as tampas de protecdo abertas, sendo
possivel visualizar duas das cavidades utilizadas neste modelo de gerador para a
formacao do raio laser.

4 S — — L ——

Figura 13 - CAVIDADES DO GERADOR LASER MONTADAS NA FONTE LASER
TRUMPF

Apos o laser se formar no gerador ele precisa ser enviado para a cabeca de
soldagem que fica montada em um rob6 dentro da cabine laser (estag&o
geométrica). A Unica forma possivel para transportar o laser até o ponto de utilizagédo
€ por meio de uma fibra Optica, a qual interliga a saida do gerador a entrada da
cabeca de brasagem.

Os cordbes sao brasados em uma junta disposta sobre uma superficie
irregular, sendo necessario um amplo deslocamento do conjunto fibra éptica e
cabeca de brasagem, ambos fixados a extremidade do braco do rob6. Desta forma,
a fibra sofre uma série de esforcos durante cada ciclo de brasagem, devendo ser
muito bem fixada, tomando-se o cuidado de manter folgas suficientes para que os
bragos do robd possam articular sem danificar a fibra, a qual possui um raio de
curvatura minimo de 250 mm e podendo vir a quebrar caso seja submetida a um raio
menor, impossibilitando a passagem do laser e necessitando de troca.

Para a obtencdo da méxima poténcia, os feixes transportados pela fibra
passam por lentes dentro da cabeca de brasagem que convergem para um Unico

ponto, o qual se denomina como ponto focal e é direcionado para a superficie do
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arame em sua maxima poténcia para a fusdo do metal de adicdo sobre a junta de
brasagem. Este ajuste do ponto 6timo pode ser feito controlando-se a distancia do
cabecote (Scansonic) até o ponto de aplicagéo do laser por meio da aproximagéo ou

afastamento do robd em relagéo a carroceria.

2.3 Cabecote de brasagem - Scansonic

Devido as variacdes de altura encontradas entre o teto e as laterais, bem
como sinuosidades ao longo da junta é preciso que o sistema de deposicdo do
arame se adapte as oscilagfes existentes, sejam estas advindas do préprio projeto
do veiculo como também de possiveis variacdes no processo.

Um dos equipamentos mais utilizados na inddstria automobilistica para a
brasagem de grandes trechos e que atende a estes requisitos € fornecido pela

empresa Scansonic , sendo mostrada na Figura 14.

1 EIXO PARA O MOVIMENTO PENDULAR

Figura 14 — CABECA DE BRASAGEM SCANSONIC
SCANSONIC

O conjunto é fixado ao rob6 por meio de um suporte, de forma que o
conjunto figue suspenso, permitindo que possa ser feito a programacéo da trajetéria

do robd tomando como base o arame que é direcionado sobre a junta por meio do
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bico de contato. Para fazer a compensacdo de possiveis sinuosidades ao longo da
junta a cabeca de brasagem € dotada de um eixo de articulagdo que permite ajustes
na sua angularidade, dando liberdade para que o arame que sera depositado possa
sofrer variacdes para os lados com um movimento pendular. Este recurso permite
fazer brasagens em trechos sinuosos sem qualquer dificuldade.

A altura de deposicdo do metal de adicdo também pode ser ajustada por
meio de um sistema de compensacgéo que avancga ou recua pela agdo do contato do
arame com a junta de brasagem. A medida em que ocorrem variagdes na altura do
teto, um sistema de mola faz com que o braco extensor onde o bico de contato é
fixado se desloque para cima ou para baixo.

A Figura 15 mostra a esquerda o movimento pendular que permite a
brasagem em juntas com sinuosidades transversais a junta e ao lado direito pode

ser visto o movimento de compensagédo da altura devido aos desniveis na pecga.

v
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Figura 15 - PENDULO E COMPENSAGAO DA CABEGA DE BRASAGEM
SCANSONIC

A fibra Optica que vai acoplada na saida do gerador laser se conecta pela
outra extremidade na entrada deste dispositivo. Uma série de lentes que ficam no
interior da cabega direcionam e convergem o feixe de laser até o bico de contato,
sendo o ponto onde o foco devera ser ajustado. A Figura 16 mostra o caminho do
laser pelas lentes internas até o seu ponto focal no bico de contato, que é por onde o

arame (metal de adicdo) sai, diretamente sobre a junta de brasagem.
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Figura 16 - LASER E LENTES
SCANSONIC

2.4 Laser brazing

O processo laser brazing , conhecido como brasagem a laser, nada mais é
do que a unido de pecas utilizando todas as caracteristicas de uma brasagem
convencional, porém, utilizando o laser como uma forma mais controlada de
fornecimento de energia térmica, podendo desta forma fazer o aquecimento das
partes a serem unidas em uma regido muito estreita, proxima a medida do diametro
do arame utilizado e sem perdas significativas de calor, causando menor
deformacédo nas pecas unidas.

Este processo pode ser utilizado também com o auxilio de uma segunda
fonte de calor, formando um sistema hibrido. Este sistema auxiliar, conhecido como
Hot Wire, impde uma corrente significativa no arame, entre 100 e 150 ampéres,
gerando o aquecimento do arame pelo efeito Joule. Este pré-aquecimento faz com
gue o arame chegue ao ponto de aplicacéo do laser com uma temperatura elevada e
amolecido, o que faz com que o tempo de exposi¢cado ao laser para que se alcance a
fusdo seja reduzido. Desta forma, o processo pode atingir maiores velocidades para
a brasagem de juntas com grandes extensdes.

O processo foi desenvolvido para se realizar brasagens com uma velocidade
bastante alta quando em comparacdo ao método de brasagem por chama,
envolvendo a utilizagdo de equipamentos com alta tecnologia e preciséo, ndo sendo
necessaria a utilizacdo de fluxos. Sendo assim, requerem uma série de ajustes e

cuidados para que o resultado seja a obtencdo de corddes muito bem brasados e
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gue oferecam uma repetibilidade que atenda a demanda do volume de fabricagcédo da
montadora.

De fato, os parametros abaixo devem ser combinados para que ocorra uma
unido sem descontinuidades e que atendam ao padrdo de qualidade requerido,
sejam eles:

Poténcia do laser aplicado:

Velocidade de alimentacdo do arame de metal de adicao;
Trajetoria do robd ao longo da junta;

Velocidade de deslocamento do cabecote laser;

Corrente de pré-aquecimento do arame;

Diametro do foco sobre o arame;

Folga da junta de brasagem;

Isencdo de sujeira, 6leo e outros contaminantes nas chapas.

Além disto, € preciso que as manutencfes preventivas do equipamento
sejam muito bem realizadas, assim como as acdes de TPM para a troca dos

consumiveis e limpeza da estacdo de trabalho.

2.5Brainstorming

Consiste em uma rodada de idéias destinada a busca de sugestbes através
do trabalho em grupo. Esta técnica sera utilizada para o apontamento das possiveis
causas dos desvios que geram as descontinuidades nos corddes brasados, tomando
como base a experiéncia das pessoas que estdo envolvidas no processo. A técnica

apresenta dois principios basicos:

Suspensdo do julgamento - O pensamento critico deve ser deixado de lado,
sendo que o objetivo é possibilitar a geracdo de idéias. Somente depois de um
namero de idéias considerado como suficiente é que serao feitos julgamentos.

Quantidade gera qualidade - Quanto maior o niumero de idéias geradas, maiores

serdo as chances de se encontrar solugdes para os problemas.

Para que o brainstorming seja eficaz, deve-se eliminar as criticas para que

0s integrantes ndo se sintam inibidos e para que ocorra o maior nimero de idéias.
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As idéias devem ser anotadas da forma como surgem, sem qualquer consideracéo e
0 grupo deve sentir-se a vontade e sem medo de dizer o que pensa.

Normalmente as idéias iniciais levam a outras mais especificas, que serdo
as que realmente deverdo ser consideradas. O procedimento de realizagdo do
brainstorming se da pela reunido de um grupo de até 10 participantes. A sessao
comeca com a orientacdo dos integrantes sobre o funcionamento da técnica, a
origem e 0 motivo do problema a ser solucionado.

Para a realizagdo de um brainstorming mais organizado, pode-se adotar
uma sequéncia ou sentido em que os participantes irdo dar as suas idéia.

Desta forma, cria-se a tendéncia de que todas as pessoas do grupo se
envolvam e contribuam com alguma idéia. Apds a filtragem das idéias mais
pertinentes pode-se utilizar a ferramenta dos 5 porqués, a qual consiste em
perguntar cinco vezes o porqué que um problema esta acontecendo, até que se
chegue a causa raiz, podendo entdo ser tomada a medida corretiva e preventiva

para o problema.

2.6indices de capacidade — CP & CPK

Os processos de fabricacdo em série normalmente sdo acompanhados por
cartas de controle denominadas por cartas CEP, sendo utilizadas como indicadores
para possiveis variacdes ou tendéncias as possiveis variagdes dentro de um
processo, tomando-se como base as tolerancias superiores e inferiores da medida
em questao.

O procedimento consiste em efetuar-se uma série de medi¢cbes da peca ou
produto na medida em que se deseja obter o controle, apontando em uma planilha
os dados obtidos que serdo tratados posteriormente para indicar se 0 processo esta
estavel ou se estdo ocorrendo variagdes fora dos limites especificados.

Uma das formas de se definir se o processo esta ou ndo fora da normalidade
é utilizar softwares que auxiliam a visualizar numericamente as medidas coletadas,
evidenciando estas variagcbes ou tendéncias e permitindo que 0s engenheiros
possam avaliar e implementar os devidos ajustes na linha de produgéo para que o
processo se estabilize.

Normalmente estes softwares utilizam-se de indices de Capacidade (IC)

para comparar o processo com os limites pré-estabelecidos, sendo que dos IC’s
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existentes os mais utilizados sdo o CP e CPK. A utilizacdo destes indices podem
servir tanto para apontar os problemas em uma linha de produgdo como também
para a homologacdo de um processo ou de um equipamento.

O indice CP serve para comparar a amplitude da variagdo da medida
avaliada dentro dos limites superior e inferior de especificacdo e pode ser calculado

utilizando se a Equacéao 7.

LSE-LIE

- (Equacéo 7)
60

Onde:
LSE: Limite Superior de Especificacao;
LIE: Limite Inferior de Especificagéo;

: Desvio-padréo calculado a partir da amostragem de medicdes.

Conforme Silveira, 2013, quanto maior for o valor resultante do calculo da
Equacdo 7, menor serd a chance de que a medida avaliada esteja fora da
especificagéo. A Tabela 1 mostra a relagéo entre o valor de CP e a quantidade de

produtos defeituosos.

Tabela 1 - SIGNIFICADO DO VALOR DE CP

Valor de CP Fora da tolerancia
<1,0 >=5%
1 0,30%
1,33 64 ppm
1,63 1 ppm

O indice CP indica a dispersdo das amostras dentro dos limites de
especificacéo, ndo fornecendo informacdes suficientes para a correcao do processo,
sendo necessario utilizar o indice CPK para definir em que pontos as variacdes
estdo ocorrendo em relacdo ao centro da curva de distribuicdo estabelecida pelos
limites superior e inferior especificados, podendo ser calculado utilizando-se a
Equacéo 8.

CPK = CP.(1-k) (Equacéo 8)
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Onde K representa a centralizagdo dos valores medidos no processo e

pode ser calculado utilizando-se a Equacgéo 9.

__Im-y]
(LSE -LIE)I2

(Equagéo 9)

Onde ¢é a média dos valores medidos e m a medida central entre LSE e
LSI.

Da mesma forma que CP, quanto maior for o valor obtido para CPK, melhor
sera a centralizagdo das medidas obtidas em relagédo a (LSE-LIE)/2.

A seguir serdo demonstradas algumas possibilidades de interpretacdo da
dispersao das amostras utilizando o conceito CP e CPK. A Figura 17 mostra o pior
caso para o processo, onde CP é baixo e com os valores ultrapassando os limites de
especificacdo e CPK também baixo, com distribuicdo centrada, porém fora dos

limites e fazendo com que este processo seja considerado como incapaz.

LIE LSE

P

Figura 17 - CP & CPK BAIXOS

A Figura 18 Mostra um processo com CP alto em que as amostras
apresentam pequena variacao, porem com um CPK baixo, com as amostras fora dos
limites de especificagdo e fazendo com que o processo seja considerado como
incapaz. Neste caso, a corre¢do do processo pode ser mais facilmente realizada por
um ajuste mais especifico, uma vez que a variacao entre a caracteristica estudada

nas amostras é pequena.
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LIE LSE

Figura 18 - CP ALTO & CPK BAIXO

A Figura 19 mostra um processo onde a variagdo é satisfatéria com CP e
CPK aceitaveis, com uma variagdo menor do que os limites de especificagdo e mais

centralizada.

LIE LSE

Figura 19 - CP & CPK ACEITAVEIS

A Figura 20 mostra um processo ideal com CP e CPK altos, fazendo com
que as variagbes sejam minimas e com a estabilizacdo da caracteristica avaliada

muito bem centralizada em relag&o aos limites de especifica¢ao.

LIE LSE

Figura 20 - CP & CPK ALTOS
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Desta forma, é possivel perceber a importancia de se fazer um
acompanhamento continuo do processo utilizando a estatistica para o
direcionamento das a¢des de correcao, fazendo ajustes precisos naquilo que é mais
impactante para a garantia da qualidade e evitando gastos com retrabalhos. Esta
técnica serd utilizada para a definicdo da correlagéo da possivel flutuacdo da altura
do teto em relacdo as laterais e também em relacdo as areas que apresentaram
maior incidéncia de falhas.
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3 FLUXO DO PROCESSO

3.1Processo de fabricacdo de um veiculo

O processo de fabricagdo de uma carroceria consiste na unido de diversas
chapas unitdrias que vdo se juntando para formar sub-conjuntos e
conseglentemente conjuntos cada vez maiores, até que a carroceria esteja
completamente montada. Devido ao volume de trabalhado envolvido, muitas
empresas adotam a sistematica de aquisicAo de pecgas confeccionadas em
fornecedores terceirizados, sendo entregues em lotes, conforme a necessidade do
cliente e é de fundamental importancia que estas pecas estejam em conformidade
com as especificacbes de material e dimensionamento estabelecidos pela
montadora.

Estas pecas podem vir somente estampadas para que a unido seja feita
dentro da montadora ou entdo ja soldadas umas as outras, sendo que qualquer
variacdo ocorrida no processo da terceirizada pode afetar o resultado final. Desta
forma, a garantia da qualidade se inicia nos processos externos a montadora com o
processo de garantia assegurada, onde o fornecedor se compromete a entregar
pecas de qualidade, sendo acompanhadas com auditorias de qualidade até o final
do processo, onde é realizado o teste de rodagem em 100% dos veiculos
fabricados.

A montagem de uma carroceria se inicia pela plataforma do veiculo, também
conhecida como chassi. Nela estdo presentes pecas como longarinas dianteiras e
traseiras e também os assoalhos. Na plataforma s&o utilizadas as soldagens MIG-
MAG e solda a resisténcia na medida que a plataforma avanca de uma estagéo para
outra. Assim que a plataforma esti pronta ela segue para a montagem das
estruturas que formam o painel dianteiro do carro, caixas de rodas e chaparia
traseira. Em seguida a linha é alimentada com as laterais esquerda e direita, cada
qual com as suas sub-operac¢des e sub-conjuntos. Apos a montagem das laterais
sobre a plataforma é colocado o teto sobre as laterais. Neste ponto é feita a uniao
entre as laterais e a plataforma e entre as laterais e o teto, sendo que a unido do teto
é realizada pelo processo de brasagem a laser.

A partir dai a carroceria segue para as demais estacdes onde o restante das
soldagens séo realizadas, passando na sequéncia para a area de montagem das

portas, para-lamas, tampas frontal e traseira, seguindo para a area de acabamento
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final para a pintura. Apds a pintura estar com a tinta curada, a carroceria segue para
a area de montagem onde o carro sera finalizado com a instalagdo do motor,
instalacdo de fardis e lanternas, tapecgaria, instrumentos e demais componentes,

indo finalmente para os testes de rodagem e funcionamento dos equipamentos.

3.2Ponto do processo analisado

O objeto do estudo seré realizado na estacdo de trabalho onde é realizada a
brasagem do teto as laterais por meio do processo de brasagem a laser. Esta
brasagem ocorre dentro de uma cabine fechada, sendo efetuada com o auxilio de
robds nos quais as cabecas de brasagem séo fixadas, percorrendo trajetorias pre-
estabelecidas a fim de realizar a unido das partes seguindo a geometria das suas
juntas. O estudo para a reducéo das falhas ocorridas na brasagem dos corddes sera
realizado avaliando-se as pecas envolvidas e suas possiveis deformacdes, bem
como possiveis falhas de equipamento, evidenciando e atuando na solucdo das

possiveis causas.

3.3Brasagem na cabine laser e clientes internos

Apos terem sido montadas as laterais sobre a plataforma, o teto é colocado
sobre as duas laterais e a carroceria entra na cabine geométrica (cabine laser) por
meio de uma mesa de transporte. Ao chegar na posicdo ideal a plataforma €&
levantada até a posicdo de brasagem, sendo posicionada por meio de pinos
centralizadores. Na sequéncia, dois dispositivos conhecidos como asas fecham a
carroceria pelos lados direito e esquerdo, fazendo o apoio das laterais por meio de
grampos e apoiadores, como pode ser visto na Figura 21, que mostra o conjunto da

asa esquerda.
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APOIADORES LATERAIS, e
i SN /

~ ~UNHAS DE APOIO DO TE*G"I',.

Figura 21 — UNHAS E APOIADORES DA ASA DE INDEXAGCAO DA LATERAL ESQUERDA

Assim que a lateral esta indexada um conjunto de apoiadores desce
sobre o teto para que este seja pressionado contra as laterais a fim de manter a sua
posicdo. Estes apoiadores sdo formados por duas fileiras de ventosas de borracha

para que ndo ocorra o amassamento do teto, como pode ser visto na Figura 22.

——.

APOIADORES DO TETO

Figura 22 — VENTOSAS DE BORRACHA DO APOIADOR DO TETO

Quando as ventosas chegam na posic¢ao final varios grampos com unhas de
fixacdo séo acionados para que o teto se aproxime da lateral de forma a garantir que
0 correto espacamento entre o teto e laterais seja atingido, formando o canal que

serd a junta de soldagem. A Figura 23 mostra a parte interna do veiculo onde o teto
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esti apoiado sobre a lateral, sofrendo a acéo de fechamento de um grampo que faz

com gue as unhas e apoiadores posicionem as chapas na posi¢éo correta.

UNHAS DE APOID

| /
tAP’!I!IADOF! LATERAL
Flgura 23 - GRAMPO COM UNHAS E APOIADORES DE POSICIONAMENTO

A Figura 24 mostra o conjunto teto e lateral esquerda posicionados pelo
apoiador do teto e pela asa esquerda, sendo que a mesma operacédo ocorre do lado
direito.

#SYAFOIADORES DA

EATERALESQUERDA

Figura 24 — TETO E LATERAL POSICIONADOS FORMANDO A JUNTA DE BRASAGEM

Apo6s todos os dispositivos de fixacdo estarem fechados o processo de
brasagem se inicia com o movimento do robd levando a cabeca de soldagem até o
ponto de inicio do corddo, iniciando-se a alimentagdo do arame pré-aquecido pela

maquina Hot Wire. A cabeca de brasagem € entdo alinhada com a junta pelo arame
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gue sai do bico de contato e enquanto o robd se movimenta a fonte laser aciona os
espelhos do gerador, sendo transferido o feixe laser pela fibra optica até a cabeca
de brasagem, onde as lentes do conjunto direcionam o foco para o arame,
ocorrendo a fusdo do metal de adi¢céo sobre o canal.

Apbs os cordBes terem sido realizados e as demais partes da carroceria
terem sido soldadas, as asas de fixacdo das laterais se abrem e a carroceria desce
até a mesa transportadora, saindo da estagéo de trabalho e dando inicio a um novo
ciclo. A fim de se evitar maiores transtornos, um funcionario deve verificar cada
carroceria que sai da cabine laser, identificando possiveis descontinuidades e
impedindo que a carroceria passe para as proximas estacoes de soldagem, evitando
0 processo de retrabalho.

Em caso de ocorréncia de pequenos poros, a linha continua produzindo
normalmente e os retrabalhos sé&o realizados antes de se enviar a carroceria para a
pintura. Carrocerias que apresentem descontinuidades do tipo falta de material
devem ser removidas da linha para o retrabalho, passando pelo processo de
lixamento e por nova brasagem na cabine laser. O lixamento para o retrabalho

utilizando um disco de desbaste € mostrado na Figura 25.

Figura 25 - RETRABALHO DO CORDAO

Eventualmente uma pequena falha de porosidade pode acabar
passando desapercebida, sendo identificada no final do processo pela area de
preparagao.

As carrocerias sao verificadas ao longo de uma linha onde estdo dispostas
sobre uma esteira em movimento, onde cada operador deve ser treinado para
efetuar a tarefa de inspecéo visual e tatil nas superficies das chapas, bem como em

todas as soldas que unem as partes da carroceria, efetuando os retrabalhos e
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eliminando quaisquer imperfeicdes que possam afetar o processo de pintura, seu
cliente interno.

Apés ter passado pela area de preparacdo a carroceria € enviada para a
area da qualidade, a qual inspeciona com maior rigor a existéncia de irregularidades
na superficie, brasagem ou na soldagem em geral. Em caso de ndo conformidade
com o padréo exigido é feita uma pontuacgdo para cada tipo de falha, conforme o seu
grau de criticidade.

Se ainda houver qualquer falha, por menor que seja, o veiculo é retirado da
linha para reparacao, caso contrario, segue para o departamento de pintura. Aqui se
determina que os clientes internos do processo de soldagem da carroceria sao
justamente as areas de Preparacdo e Qualidade , uma vez que s@o nestas areas
gue os problemas sdo identificados e quantificados, sendo necessario conhecer e
mapear quais pontos geram maior indice de retrabalho e que regifes mais impactam

na qualidade do veiculo.

3.3.1Criticidade para a qualidade

Avaliando-se as necessidades dos clientes internos bem como o que mais
apresenta criticidade para a qualidade (CQ), foi possivel definir os indicadores a
serem utilizados para o apontamento das regides com maior incidéncia de falhas,
permitindo avaliar no processo as possiveis causas geradoras de porosidades e falta
de material de adicdo nos corddes.

A criticidade para os clientes internos foi definida com base nos
guestionamentos realizados com os operadores da area de preparacdo e com 0S
inspetores da qualidade. A Tabela 2 mostra a criticidade das falhas para estes
processos, sendo que a falta de material de adi¢cdo é considerada como a falha mais

grave pois necessita que a carroceria seja retirada da linha.
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Tabela 2 - CRITICIDADE PARA A QUALIDADE

CLIENTE NECESSIDADE INDICADOR

Preparacdo  Carrocerias com solda laser  Cordao uniforme e Quantidade de falhas
do teto isentos de poros e isento de falhas. retrabalhadas na area de
corddes interrompidos. preparacao.

Qualidade Carrocerias com solda laser Amostras avaliadas Demeéritos por carroceria
do teto isentos de poros e devem estar OK, (ocorréncias por
corddes interrompidos. mesmo as carroceria).
retrabalhadas.

3.4Indicador de ocorréncias

Para definir em quais pontos ocorrem as maiores quantidades de poros e
corddes interrompidos, inicialmente foi necessario dividir o teto em 8 regides para o

lado esquerdo e 8 regides para o lado direito, como mostra a Figura 26.

ET
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Figura 26 - DIVISAO DO TETO

A seguir, foi elaborada uma planilha de acompanhamento para que 0s
operadores responsaveis pela preparacdo do veiculo pudessem apontar durante o
periodo de duas semanas e ao longo de trés turnos de trabalho todas as ocorréncias
de porosidade e falta de material encontradas nas sec¢fes do teto, sendo

estratificadas e analisadas com o auxilio do software MINITAB.
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4 ESTRATIFICAGAO DAS FALHAS

4.1indice de ocorréncias

Com base na planilha de acompanhamento foi possivel quantificar as falhas,
discriminando as regides mais criticas. A Figura 27 mostra um grafico de Pareto com
a quantidade de ocorréncias de poros apontadas pela area de preparagéo durante o
periodo de acompanhamento, onde verifica-se que houveram 143 ocorréncias de
porosidade nos corddes do lado esquerdo e 75 ocorréncias no lado direito.

O grafico mostra que 65,5% de todas as ocorréncias foram no lado esquerdo
e 34,4% no lado direito, o que indica que o lado esquerdo apresenta maior
criticidade e devera ter prioridade nos ajustes para que seja atingido o objetivo de

reducéo de 45% na média dos apontamentos da qualidade.

Grafico Geral Poros
100
200
a0
150

s v.i]

Quantidade
2
Percent

REgi'!'a:\D Teto Lado Esquerdo Teto Lado Dirsito 0
Cuantidade 75

Percent 65,6 344

Cum % 65,6 1000,0

Figura 27 — POROSIDADE NOS CORDOES BRASADOS

Da mesma forma, a Figura 28 mostra a quantidade de ocorréncias para a
descontinuidade do tipo falta de metal de adicdo apontadas pela area de preparagéo
neste periodo, com 107 ocorréncias para o lado direito e 89 para o lado esquerdo.

O Lado direito apresentou 54,6% das falhas e o lado esquerdo apresentou
45,4%, o que ndo representa uma grande diferenca, devendo portanto ser tratadas

com a mesma prioridade.
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Figura 28 - FALTA DE MATERIAL NOS CORDOES BRASADOS

Para facilitar a visualizacdo foi utilizado o grafico de Pareto para a
estratificacdo das regibes mais criticas, conforme mostra a Figura 29 para a
porosidade, onde as maiores incidéncias para o lado esquerdo ocorreram nas
regides E3, E7 e E8 , representando 57,3% de todas as ocorréncias para este lado e
para o lado direito as maiores incidéncias foram nas regides D1, D3 e D4, somando
68% de todas as ocorréncias. As trés regides mais criticas de cada lado serdo

tratadas de forma prioritaria.

Figura 29 — ESTRATIFICACAO DAS REGIOES CRITICAS PARA A POROSIDADE
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Da mesma forma, a Figura 30 mostra as ocorréncias para a descontinuidade
do tipo falta de material de adicdo nos corddes brasados do lado esquerdo e do lado
direito. De acordo com o gréfico, as regides do lado esquerdo E1, E3 e E8
apresentaram 0s maiores indices de falta de material, totalizando 66,3% das
ocorréncias para este lado e as regiées D1, D2 e D3 do lado direito totalizaram um
percentual de 79,4% de ocorréncias em relacdo as demais regides, sendo estas as

seis regifes que serdo tratadas prioritariamente.

Figura 30 — ESTRATIFICACAO DAS REGIOES CRITICAS PARA A FALTA DE MATERIAL

4.1.1 Arvore de falhas

A partir das informacdes obtidas dos graficos de falhas foi possivel montar
uma arvore de falhas, permitindo visualizar as principais regiées que deverdo ser

tratadas, como pode ser visto na Figura 31.
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Figura 31- ARVORE DE FALHAS PARA AS REGIOES CRITICAS DOS CORDOES BRASADOS

A é&rvore de falhas retne as informagfes obtidas nos dois gréficos de
estratificacdo e facilita a visualizacéo das regibes mais criticas dos dois corddes de
acordo com o tipo de descontinuidade, sendo que as regides E3 e E8 do lado
esquerdo e também as regifes D1 e D3 para o lado direito coincidem para os dois
modos de falha.

Entretanto, de forma a maximizar o resultado final, todas regiées principais
de cada lado foram avaliadas, sejam elas: E1, E3, E7, E8, D1, D2, D3 e DA4.

Para estas regides foi feita uma investigagcdo das possiveis causas
geradoras das descontinuidades, sendo definidas as acdes para a sua corregao,

como é mostrado no capitulo 5.
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5 AVALIACAO DAS POSSIVEIS CAUSAS

5.1Definigéo dos eixos de referenciamento

O sistema de referenciamento da carroceria adota os eixos X, Y e Z como
base, sendo o eixo X utilizado no sentido do comprimento do veiculo, 0 eixo Y no
sentido da largura e o eixo Z adotado como referéncia para a altura. Estes eixos
serdo importantes para o entendimento das distancias que serédo avaliadas mais a

frente.

5.2Matriz de causa e efeito

Para a identificacdo das possiveis causas foi realizado um brainstorming
reunindo um grupo formado por operadores, técnicos de manutencdo, engenharia de
processos, engenharia de manutencéo, qualidade, estamparia e sala de medidas.

Os itens apontados foram inseridos em uma matriz onde o time atribuiu
pontos conforme a sua criticidade para os problemas mostrados, conforme pode ser

visto na Figura 32.

LEGEMDA Efeitos (Y)
0 IN&o ha cormslacdo
i |Baixa Importéncia
4_|Média Importéncia
9 |Alta Importdngia
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Solda com Poros
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Aterrarmento ineficiente

Figura 32 - MATRIZ DE CAUSA E EFEITO PARA POSSIVEIS CAUSAS
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As possiveis variacdes de dimensional na altura do teto e da lateral bem
como o0s componentes do sistema de brasagem por laser receberam maior
pontuagdo, conforme o entendimento e experiéncias das pessoas envolvidas e
serdo tratados inicialmente como as potenciais causas das descontinuidades. As
demais causas serdo tratadas posteriormente no caso de serem complementares

para que o objetivo seja alcancado.

5.2.1Medic¢éo da altura do teto

A variacdo da altura do teto em relagéo as laterais no eixo Z aparentemente
representa um forte indicio para a ocorréncia de descontinuidades do tipo falta de
material. Caso as flutuacdes sejam superiores as tolerdncias do projeto ocorrera
uma ineficiéncia no sistema de compensacgdo da cabeca em avancar e recuar para
realizar o depdsito do arame corretamente sobre a junta de brasagem, gerando uma
variacao excessiva na distancia entre o arame e o ponto focal 6timo do sistema laser

e a probabilidade de ocorréncia de falhas sera grande.

5.2.2 Desvio das laterais em “Y”

Seguindo para o préximo item da matriz de causa e efeito, o
deslocamento das laterais em Y aparenta ter forte influéncia nos casos de falta de
material, uma vez que esta variagdo pode fazer com que o0 espagcamento entre a
lateral e o teto figue maior que a distancia maxima recomendada de 0,2 mm, ficando
demasiadamente grande e fazendo com que o metal de adigdo escorra para dentro
da junta.

Esta distancia existente entre teto e lateral € justamente o que forma a junta
de brasagem, muito proxima ao tipo 3 mostrado na figura 7 (capitulo 2.1, pagina 25),
sendo que sera este 0o caminho por onde o0 arame sera depositado pela Scansonic
com o movimento do robd e o fornecimento de arame pelo alimentador da méquina
de solda. Para avaliar as causas de um possivel desalinhamento em y nas laterais,
foi realizada uma reunido com a mesma equipe que realizou o brainstorming para a
matriz de causa e efeito, onde foram levantadas varias possibilidades de causas que
poderiam ocasionar as falhas na brasagem. Os apontamentos foram dispostos no

diagrama de causa e efeito mostrado na Figura 33.
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Figura 33 - DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO PARA OS DESVIOS EM “Y”

A seguir serd apresentada uma explanagao a respeito das possiveis causas
apontadas e a sua relevancia para as falhas.

Para o meio ambiente n&o houveram indicacdes por se tratar de uma
cabine onde a carroceria entra por uma mesa de transporte, sendo levada até a
posicdo para a brasagem por meio de uma mesa elevatéria. O ambiente € comum
ao ambiente externo, sendo isolado por meio de portas de prote¢cdo apenas para
impedir que o reflexo dos feixes de laser possam machucar os operadores. O
ambiente € contaminado pelo particulado presente no ar devido aos processos de
soldagem da &rea, ndo sendo significativo para desvios nas laterais.

Para o método , no que se diz respeito a medicéo das folgas dos pisadores,
percebe-se que em um processo de uma montadora automobilistica onde se produz
0 maximo de carros possiveis no menor tempo possivel, a melhor forma de se medir
a geometria e conferir se as posi¢cdes da carroceria estdo corretas seria a utilizagéo
de um sistema de medicéo a laser, porém, dentro da cabine laser ndo é possivel a
instalacdo deste equipamento devido ao espago fisico ser limitado, sendo
necessério fazer a medicdo das folgas por meio de um calibre de folgas, o que se
torna um processo demorado e que prejudica a demanda da producdo. Para o
acompanhamento efetivo de possiveis variacbes nos lotes recomenda-se uma
reavaliagcdo na periodicidade de inspegéo, devendo ser realizada ao menos uma vez

por dia como rotina de trabalho e sempre que for detectada a falta de material.
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Os ajustes dos calcos estdo relacionados a possibilidade de existirem
problemas na soldagem dos subconjuntos que formam a lateral. Os subconjuntos
sdo formados por pecas estampadas por fornecedores terceirizados, sendo que o
processo vai variando ao longo do tempo devido a muitos fatores que podem ir
desde a uma variacdo na velocidade e for¢ca da prensa até os problemas de pontos
de solda a resisténcia, causando distor¢cdes da pecas nos eixos X, y e z. Estas
distor¢bes, mesmo que minimas, ao se juntar com as distor¢des das demais pecas
podem ser suficientes para causar um grande desvio na peca final, gerando uma
abertura excessiva na junta de brasagem, causando a descontinuidade do tipo falta
de material.

A fim de minimizar este problema, em cada estacdo de trabalho onde as
pecas unitarias advindas dos fornecedores sdo unidas, existem grampos
posicionadores que servem para fixar uma peca a outra, forcando as pecas que
apresentem alguma variagdo até a posicdo ideal para a garantia da geometria
esperada. Caso estes grampos estejam com o aperto final nas superficies de
contato demasiadamente frouxos, corre-se o risco de as pecas ficarem desalinhadas
ou entdo com espagamentos entre as chapas, o que é comumente conhecido como
“gap”. Desta forma, torna-se imprescindivel que exista uma equipe de técnicos
para o acompanhamento destas possiveis flutuagcdes nas pecas, atuando em uma
sala de medidas e conferindo em um aparelho tridimensional todas as medidas das
pecas unitarias e soldadas. Estas medidas podem ser comparadas com o projeto
utilizando softwares como o Catia, Unigraphics e afins, de modo a servir como
direcional para uma segunda equipe de técnicos que atua na linha de producéo
efetuando o ajuste das folgas entre as pegas por meio de cal¢os, que aproximam ou
afastam os mordentes dos grampos.

Este se torna um grande potencial para a falha de falta de material, pois
qualquer variacdo que ocorra nas laterais se reflete diretamente no conjunto que se
forma com o teto, dentro da cabine laser. Desta forma, recomenda-se a inspecao e
registro de alteragcdes em cada um dos grampos, de forma a se intervir rapidamente
para a correcdo da falha retornando-se as distancias anteriores a geracdo da
descontinuidade.

No quesito maquina, € necessario que seja feita mencdo ao fato de a
cabine laser serve para fazer outras soldagens que garantem a geometria da

carroceria, alem de fazer a brasagem dos corddes do teto. Desta forma, a cabine



54

laser € normalmente chamada de estacdo geométrica (Geo). Dentro da cabine
laser, ou Geo, existem também grampos de fixagdo que servem para manter as
laterais na sua posicéo ideal, sendo que podem estar sujeitos ao mesmo tipo de
folgas dos grampos das demais estagfes, sendo remendada a sua inspecao sempre
qgue ocorrer a mudanca de lote das pecas.

Na estacdo geométrica existem dois dispositivos que sdo responsaveis em
manter as laterais na posicao para a brasagem e recebem o nome de asa, sendo
uma para o lado direito e o outro para o lado esquerdo. No momento em que 0 carro
€ posicionado pela mesa de elevacéo, as duas asas se aproximam das laterais e se
encaixam em furos de referenciamento existentes na chaparia das laterais por meio
de pinos centralizadores, os quais sdo fixados na face da asa. Estes pinos sé&o
conhecidos como pinos RPS e o seu desgaste pode gerar deslocamentos
indesejados nas direcbes x e z das laterais sobre a plataforma. Neste caso, a
inspecdo da sua integridade é fundamental para o processo e recomenda-se a
inspecdo semanal, devendo ocorrer a sua troca em caso de desgaste. ApoOs este
posicionamento € que ocorre o fechamento dos grampos descritos acima.

Para a medicdo , o item apontado como gabarito para a medicdo da altura
do teto se refere ao fato de que o departamento de qualidade ndo disp6e de um
dispositivo que seja colocado sobre o teto para a medicdo das amostras sempre no
mesmo ponto, sendo este apenas um item a ser tratado por meio de uma carta CEP
para o acompanhamento do processo. Desta forma, para uma medi¢cdo mais correta
é aconselhavel que seja confeccionado um gabarito, o qual podera ser feito em fibra,
contendo as posi¢goes de medigéo conforme as oito regides adotadas para o estudo.
Este item ndo serd considerado como causa e sim como um meio auxiliar de
controle.

No quesito matéria-prima , a hipétese apontada para possiveis desvios
dimensionais da chapa unitaria estampada se refere ao fato de que a ferramenta de
estampagem utilizada para a conformacdo da chapa externa da lateral pode
apresentar alguma variacdo causada por desgaste e que pode estar influenciando
no fechamento final da chapa externa com os subconjuntos de pecas mencionados
anteriormente. Este é um problema passivel de estar correlacionado devido ao fato
de a ferramenta de estampagem realizar varias conformagfes diariamente para o
atendimento a demanda da produgdo. Para este ponto o acompanhamento é

realizado por meio de relatérios emitidos pela sala de medidas, os quais evidenciam
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as variacdes nas pecas, sendo reportado diretamente a area de estamparia com a
solicitacdo das corre¢des. Desta forma, a medida em que surgem descontinuidades
nos corddes, recomenda-se a avaliagdo destes relatérios como direcional para as
acOes de acréscimo ou retirada de calgos nos grampos de fixagdo das pegas.

No item apontado para os possiveis desvios dimensionais da plataforma,
desconsidera-se a correlagdo com as falhas, pois existindo uma correta indexagéo
das laterais as asas da estacdo geométrica, é possivel efetuar a brasagem até
mesmo sem a plataforma. Em outras palavras, seria possivel recuar a mesa
elevatéria com a plataforma, ficando as laterais e o teto na posicdo de brasagem,
uma vez que 0 processo de unido das laterais a plataforma se da de forma
independente do sistema a laser, existindo um sistema de mordentes pneumaticos
gue levam as abas da plataforma até a posicao correta, onde serdo unidas as abas
das laterais, as quais ja estao presas as asas. Desta forma, esta possivel causa nao
apresenta grande potencial para a falha.

No caso dos desvios dimensionais dos subconjuntos das laterais, foi
mencionado anteriormente que as variacdes podem ser advindas dos fornecedores,
somando-se as possiveis folgas nos dispositivos de fixagdo das pecas. Sendo
assim, mantém-se a recomendacéo de verificacdo e ajuste dos grampos de fixacao.

Para o item mao-de-obra foi considerado o procedimento realizado antes
de o carro entrar na estacdo geométrica, onde primeiramente os operadores fazem a
montagem das laterais sobre a plataforma, sendo entdo montadas travessas que
interigam uma lateral & outra, sendo entdo depositado o teto sobre o conjunto. A
travessa nada mais € do que uma estrutura formada por uma chapa conformada
com nervuras e que serve para dar resisténcia a carroceria, sendo unidas as colunas
das laterais. No entanto, foi verificado que em momento algum ocorre o contato do
teto com a travessa, sendo esta hipotese descartada como causa pois ndo tem
qgualquer influéncia em desvios no eixo “Y” das laterais.

Ainda para a questdo méao-de-obra foi apontada a possibilidade de o
operador estar soldando as pecas nas estagcbfes com grampos com folgas. Neste
caso o operador tem a responsabilidade de solicitar a verificagdo das folgas dos
mordentes dos grampos sempre que perceber qualquer variacdo no dimensional das
pecas. Porém, reforca-se a recomendagdo de inspecdo apontada no quesito
Método, com a adocdo de uma sistematica de medi¢cédo a cada novo lote de pecas e

registro das alteracdes dos calgos.
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5.2.3Componentes da cabine laser

A seguir serdo mostradas as hipoteses para a falhas na brasagem,
referentes ao equipamento laser. Da mesma forma que o estudo de desvio das
laterais, as possiveis causas foram apontadas pela equipe inicial com base na sua
experiéncia e historico de falhas. As causas foram listadas e distribuidas no

diagrama de causa e efeito mostrado na Figura 34.
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Figura 34 - DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO PARA OS COMPONENTES DA CABINE

No item meio ambiente , o item apontado como impregnacao de 6leo esta
relacionado as pecas unitarias do teto, as quais sdo estampadas com o auxilio de
6leo para melhorar a conformacéo pela ferramenta da estamparia.

Este oleo também tem a fungcé@o de proteger as chapas até o momento da
montagem na carroceria, mas como qualquer substancia gordurosa, impede a
correta adeséo do material de adicdo ao metal de base, ainda mais em um processo
onde o tempo em que o calor necessério para a brasagem é muito pequeno. A alta
temperatura imposta pelo laser faz com que os residuos de 6leo se evaporem,
podendo formar bolhas que ficam aprisionadas no corddo, vindo a formar
porosidades durante o processo de solidificagdo da porgdo de metal fundido,
imediatamente apds o foco do feixe de laser se deslocar. Por isto o projeto da junta
deve prever folgas adequadas para o escape dos gases formados pela evaporacao
dos residuos, bem como pela queima do zinco presente nas chapas.

Porém, um bom projeto de junta ndo garante a isencdo de poros

provenientes dos vapores, pois mesmo que o Oleo se evapore ainda permanece
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uma crosta de 6leo queimado na superficie e que isola o contato do metal de adi¢éo
com o metal de base. Assim, antes de ser realizada a montagem do teto sobre a
lateral € preciso que seja feita a remogédo com o auxilio de estopas e no caso de
persistir a formacédo de porosidade a adogéo de um solvente é recomendada.

A poeira também é um fator importante pois a sua presenca pode causar
inclusdes no cordédo e precisa ser eliminada manualmente antes de o conjunto
plataforma, laterais e teto entrarem na cabine laser, pois ndo existe a possibilidade
de limpeza manual em seu interior. A Unica forma de se fazer uma limpeza no
interior da cabine é aplicando-se um jato de ar imediatamente antes de se fazer a
fusdo do metal de adigéo na junta de soldagem.

Este processo é denominado como cross jet e ndo é nada mais do que um
tubo por onde passa um fluxo de ar comprimido no caminho por onde o arame sera
depositado para a brasagem. Este tubo é fixado na Scansonic e se movimenta
conforme o sistema de compensacdo da altura do bico de contato trabalha,
removendo o restante da poeira que possa ter ficado apds o processo de limpeza
manual. Desta forma, recomenda-se que o sistema seja verificado durantes as
manutencgdes preventivas e durante as agcdes de TPM, quando devera ser realizada
também a limpeza da estagdo para evitar o acimulo de particulados na cabine,
sendo dispersada no ambiente pelo fluxo de ar.

No quesito método, foi apontada como possivel causa a periodicidade de
troca da lente de protecdo, bico de contato e conduite. A lente de protecdo nada
mais € do que um disco muito fino de um vidro translicido, montado na saida da
Scansonic e que tem a funcdo de proteger o conjunto Optico, que é o conjunto de
lentes que ficam internas na Scansonic e que sd80 as responsaveis pela
convergéncia do feixe laser, formando o foco.

Estas lentes acabam sujando com o tempo devido ao fato de estarem
expostas a poeira do ambiente mencionado anteriormente, bem como a possiveis
respingos que possam ocorrer no processo de fusdo. A medida em que vai se
formando esta crosta na superficie da lente, outro fator acaba por comprometer a
sua vida util é a propria acdo do laser sobre o metal de adicdo que esta aderido a
lente. Com o0 superaquecimento causado ocorre a queima da lente de protecéo,
prejudicando o processo de fusdo, uma vez que a energia imposta pelo feixe acaba
sendo reduzida, além de provocar a reflexdo do feixe, que acaba por desviar para 0os

lados, fugindo do foco e acertando as laterais da junta de soldagem. Este efeito
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promove a queima da superficie da lateral e do teto, ficando um aspecto escurecido,
com a fuligem que forma a poeira mencionada anteriormente. Este processo de
reflexdo pode danificar também as lentes internas, gerando manchas em sua
superficie e requerendo maior tempo de parada de linha para a sua substituicéo.

Outro resultado negativo que ocorre com a perda do foco pela crosta de
material sobre a lente é uma brasagem incompleta, onde alguns trechos do cordao
ficam fundidos e outros ficam com o arame ainda sem fundir depositado sobre a
junta. Desta forma, a lente se torna um consumivel do processo e aconselha-se a
sua inspecéo a cada parada para a realizacdo de manutencgéo preventiva e TPM.

O bico de contato também é um fator de grande importancia e que requer
um cuidado especial no acompanhamento da sua integridade. O bico de contato é o
responsavel por direcionar o arame que esta sendo mandado para a junta e com o
tempo vai ocorrendo o0 seu desgaste devido ao atrito com o arame e pela forga
imposta pelo sistema de compensagdo da Scansonic, promovendo a ovalizagdo do
furo do bico de contato.

Esta irregularidade pode fazer com que o arame seja direcionado de forma
errada a junta se brasagem, fugindo do foco do laser e gerando a mesma falha de
trechos com o arame sem fundir. O bico de contato também é o responsavel em
fechar o circuito da corrente imposta pela maquina de solda Hot Wire, a qual aplica
algo em torno de 130 ampéres no arame. Com esta corrente transitando no
arame acorre o efeito Joule, fazendo com que o arame amoleca, permitindo que o
tempo de aplicacéo do laser para a fusdo do metal de adi¢cdo seja reduzido devido
ao pré-aquecimento. Devido ao atrito que sofre, recomenda-se que seja verificado a
cada troca de turno para garantir a sua integridade e reduzir as chances de falha.

Outro ponto importante a ser considerado € o conduite que faz o ligacéo
entre o alimentador e a Scansonic. Da mesma forma que o bico de contato, este
componente esta sujeito ao atrito constante com o arame e com o tempo a superficie
interna vai formando um canal no qual o arame vai se prendendo. Isto gera um
aumento da forca de tracdo necesséaria para o envio do arame, forcando todo o
sistema do alimentador com uma sobre-corrente no motor do alimentador e um
desgaste excessivo das roldanas de tracdo, podendo sofrer um escorregamento
sobre o arame durante a alimentacao.

Isto implica diretamente na falta de material para ser fundido pelo laser,

gerando regides na junta de soldagem que ficam sem o material de adicdo e que
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sdo queimadas pelo feixe de laser. O desgaste do conduite pode ser agravado no
caso de o arame apresentar estricgdes provenientes do seu processo de fabricagéao,
formando pequenas ranhuras na superficie do arame e que cortam o conduite.

Desta forma, recomenda-se o treinamento dos operadores para que seja
feita a inspecdo das bobinas a cada troca, segregando-se o material e informando o
fornecedor sobre o problema para a corregéo imediata em seu processo, buscando
por irregularidades dimensionais advindas do processo de trefilacdo, falhas no
bobinamento que possam gerar o problema de espiras entrelagadas ou por
possiveis oxidagBes na superficie do arame por problemas nas embalagens das
bobinas.

Outro ponto a ser mencionado sobre a vida atil do conduite diz respeito ao
processo de passagem do arame a cada troca de bobina. Como a ponta do arame
apresenta uma aresta, ao ser passado o arame dentro do conduite este canto vivo
vai arranhando e removendo material do tubo interno, sendo mais um agravante no
gue diz respeito ao atrito, pois o arame podera travar neste canal e este conjunto de
possibilidades aumenta fortemente a chance de ocorrerem falhas e por isto um plano
de inspecdo deve estar previsto para garantir que 0os consumiveis sejam trocados na
hora certa. Ter uma forma de medir o travamento do arame € algo que pode facilitar
o controle dos consumiveis.

Para o quesito maquina , o desgaste mencionado anteriormente do bico de
contato e do conduite, bem como a queima das lentes de protecdo foram
amplamente discutidos, ndo sendo necessaria hova abordagem.

No entanto, o item paréametros do laser deve ser muito bem avaliado, pois
qualquer variagdo na poténcia influencia diretamente no calor aplicado sobre o
arame, sendo de extrema importancia que o equipamento esteja com a sua
manutencdo e afericdo em dia para que 0s possiveis problemas de desajuste ndo
sejam mascarados por outras falhas mais comuns do sistema. Os principais fatores
a serem considerados sdo o controle dos espelhos, a energia luminosa aplicada na
barra de cristal, corrente da méaquina Hot Wire, velocidade de translado do robd,
velocidade de alimentagéo do arame.

Para a medicdo foi apontada a inexisténcia de uma forma de medir o
travamento do arame que esta sendo alimentado. Este travamento pode ser
decorrente de um entrelacamento de espiras causados por uma queda, o0 que

desmontaria a alma de espalhamento da bobina, talvez por um problema no
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equipamento de bobinamento do fornecedor ou ainda pela falta de atencdo ao
colocar a bobina no suporte, deixando que a as espiras se soltem no processo de
passagem pelo conduite. O travamento também pode ser proveniente do desgaste
das roldanas, bico de contato e conduite.

Independente da causa, torna-se necessario o desenvolvimento de um
sistema de controle da tragéo do alimentador para que se faca a medi¢cdo constante
de pequenas varia¢cdes que possam ocorre na quantidade de arame enviado, de
forma que seja possivel atuar preventivamente antes que as descontinuidades
comecem a ocorrer.

Para o quesito matéria-prima, foi apontada novamente a estriccdo do
arame e espiras sobrepostas como possiveis causas, porém, fica mantida a
recomendacdo para o treinamento de inspecdo visual, bem como o cuidado na
preparacao para a brasagem com a remocéao dos residuos de 6leos e poeiras.

No que se diz respeito a mao-de-obra , o principal fator recai sobre o setup
de maquina, no momento de troca da bobina de arame. O arame do material CuSi-3,
utilizado na brasagem, vem em bobinas de 15 Kg, as quais duram em média um
turno de producdo, precisando ser trocadas manualmente.

A bobina é colocada em um suporte, sendo feita a passagem pelo
alimentador e enviada para o cabecote de brasagem e durante este processo pode
ocorrer o afrouxamento da espiras da bobina, fazendo com que a tensdo de
bobinamento imposta pelo bobinador no processo do fornecedor seja perdida,
fazendo com que as espiras da bobina se soltem e se entrelacem umas sobre as
outras, causando travamentos na alimentacdo durante a brasagem e que podem
causar a falha de corddes interrompidos.

Isto se deve ao fato de que o suporte da bobina apresenta um batente em
nylon menor que a largura da bobina e que fica tencionado sobre as espiras por
meio de uma mola com o intuito de ndo permitir que a bobina se desenrole, porém, é
ineficaz pois a tensdo da mola ndo é suficiente para fazer o travamento, sendo
aconselhada a troca deste batente por outro com um comprimento proximo da
medida da largura da bobina de forma a ter uma maior area de contato com o

arame.
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6 MEDICAO DAS VARIAVEIS

Com base nas possibilidades de causas apresentadas e com a verificagdo
das condic¢es reais da linha de producao, serdo apontadas as falhas encontradas e
as suas solucdes para posterior medicdo no grafico apontamento de falhas por

veiculos.

6.1Plano de coleta de dados

A partir da matriz de causa e efeito e das analises realizadas sobre as
correlagdes da altura do teto, desvio da lateral e componentes do sistema laser, foi
elaborado um plano de coleta de dados para fundamentar as agdes que deverao ser
tomadas para a reducéo das falhas.

A Tabela 3 mostra os indicadores utilizados pelas areas e que seréo

adotados como base para as correcoes.

Tabela 3 - DADOS DE APOIO

2 Sistema de
Indicador Descrigéo e OiEEE QU= Frequéncia? | gerenciamento? | Segmentagéo
medicéo medido? mede? : :

Medir o .
osicionamento Celieaip Inspetores

Estabilidade de P posicionamento  Area de P 20 amostras  Formulario de

do teto em L = da X Manufatura
Altura do Teto. = e Reldgio Preparacéo. ; por turno. registros.

relacéo as qualidade.

. Comparador.

Laterais.

Dimensional da  Monitoramento Maq_u|r~1a i Sala de Inspetores Relatério QA
medicao por . . 1x Turno. . . .
Lateral. do processo. Metrologia. de Medidas. Dimensional. Metrologia.
coordenadas.

Parametros do Meqlgao dlos Teach pad (on Estacéo Laser Técnico de . Formulario de ~

parametros da . ; = 1x dia. A Manutencéo.
processo. e — line). Brasing. Manutencéo. Parametros.
Geometria da Avallagap i Maquina de . -

. carroceria na - . Sala de Técnico da Relatério QA
carroceria medic&o por ) ) Amostras. ) : )
) sala de Metrologia. Qualidade. Dimensional. Metrologia.

Laterais e Teto. coordenada.

montabilidade.
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6.2Medicdo da variagdo da altura do teto - Corre¢d  es no processo

A fim de verificar a flutuagédo da altura no eixo Z do teto estampado em
relacdo as laterais e medir a correlacdo com as falhas, foram realizadas medicdes
tomando como base as 8 regides definidas, sendo confeccionado um gabarito para o
correto posicionamento de um reldgio comparador para a obtencdo das medidas.

O relégio foi zerado e a cada inicio de turno foram tomadas amostras
seqglenciais, onde a medigéo foi feita do inicio do corddo até o final, tanto para o
lado esquerdo quanto para o lado direito.

Estas medidas foram tomadas ao longo das duas semanas em que foram
feitos os apontamentos pela éarea de preparagdo a fim de poderem ser
correlacionadas as falhas as possiveis variacdes nas dimensées do teto. A Figura 35

mostra esquematicamente a diferenca da altura entre o teto e a lateral.
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Figura 35 - ALTURA DO TETO

A Tabela 4 mostra algumas medidas obtidas da diferenca entre o teto e as
laterais durante o periodo da acompanhamento. As medidas apresentam uma
variagdo caracteristica do projeto ao longo do trecho brasado, porém, devem ser
muito proximas as medidas dos dois lados quando efetuada a medi¢cdo em regides
equivalentes, como por exemplo, as regibes E2 e D2 devem estar com uma

distancia do teto até a lateral de aproximadamente 2,5 mm.
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Tabela 4 - MEDIGAO DA ALTURA DO TETO

QUINTA SEXTA SABADO
PTO ESQ | DIR PTO ESQ DIR PTO ESQ DIR
1° Turno 2° Turno 3° Turno
1 2,91 2,88 1 2,82 2,73 1 2,9 2,94
2 2,59 2,49 2 2,5 2,53 2 2,48 2,6
3 3,23 3,12 3 3,37 3,19 3 3,28 3,13
4 3,11 3,14 4 3,23 3,3 4 3,12 3,31
5 3,31 3,24 5 3,38 3,49 5 3,2 3,31
6 3,13 3,1 6 3,11 3,1 6 3,02 3,14
7 2,54 2,42 7 2,42 2,49 7 2,53 2,5
8 2,46 2,48 8 2,57 2,45 8 2,58 2,43

As tolerancias do processo para as distancias entre o teto e as laterais séo

descritas abaixo:

Minimo afastamento — 2,5 mm
Afastamento nominal — 1 mm

Maximo afastamento — 3,5 mm

As medigOes realizadas foram agrupadas e para elas foram gerados graficos
com o teste de normalidade e capabilidade do processo. O valor adotado para P-
value como referéncia para a normalidade de um processo deve ser maior ou igual a
0,05. Esta € a garantia de que o processo trabalha com um uma confiabilidade de no
minimo 95% de pecas dentro dos limites de projeto. Para a capacidade do processo
em produzir pecas boas, o indice adotado deve ser maior do que 1,33, o que
significa um nivel de garantia de que dentro de um universo de um milh&o de pecas

apenas 64 pecas podem apresentar defeito ou variagéo.

A Figura 36 mostra os estudo da altura do lado esquerdo do teto.
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Figura 36 - NORMALIDADE E CAPABILIDADE LADO ESQUERDO DO TETO




Da mesma forma, a Figura 37 mostra o estudo para o lado direito do teto.
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Figura 37 - NORMALIDADE E CAPABILIDADE LADO DIREITO DO TETO
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O resultado dos estudos das regides mais criticas para as falhas é

apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 - P-VALUE & CAPABILIDADE PARA AALTURADO TETO

REGIAO | P-value 0,05 CP>1,33 ANALISE DOS RESULTADOS
El 0,005 2,23 FORA DA NORMALIDADE - ALTA CAPACIDADE
E3 0,044 3,10 PROX. DA NORMALIDADE - ALTA CAPACIDADE
E7 0,005 2,53 FORA DA NORMALIDADE — ALTA CAPACIDADE
E8 0,021 2,0 FORA DA NORMALIDADE - ALTA CAPACIDADE
D1 0,043 2,74 PROX. DA NORMALIDADE - ALTA CAPACIDADE
D2 0,005 2,34 FORA DA NORMALIDADE — ALTA CAPACIDADE
D3 0,005 2,85 FORA DA NORMALIDADE — ALTA CAPACIDADE
D4 0,005 2,76 FORA DA NORMALIDADE — ALTA CAPACIDADE

Analisando os resultados para cada regido estudada e possivel chegar as
seguintes conclusdes para a normalidade e para a capacidade do processo:

Apenas as regides E3 e D1 estdo proximas da normalidade e todas as
regides apresentaram um valor para CP superior a 1,33 indicando que o processo é
bastante robusto em reproduzir as dimensdes.

Para que o processo se normalize e seja minimizada a flutuacdo das
regibes em relacdo aos limites de dimensdes de projeto € necessario que todas as
regides tenham um incremento na altura em + Z, isto significa dizer que o teto
precisa subir um pouco como um todo, ou seja, diminuir a distancia entre a altura do
teto e as laterais.

Sendo assim, foi feita a recomendagdo a area de acompanhamento da
producdo para que realizasse o ajuste das unhas que séo responsaveis por afastar
ou aproximar o teto da lateral. A Figura 38 mostra uma das varias unhas de ajuste
que séo dispostas ao longo das asas da estacdo geométrica. Os testes de brasagem

foram executados apés os ajustes solicitados.
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Figura 38 - UNHA DE APOIO DO TETO

Desta forma, a &rea de metrologia da sala de medidas devera fazer o
acompanhamento da evolucdo dos ajustes realizados na estagdo geométrica para a
estabilizagéo da altura do teto.

Entretanto, a cabegca de brasagem Scansonic possui um range de
compensacdo de 10 milimetros, sendo 5 para cima e cinco para baixo e para que o
sistema de compensacédo possa trabalhar corretamente é necessario que seja feita a
conferéncia da programacdo da trajetoria percorrida pelo robd, onde a cabeca de
brasagem esté fixada. Isto servira para deixar o brago de compensagéao trabalhando
na posicdo central, garantindo que variagbes ate 5 mm para cima ou para baixo

possam ser absorvidas.

6.3Medicdo do desvio da lateral em “y” - Correcdes No processo

Seguindo na andlise do diagrama de causa e efeito no que se refere as
possiveis folgas nos grampos, foi realizada uma inspecdo geral nas estagfes de
soldagem manuais e autométicas, identificando que existia um problema no
posicionamento de uma das pegas que forma o reforgo interno da parte traseira das
laterais, interferindo na distancia da folga das chapas que formam a junta de
brasagem na regiéo de inicio dos corddes brasados, nas regides E1 e D1.

Para a solucdo do problema, foi recorrido a area de acompanhamento da
producédo para que fizesse alteracdes no dispositivo de fixacdo, sendo que e a peca
gue antes era apenas apoiada nos suportes passou a ser fixada com o auxilio de um
cilindro pneumético com um pino centralizador. O cilindro instalado pode ser visto na

Figura 39, eliminando esta possivel causa.
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Figura 39 - CILINDRO POSICIONADOR

Durante a inspec¢ao das pecas unitarias das chapas externas das laterais foi
identificado um ponto n&o conforme na face de contato da lateral direita com o teto
na regido D1, sendo esta uma das regides criticas para a descontinuidade do tipo
falta de material. Este pico foi gerado a partir de um retrabalho na ferramenta de
estampagem, tendo sido feito o preenchimento com solda, ficando levemente acima

da linha de corte da peca. O pico formado na pega poder ser visto na Figura 40.

Figura 40 — PICO NA PECA DEVIDO A FERRAMENTA

A informacéo foi tratada imediatamente pelo departamento de ferramentaria,
fazendo a corregéo do pico por meio do lixamento da ferramenta.

Este apontamento j& havia sido realizado pela &rea de metrologia ao mesmo
tempo em que os estudos estavam sendo realizados, mostrando a confiabilidade do
acompanhamento das pecas pela sala de medidas. Esta € uma operacéo de rotina
para a garantia da qualidade das pecas estampadas, sendo o parametro de controle

para as possiveis variagdes das pegas unitérias e subconjuntos, ndo tdo somente
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nas pecgas que formam as laterais como toda e qualquer peca que faga parte da
montagem do veiculo.

A precisdo dos equipamentos utilizados para este fim sdo da casa de
milésimos e sua afericdo e certificacdo é semestral, garantindo a sua confiabilidade
e ndo necessitando de nenhuma recomendacgdo para o departamento da sala de
medida. Para os testes de brasagem foram utilizados lotes de pecas ja com a
correcdo do pico. Porém, por mais que as pecas individuais estejam dentro do
especificado, é possivel que o conjunto sofra desvios devido a acdo de desajustes
nos sistemas de apoio das pecas dentro da estacdo geométrica.

Desta forma, a fim de conferir possiveis oscilagdes da lateral que pudessem
estar causando uma abertura excessiva na junta de brasagem e causando o
escorrimento do material, foi montada uma carroceria na estagdo com todos 0s
dispositivos de fixagédo fechados, sem ser feita a brasagem, sendo entdo marcadas
as oito regides no teto e feito a verificacdo das folgas entre as chapas do teto e
laterais com um calibre de folgas. A Figura 41 mostra os apoiadores fechados e as

regides demarcadas.

Figura 41 - APOIADORES FECHADOS E DEMARCAGCOES DAS REGIOES DO TETO

Os valores obtidos para as folgas nas 16 regides sdo apresentados na
Tabela 6.
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Tabela 6 - FOLGAS ENTRE LATERAIS E TETO NA JUNTA DE BRASAGEM

REGIAO FOLGA (mm) | ANALISE EM RELACAO A ARVORE DE FALHAS
E1l 0,95 Critico falta de material / poros — folga muito grande
E2 0,2 N&o apresenta criticidade
E3 0,7 Critico falta de material / poros — folga muito grande
E4 0,2 N&o apresenta criticidade
E5 0,2 Nao apresenta criticidade
E6 0,1 N&o apresenta criticidade
E7 0,05 Critico poros — folga no limite inferior
ES8 0,75 Critico falta de material / poros — folga muito grande
D1 0,85 Critico falta de material / poros — folga muito grande
D2 0,65 Critico falta de material — folga muito grande
D3 0,75 Critico falta de material / poros — folga muito grande
D4 0,05 Critico poros — folga no limite inferior
D5 0,2 Nao apresenta criticidade
D6 0,1 N&o apresenta criticidade
D7 0,2 Nao apresenta criticidade
D8 0,4 Nao apresenta criticidade — folga muito grande

Desta forma, com base na recomendacgédo de que as folgas devem estar
entre 0,05mm e 0,2mm, foi solicitado & &rea de acompanhamento da producéo para

gue fizesse 0s seguintes ajustes nos apoiadores das laterais:

Lado esquerdo
Regibes E1, E3 e E8 - Aproximacao em Y para até 0,2 mm do teto;
Regides E6 e E7 - Afastamento em Y a até 0,2 mm do teto;

Regides E2, E4 e E5 - Manter o afastamento atual.

Lado direito
Regibes D1, D2, D3 E D8 - Aproximagdo em Y para até 0,2 mm do teto;
Regides D4 e D6 - Afastamento em Y a até 0,2 mm do teto;
Regido D5 e D7 — Manter o afastamento atual.

Esta variacéo foi detectada gracas a utilizacdo do calibre de folga, devendo
ser esta uma acao de controle a ser realizada na estacdo geométrica a cada troca
de lote de pegas a fim de minimizar as chances de erros. Esta medicéo deve ocorrer

também nas demais estacBes manuais e automaticas, buscando e eliminando folgas
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nos grampos de fixagdo, bem como em pinos centralizadores, podendo ser realizada
preventivamente a cada semana. Os testes de brasagem foram realizados somente

apos a corregdo dos deslocamentos.

6.4 Avaliacdo dos parametros e componentes GEO - Co  rregdes no processo

As avaliagcbes das condi¢cOes reais de trabalho serédo demonstradas a seguir
conforme a sua criticidade. Inicialmente trataremos a situacao da oleosidade do teto,
advindo do processo de estampagem. Este Oleo serve para facilitar o processo de
conformagéo do metal durante os ciclos de batidas da ferramenta na prensa. Foi
identificada que a quantidade de 6leo residual estava muito grande, podendo vir a
ser um problema para o processo de brasagem.

O ideal para a remocgédo completa dos residuos seria efetuar a aplicagdo de
um solvente para a remocao, porém, as pecas deveriam passam por um processo
de lavagem posterior, o que ficaria invidvel devido a logistica e aos custos
envolvidos, sendo entéo feita a recomendacéo a area de estamparia para que efetue
a secagem das pecas apOs sairem da prensa. Apesar desta limpeza ser
teoricamente insuficiente, foram realizados testes com os tetos que passaram pelo
processo de secagem, observando-se uma reducdo na incidéncia de porosidades.
Este procedimento de secagem devera ser continuado para que a condicdo se
mantenha dentro da qualidade esperada.

A poeira também é prejudicial para este processo, uma vez que a qualidade
que se espera de um corddo brasado a laser nesta aplicagdo requer a completa
isencdo de inclusbes ou imperfeicdes. Para garantir que o minimo da poeira
presente no ambiente contamine a brasagem, é realizada a limpeza superficial do
teto e da lateral antes da entrada da carroceria na cabine laser, ficando ao encargo
do jato de ar comprimido (cross jet) presente na cabeca de brasagem remover o
restante do particulado que possa estar sobre a junta. O sistema de limpeza cross

jet pode ser visto na Figura 42, pintado em marrom.
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Tubo de direcionamenio do
ar comprimide [Creee .laf)

Bico de contato

T

Figura 42 - CABECA DE BRASAGEM E CROSS JET
SCANSONIC

Devido a sua importancia o item foi colocado na rotina de inspecao
preventiva para a garantia de que o fluxo de ar comprimido esteja sempre
direcionado para o ponto correto, que é imediatamente a frente do arame que esta
sendo depositado, garantindo também que nado existe nenhuma dobra na mangueira
de alimentac&o de ar comprimido.

Paralelamente a isto, as acfes de TPM devem garantir a limpeza da estacao
para a remogdo do excesso de poeira e fuligem. Ressalta-se que durante o periodo
de avaliacdo néo foi encontrado problema neste sistema.

A utilizagédo de bobinas de 15 Kg apresenta uma série de inconvenientes no
gue diz respeito ao seu manuseio, pois a cada turno de trabalho precisa ser
substituida, havendo a necessidade de interrupcdo do processo, além de todos os
problemas de sobreposicdo de espiras e desgaste do conduite que ocorrem,
conforme relatado anteriormente.

A Figura 43 mostra uma bobina montada no suporte e o sistema de
travamento feito por um batente em nylon sobre a pressdo de molas, o qual é

ineficaz.
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Figura 43 - BOBINA E BATENTE EM NYLON

A fim de eliminar todos estes problemas, foi recomendada a descontinuidade
do uso de bobinas de 15 Kg, passaNdo a utilizar barricas de arame com 200 Kg.
Desta forma foi extremamente reduzida a necessidade de parada de linha para a
troca das bobinas e o conduite teve a sua vida util aumentada, uma vez que a
passagem de nova ponta de arame é feita somente depois de varios turnos de
producdo. O problema de travamento do arame por espiras sobrepostas também foi
reduzido pois néo existe a possibilidade de entrelagamento no tonel que fica parado
no chéo.

Como forma preventiva para a identificacdo de eventuais travamentos foi
desenvolvido um sistema de monitoramento para o arame, permitindo visualizar em
tempo real a variagdo na velocidade de alimentacdo por meio de um conjunto de
roldanas ligadas a um encoder, cujos sinais sdo tratados e enviados para um gréafico
de acompanhamento. A Figura 44 mostra o conjunto de monitoramento montado

entre o suporte da bobina e o alimentador.

¥ 1 . = - o _. a8 Ty i
Figura 44 - MONITORAMENTO DE TRAVAMENTO DA BOBINA
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Além de monitorar e gerar um gréfico em tempo real, o sistema também
permite que sejam feitos incrementos de velocidade com a linha em movimento, o
gue antes era impossivel pois a programacéo da velocidade do arame soO podia ser
feita com a interrup¢éo do processo, durante a programacao da trajetéria do robd. O
antigo procedimento consistia em programar um trecho a ser brasado, depois outro
trecho e assim por diante até o final do corddo, combinando a velocidade de
deslocamento do rob6 com a velocidade de alimentacéo.

Esta melhoria permitiu fazer ajustes na quantidade de material que esta
sendo aplicado na junta de soldagem, aumentando ou diminuindo a espessura do
corddo brasado, conforme a necessidade de preenchimento do canal, seja para
correcBes estéticas como para reforco para adequacao aos testes de tracdo da junta
brasada. Assim, tornou-se possivel alterar estes dois parametros de forma
independente um do outro, aumentando o controle do processo. Também foi
possivel fazer o ajuste da corrente aplicada no arame pela maquina Hot Wire para o
seu pré-aquecimento na mesma tela de controle.

A Figura 45 mostra a tela de controle da velocidade, indicando a quantidade
de material que esta sendo aplicado em cada trecho de brasagem, bem como a
corrente aplicada no arame para o seu pré-aquecimento. Através desta tela é
possivel verificar a velocidade programada e a velocidade real, identificando os
travamentos do arame e fazendo as corre¢cdes necesséarias de forma on line. A fim
de correlacionar os trechos brasados com os testes destrutivos de qualidade e
corrigir os problemas pontuais, foi desenvolvido o programa de acordo com as 14

regioes de corte do teto.

Figura 45 - TELA DE CONTROLE DO ARAME DE SOLDA PELO SISTEMA CONTROL WIRE
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A necessidade de se programar varios trechos para a brasagem completa do
corddo ainda se faz necessaria pois a cabeca de brasagem (Scansonic) ndo faz a
correcdo automatica do foco do laser devido ao fato de que suas lentes internas séo
fixas. Uma vez que a altura do teto varia ao longo do trecho de brasagem, torna-se
necessario fazer o programa da trajetéria durante varios trechos pequenos,
aproximando ou afastando a Scansonic da carroceria para corrigir o foco. Para o
teste brasagem todas as trajetérias foram reprogramadas, considerando-se 14
trechos.

A Figura 46 mostra duas situagfes frequentemente encontradas para este
modelo de cabeca de brasagem (ALO-1). Do lado esquerdo da figura pode-se
observar que o foco esta ajustado de acordo com a altura imposta pela trajetoria do
robdé (ponto 1), enquanto que do lado direito houve uma variagdo da altura da
superficie, onde o sistema de compensacgdo fez a corre¢do da altura do bico de
contato em relacdo a peca (ponto 2), fugindo do ponto focal 6timo, o qual permanece
ajustado pela altura imposta pela trajetoria do robd.

Neste caso, devera ser feito um novo trecho de programa com a altura mais
baixa para que o foco seja corrigido. Este € um dos fatores que propiciam as falhas
de falta de fusdo do metal de adicdo, pois o arame foge constantemente do ponto

focal 6timo, saindo fora da zona de maxima poténcia do laser.

Figura 46 - VARIACAO DO FOCO DEVIDO A VARIAGAO DA ALTURA DO TETO
SCANSONIC

Neste caso recomenda-se que seja feito um estudo de viabilidade para a
substituicdo das cabecas de brasagem ALO-1 pelo modelo ALO-3, onde o braco do

sistema de compensagéo possui um sistema de posicionamento que faz a corregéo
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das lentes internas automaticamente & medida que ocorrem variacdes na altura da
peca.

As lentes de protecdo da cabecga de solda também precisam de constante
verificagdo, pois servem para proteger o conjunto Optico de possiveis respingos e
poeiras. A Figura 47 mostra uma lente de protecdo queimada devido a presenca de
um particulado que ficou aderido a superficie, gerando um superaquecimento. Para

o teste de brasagem foi feita a substituicdo da lente.

Figura 47 - LENTE QUEIMADA

7

Durante a troca da lente de protecdo é preciso tomar cuidado para que
nenhum corpo estranho entre em contato com as lentes do conjunto éptico, pois com
a acao do laser ocorre a formagédo de manchas na lente e conseqientemente a sua
gueima, fazendo com que ocorra a perda do foco do laser. A Figura 48 mostra uma
lente do conjunto Optico manchada. A queima também pode ocorrer devido a uma
falha na refrigeragéo, vindo a derreter o anel de vedagéo, o qual se esfarela e cai

sobre a lente. Para o teste de brasagem foi efetuada a troca da lente por nova.
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Figura 48 - LENTE DO CONJUNTO OPTICO MANCHADA

Com a perda do foco ocorre a fuséo incompleta do arame e a queima

da regido lateral da junta de soldagem, como pode ser visto na Figura 49.

Figura 49 — QUEIMA DAS CHAPAS PELA PERDA DO FOCO DO LASER

A fim de evitar este problema, recomenda-se fortemente que seja feita a
inspegcdo da lente de prote¢cdo a cada turno de trabalho, evitando a queima da
Optica, cujo valor € muito mais elevado que o valor da lente. O tempo que sera
perdido para fazer a inspecéo ficara compensado pelo tempo ganho com a utilizacdo
da barrica de arame com 200 Kg.

Outro fator que precisa ser considerado para que se mantenha o foco laser
ajustado é o cuidado no manuseio da cabeca de brasagem. Como mencionado
anteriormente, este conjunto ndo faz a correcdo automética do foco, sendo
necessario que se efetue o ajuste manualmente, podendo ficar fora do recomendado
pelo fabricante. Normalmente é utilizado um arame CuSi-3 com didametro de 1,6mm

para a brasagem do teto e o didmetro do foco indicado para esta bitola é de 3,2 mm.
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Esta € na verdade a medida aproximada que ficara a largura do corddo apés
a fusdo e o aumento do diametro do foco causara a queima da carroceria e a falta
de fusdo do arame, uma vez que a poténcia esta sendo distribuida em uma area
maior. Sendo assim é muito importante que o sistema de ajuste do foco esteja
ajustado e travado. Para este estudo foi realizada a verificacdo do foco das duas
cabecas, estando levemente desajustadas. Para os testes de soldagem foi feita a
corregcdo do foco e feito a reprogramacdo da trajetoria do robd, mantendo a
compensacao no centro. A Figura 50 mostra o sistema de ajuste do foco na cabeca
de solda modelo ALO-1.

CONECTOR DA
FIBRA OFTICA

AJUSTEDOFOCO

CONDUITE
DO ARAME

BICO DE CONTATOQ =", «— PONTO FOCAL

Figura 50 - AJUSTE DO FOCO DO LASER
SCANSONIC

O bico de contato é o responsavel por fazer o direcionamento do arame na
junta de soldagem, sofrendo diretamente o esforgco imposto pelo sistema de
compensacao e também a acao direta do atrito com o arame. Com o tempo de uso o
furo se desgasta, ficando ovalizado e gerando um mau contato entre o arame e 0
bico, o que prejudica a passagem da corrente para o pré-aquecimento, podendo
também causar o travamento do arame.

Desta forma, a sua inspecao se faz necessaria a cada turno de trabalho,
podendo ser acompanhada também pelo sistema Control Wire a medida em que o
sistema acusar variagbes na velocidade de alimentacdo. A inspecdo devera ser

realizada também no conduite. A Figura 51 mostra o conjunto bico de contato e
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conduite, ambos fixados na ponteira do braco de compensacdo da cabeca de

brasagem Scansonic.

CONDUITE

BICO DE CONTATO ——p

Figura 51 - BICO DE CONTATO E CONDUITE
SCANSONIC

Para a execugéo dos testes de brasagem foi solicitada a troca do conduite e
do bico de contato para garantir que estas possibilidades de falha fossem
eliminadas. Adicionalmente foi solicitada a inspecdo dos cabos de corrente das
maquinas Hot Wire, sendo verificado que havia sinais de desgaste por corrosdo, o
que afeta a passagem da corrente elétrica. Neste caso, foi feita a substituicdo dos
cabos por novos, reduzindo a possibilidade de formagé&o de respingos e poros.

A fonte laser, responsavel por gerar e fornecer o feixe laser para a fusdo do
metal de adicdo requer certos cuidados para que a operacao possa ser realizada de
forma controlada, em resposta a programacao realizada previamente.

O sistema funciona como um periférico do robé, sendo acionado conforme a
programacao realizada para cada trecho e dependendo da folga da junta de
brasagem e da quantidade necesséaria de arame para o preenchimento da junta,
aliado a velocidade de translado do rob6, é que serd determinada a poténcia do
laser necessaria para a fusdo. O sistema funciona como escravo do robd, sendo
controlado remotamente, por isto, € de extrema importancia que os parametros
sejam mantidos para a repetibilidade da qualidade da solda. Porém, varios fatores
podem influenciar na geracdo do laser, os quais devem ser observados

atentamente.
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O laser € gerado a partir da radiagdo luminosa que incide na barra de cristal
gue fica alojado na cavidade do ressonador. A cada 2400 horas as lampadas que
excitam o cristal precisam ser substituidas e esta operacdo precisa ser feita com
muita cautela. A tampa da cavidade onde as lampadas sdo montadas e a cavidade
onde o cristal estd montado precisam ser muito bem limpas, removendo qualquer
umidade presente. A umidade é formada por vazamentos nas borrachas de vedacéo
da tampa da cavidade, interferindo na luz que incide na barra de cristal, reduzindo a
poténcia do laser, sendo necessario efetuar a troca das vedacgdes a cada troca de
lampadas como precaucao.

As lampadas geram uma intensidade muito forte de luz e o cuidado durante
a troca das lampadas deve ser redobrado, pois caso ocorra o contato do bulbo com
as maos, a oleosidade da pele ira manchar a lampada e com a agéo da luz acorrera
a sua queima em um periodo inferior as 2400 horas de vida util previstas. No
momento em que a tampa vai ser montada, novamente € preciso ter cuidado para
nao causar impactos que possam causar o desalinhamento da cavidade, o que pode
gerar um desvio no feixe emitido, causando o que e conhecido como luz difusa, o
gue significa que parte da energia estad sendo perdida e a poténcia que seria usada
para fundir o arame tera que ser maior para compensar a perda. Isto implica em
forcar mais as lampadas excitatrizes.

A fim de corrigir possiveis variacdes na geracdo do laser, é preciso que
seja realizada uma afericdo anual do gerador, medindo a energia fornecida para o
cristal e a poténcia real do laser emitido. Os parametros antigos referentes a
poténcia do laser aplicado, corrente de solda da maquina Hot Wire e velocidade de
arame (quantidade de metal de adi¢cdo) aplicado em cada trecho do cordédo brasado

podem ser vistos na Tabela 7.
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Tabela 7 - PARAMETROS ANTES DA AFERICAO

5 ) . ]
) 'S ) 'S
/ +%2 + $
$ 3 &' ) (4 * *
# $ &' &
$ (" ) ) -) H#$ (" 01
" %8& ™ 1
Rob38 P5 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 32
D1 P6 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 3.2
Rob38 p7 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 32
D2 P8 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 3.2
Robo8 P9 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 3.2
D3 P10 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 32
Robos P11 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 3.2
D4 P12 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 3.2
Rob38 P13 3300 50 300 3200 106 2,7 1200 2,6 30 32
D5 P14 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 3.2
Rob38 P15 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2.4 30 32
D6 P16 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 32
Robos P17 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 3.2
D7 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2.4 30 32
Rob38 P18 3300 50 300 3200 106 2,7 1100 2,4 30 32
D8 P19 3300 50 300 3200 106 2,7 1000 2,2 30 3.2
Rob37 P5 3700 50 300 3200 106 3,0 1100 2.4 30 32
El P6 3700 50 300 3200 106 3,0 1100 2,4 30 3.2
Robo7 P7 3700 50 300 3200 106 3,0 900 2,0 30 3.2
B2 P8 3700 50 300 3200 106 3,0 900 2,0 30 32
Robo7 P9 3700 50 300 3200 106 3,0 900 2,0 30 3.2
E3 P10 3700 50 300 3200 106 3,0 1300 2,9 30 3.2
Rob37 P11 3700 50 300 3200 106 3,0 1400 31 30 32
E4 P12 3700 50 300 3200 106 3,0 1400 31 30 3.2
Rob37 P13 3700 50 300 3200 106 3,0 1400 31 30 32
B P14 3700 50 300 3200 106 3,0 1350 3,0 30 32
Robo7 P15 3700 50 300 3200 106 3,0 1300 2,9 30 3.2
E6 P16 3700 50 300 3200 106 3,0 1300 2,9 30 32
Rob37 P17 3700 50 300 3200 106 3,0 1300 2,9 30 32
E7 3700 50 300 3200 106 3,0 1300 2,9 30 3.2
Rob37 P18 3700 50 300 3200 106 3,0 1200 2,6 30 32
E8 P19 3700 50 300 3200 106 3,0 1200 2,6 30 3.2

A Figura 52 mostra o trabalho de afericdo realizado no gerador, mostrando
gue existia uma variacdo na poténcia aplicada, tendo sido feita uma correcédo da
curva de poténcia gerada pelo tempo de excitagdo. A linha verde mostra a curva de

poténcia antes do ajuste e a linha vermelha mostra a curva corrigida.
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Figura 52- POTENCIA x TEMPO DE EXCITACAO
FONTE: O AUTOR

Acreditava-se, por exemplo, que a poténcia aplicada era de 3500W para
determinado trecho enquanto na verdade estava sendo aplicado em torno de
3.200W. Este problema estava fazendo com que a poténcia real do laser estivesse
muito abaixo da poténcia indicada, fazendo com que houvesse a falta de
temperatura para a fusdo do arame.

ApoOs os ajustes foi possivel diminuir a intensidade do laser, diminuir a
corrente aplicada pela maquina Hot Wire e aumentar a quantidade do arame
fornecido para um melhor preenchimento da junta, tendo como resultado corddes de
otima qualidade. Os novos parametros utilizados podem ser vistos na Tabela 8 onde
pode se observar que a poténcia para o lado direito caiu de 3.300W para 3.000W e
para o lado esquerdo caiu de 3.700W para 3.100W. A corrente caiu de 106A para
102A e a quantidade de arame subiu de 2,4m/min para 2,9m/min para o lado

esquerdo e se manteve na mesma faixa para o lado direito.
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Tabela 8 - PARAMETROS APOS A AFERICAO

) y O
) '5 ) 'S
2 / +*2 +$
3 & ) (4 * *
#$ &' &
# $ ( ) * +) ) + 8 ( 0 1
" % & " 1

Robo8 D1 | Lin6 3000 50 300 2900 96 2,7 1500 33 3 3,2
Robo8 D2 | Lin7 3000 50 300 3000 99 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 D3 | Lin8 3000 50 300 3100 102 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robog8 D4 | Lin9 3000 50 300 3100 102 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 D5 | Lin10 3000 50 300 3100 102 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 D6 | Lin11 3000 50 300 3100 102 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 D7 | Lin12 3000 50 300 3100 102 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 D8 | Lin13 3000 50 300 3100 102 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 D9 | Lin14 3000 50 300 3100 102 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 D10| Lin15 3000 50 300 3100 102 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 D11| Lin16 3000 50 300 3100 102 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robog D12| Lin17 3000 50 300 3100 102 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 D13| Lin18 3000 50 300 3000 99 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 D14| Lin19 3000 50 300 3000 99 2,7 1300 2,9 3 3,2
RObG8 EL | Lin6 3100 50 300 3000 99 2,7 1450 3,2 3 3,2
RobG8 E2 | Lin7 3100 50 300 3000 99 2,7 1100 2,4 3 3,2
Robo8 E3 | Lin8 3100 50 300 3100 102 2,7 1100 2,4 3 3,2
Robo8 E4 | Lin9 3100 50 300 3100 102 2,7 1100 2,4 3 3,2
Robd8 B5 | Lin10 3100 50 300 3100 102 2,7 1200 2,6 3 3,2
Robo8 B6 | Lin11 3100 50 300 3100 102 2,7 1400 3,1 3 3,2
Robo8 E7 | Lin12 3100 50 300 3100 102 2,7 1550 3,4 3 3,2
Robo8 E8 | Lin13 3100 50 300 3100 102 2,7 1550 3,4 3 3,2
Robo8 E9 | Lin14 3100 50 300 3100 102 2,7 1200 2,6 3 3,2
Robd8 E10|  Lin15 3100 50 300 3100 102 2,7 1200 2,6 3 3,2
Robo8 E11| Lin16 3100 50 300 3100 102 2,7 1200 2,6 3 3,2
Robo8 E12| Lin17 3100 50 300 3100 102 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 E13| Lin18 3100 50 300 3000 99 2,7 1300 2,9 3 3,2
Robo8 E14| Lin19 3100 50 300 3000 99 2,7 1300 2,9 3 3,2

No que diz respeito ao equipamento utilizado, de um modo geral este
sistema apresenta uma alta complexidade de operacdo e uma grande gama de
possiveis falhas, apresentando um alto custo de manutengdo com a troca de
lampadas e com a necessidade de afericdo anual, sem contar os demais gastos
envolvidos com o sistema de refrigeracéo.

Desta forma, recomenda-se um estudo de viabilidade para a substituicdo

deste equipamento, cuja tecnologia jA esta ultrapassada, adotando-se a nova
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geracdo de geradores laser, conhecida como TruDisk, desenvolvida pela Trumpf,
onde se utiliza a tecnologia do diodo ao invés do cristal YAG. Esta tecnologia
permite uma redugédo drastica no tamanho do gerador, poupando espaco fisico para
as instalagbes, sem o0 alto custo de manutencdo com a troca das lampadas
excitatrizes e sem a complexidade envolvida no sistema utilizado atualmente.
Entretanto, seguindo as recomendag¢fes descritas no capitulo 9 é possivel

conseguir 6timos resultados na qualidade da brasagem a laser com o sistema atual.
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7 RESULTADOS OBTIDOS

Apés as correcbes realizadas nos parametros do laser, troca dos
consumiveis, ajustes das folgas, implementacdo do controle do arame e
reprogramacao da trajetoria do robd, foi realizada a brasagem de uma carroceria
onde os dois cordbes apresentaram uma qualidade excelente, sem qualquer

porosidade aparente e sem falta de material, como pode ser visto na Figura 53.

Figura 53 - QUALIDADE DO CORDAO

A fim de validar as alteragfes realizadas no sistema e comprovar a
integridade dos corddes internamente, foi efetuada a analise macrogréafica das 14
regides de corte do teto, em concordancia com os trechos de brasagem efetuados

pelos robds do lado esquerdo e direito, conforme mostra a Figura 54.

Figura 54 - CORTE DO TETO
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Os corpos de prova foram lixados e embutidos em baquelite para a andlise
em microscopio, buscando identificar possiveis falhas de penetragdo, porosidade
interna e falta de adeséo.

No entanto, a Figura 55 mostra um corpo de prova, , onde se percebe que
houve uma boa penetracdo do metal de adicdo e uma boa adeséo as superficies

das chapas e sem a presenca de porosidade.
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Figura 55 - TESTE MACROGRAFICO DE UM CORDAO BRASADO PELO PROCESSO LASER

Foram feitos também testes de tracdo onde os valores encontrados estdo
muito acima de 180 MPa, mostrando que 0s ajustes realizados foram adequados
para a realizacdo de corddes de qualidade e com 6tima resisténcia mecanica.

Os resultados dos testes de tracdo para o lado direito (D1 a D14) e
esquerdo (E1 a E14) podem ser vistos na Tabela 9, totalizando 28 corpos de prova,

onde todos os testes ultrapassaram a tensédo de 300 MPa.
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Tabela 9 - ENSAIO DE TRAGAO DOS CORPOS DE PROVA

Apés a obtencao dos resultados do teste de brasagem nas condic¢des ideais,

foi feito o acompanhamento da produgdo por mais 25 semanas mantendo-se esta

condicdo. O que se observou no resultados da qualidade com base nos indices de

ocorréncias de falhas por veiculos é que o objetivo inicial de reduzir as ocorréncias

em 45% foi ultrapassado, alcancando-se uma reducgéo de 60,13%, como pode ser

visto na Figura 56.
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Figura 56 - META DE REDUGAO DE FALHAS ALCANGADA
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8 RECOMENDAGOES GERAIS

Ao se perceber que os cordBes brasados comegcam a apresentar os sintomas

descritos neste trabalho, as seguintes verificagcbes deveréo ser realizadas:

Solicitar a medigdo das pecgas internas e externas no sistema tridimensional,
buscando possiveis distor¢des;

Solicitar a inspecdo das folgas dos grampos e pinos centralizadores das
estacOes de soldagem estacdo geométrica;

Reforcar a remocao de oleosidade e poeira das pegas estampadas;
Certificar-se de que o sistema de limpeza Cross Jet esteja em funcionamento;
Efetuar a inspecdo a cada troca de turno das lentes de protecéo, bico de
contato e conduite.

Verificar o sistema de refrigeragéo da cabeca de brasagem;

Verificar o foco do laser em todos os trechos onde o arame seré brasado,
fazendo o ajuste se necessario e corrigindo a trajetéria do robd;

Conferir o desgaste das roldanas de tragéo do alimentador;

Conferir o desgaste das roldanas do sistema Control Wire;

Verificar a existéncia de deformagBes na superficie do arame que sera
substituido;

Inspecionar as folgas da junta de brasagem com o uso de calibre mantendo o
limite inferior de 0,05mm e superior de 0,2mm;

Inspecionar o cabo de corrente da maquina Hot Wire;

Inspecionar da umidade das cavidades;

Inspecionar as lampadas excitatrizes;

Inspecionar a fibra Gptica e as suas lentes de protecao;

Afericdo anual dos geradores para garantir que a poténcia real seja igual a

poténcia indicada.
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9 CONCLUSOES

Apbs entender as necessidades dos clientes internos que sofriam com as
falhas de porosidade e corddes interrompidos na unido do teto com as laterais, foi
possivel estratificar quais regiées apresentavam maiores indices de falhas. Desta
forma foi possivel montar uma estratégia de investigacdo das possiveis causas e
definicdo das corre¢cfes no processo.

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que os ajustes realizados
para garantir as folgas corretas nas juntas de brasagem foram eficazes, nédo tendo
sido detectada a descontinuidade do tipo falta de material de adicdo durante o
periodo de acompanhamento ap6s a implementacé@o das ac¢des de correcdo, tendo
ocorrido também a diminuicdo na incidéncia de porosidades com a correta secagem
dos residuos de 6leo e poeira das pecas a serem brasadas.

Conclui-se também que as acdes de programacgdo da trajetéria do robd
juntamente com o ajuste do foco do laser foram fundamentais para a garantia de
aplicacdo da méaxima poténcia do laser sobre o metal de adicao.

A troca dos consumiveis bico de contato, lente de protecdo e conduite
restabeleceram a condigdo de trabalho ideal da cabeca de brasagem, tendo sido
aumentada a vida util do conduide pela diminuicdo de trocas de bobinas, o que
reduziu o setup de maquina.

A afericdo do gerador laser permitiu fazer corre¢cbes nos parametros,
diminuindo a poténcia aplicada e produzindo corddes de 6tima qualidade conforme
comprovado nos ensaios destrutivos.

O trabalho realizado superou o objetivo inicial, atingindo o resultado de
60,13% de reducdo nos apontamentos de falhas por veiculo, sendo possivel chegar
a concluséo de que a técnica adotada para a eliminacdo das causas geradoras das
descontinuidades é eficaz, podendo ser aplicada novamente para maximizar 0s

resultados.
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10 TRABALHOS FUTUROS

Para atingir maiores resultados na diminuicdo de custos e otimizacdo da
brasagem a laser das carrocerias, uma nova rodada de estudos podera ser
realizada, afinando ainda mais o0s ajustes realizados com a avaliagcdo do
comportamento das demais regides dos corddes brasados, podendo ser este o

objeto de estudo de um proximo trabalho para a melhoria continua.
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